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1. Základné údaje o organizácii  
  
 
1.1. Kontaktné údaje  
  
Názov: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV  
Riaditeľ: Ing. Karol Iždinský, PhD.  
Zástupca riaditeľa: Ing. Mária Lazarová  
Vedecký tajomník: Ing. Ján Košút, PhD.  
Predseda vedeckej rady: Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
Člen snemu SAV: Ing. Karol Iždinský, PhD.  
Adresa: Dúbravská cesta 9/6319, 845 13  Bratislava  
  
http://www.umms.sav.sk  
  
Tel.: 02/ 3240 1003  
Fax:   
E-mail:  ummssekr@savba.sk  
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

• INOVAL - Inova čné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a 
výrobkov z neho  
Priemyselná 525, Ladomerská Vieska, 965 01  Žiar nad Hronom 

• Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a 
monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti  
Sibírska 1, 917 01  Trnava  
 

Vedúci detašovaných pracovísk: 
• INOVAL - Inova čné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a 

výrobkov z neho  
Dr. Ing. František Simančík 

• Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a 
monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti  
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  
 
1.2. Údaje o zamestnancoch  
 
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K  
K  

K  
do 35  
rokov F P T 

M  Ž M  Ž 

 Celkový počet zamestnancov 68 40 28 7 7 64 59,21 40,84 

 Vedeckí pracovníci 31 24 7 5 3 29 26,35 25,35 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 11 8 3 2 2 11 8,44 8,44 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 6 0 6 0 2 4 4,42 0 
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 Odborní pracovníci ÚS 12 4 8 0 0 12 12,05 5,05 

 Ostatní pracovníci 8 4 4 0 0 8 7,95 2 
1 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  
2 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  
  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2016 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, 
vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov 
Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2016 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 
M, Ž – muži, ženy 
 
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2016) 

 Rodová 
skladba   Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch 

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  1 20 0 1 1 11 12 

 Ženy  0 8 0 0 0 1 6 

  
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 
(roky)  

 < 31   31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61-65  > 65  

 Muži  2 7 6 3 2 4 11 1 1 

 Ženy  2 2 1 0 0 3 1 0 0 

  
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2016 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Bez úväzku S úväzkom Bez úväzku S úväzkom Bez úväzku S úväzkom 

 Muži  47,6 46,0 43,7 41,6 46,7 45,0 

 Ženy  45,3 41,7 38,1 33,1 41,6 30,9 

 Spolu  46,6 44,2 42,4 39,7 45,7 42,2 

    
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  
V roku 2016 ÚMMS SAV pokračoval v činnosti podľa svojho zamerania vymedzeného v jeho 
zriaďovacej listine. 
Priemerný vek kmeňových zamestnancov v porovnaní s rokom 2015 stúpol o 0,6 roka, priemerný 
vek vedeckých pracovníkov stúpol o 0,4 roka. 
V roku 2016 sa zmenila adresa sídla ústavu, z pôvodnej hlavnej budovy na Račianskej 75 v 
Bratislave sa sídlo presťahovalo do areálu SAV na Patrónke, do Pavilónu materiálových vied s 
adresou Dúbravská cesta 9/6139. 
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2. Vedecká činnosť  
 
2.1. Domáce projekty  
  
Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2016 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV  

Počet projektov 
Čerpané financie  
za rok 2016 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Vedecké projekty, ktoré boli  
 r. 2016 financované VEGA 

7 0 56239 56239 - 

 2. Projekty, ktoré boli r. 2016  
 financované APVV 

5 1 313127 243275 15000 

 3. Projekty OP ŠF 0 0 - - - 

 4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  
 Vedecko-technické projekty, ESF,  
 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2016 
Štruktúra projektov  Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 
projektu  

Organizácia sa 
zmluvne podieľa 

na riešení 
projektu  

1. Účasť na nových výzvach APVV 
r. 2016 

- 3 1 

2. Projekty výziev OP ŠF 
podané r. 2016 

Bratislava   
Regióny  9 

  
2.2. Medzinárodné projekty  
 
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2016  
 
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2016 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV  

Počet projektov 
Čerpané financie  
za rok 2016 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Projekty 7. Rámcového  
 programu EÚ a Horizont 2020 0 1 - - - 

 2. Multilaterálne projekty v rámci  
 vedeckých programov COST,  
 ERANET, INTAS, EUREKA,  
 ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO, 
 CERN, IAEA, ESF (European  
 Science Foundation), ERDF a iné 

1 1 - - 16667 

 3. Projekty v rámci medzivládnych  
 dohôd o vedecko-technickej  
 spolupráci 

0 0 - - - 

 4. Bilaterálne projekty 
4 0 45833 37623 - 

 5. Podpora medzinárodnej  
 spolupráce z národných zdrojov  
 (MVTS, APVV,...) 

0 0 - - - 

 6. Iné projekty financované alebo  
 spolufinancované zo zahraničných  
 zdrojov 

1 1 86338 86338 - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ a Horizont 2020 podané v roku 2016 
  
Tabuľka 2d Počet projektov 7. RP EÚ a Horizont 2020 v roku 2016 

  A B 
Počet podaných projektov v 7. RP EÚ      
Počet podaných projektov Horizont 2020     1 
A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 
  
 
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
 
Projekty ŠF EÚ podané v roku 2016  
 
V rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 na budovanie výskumno-vývojových centier so 
žiadateľom z priemyselného prostredia bolo podaných 6 návrhov projektov: 

• Radiálny plazmový nástroj pre frézovanie oceľových potrubí vo vrtoch určených na 
kompletné uzatvorenie 

• Priemyselný výskum inovatívnych systémov merania a riadenia technologickej platformy 
pre extrémne podmienky ultrahlbokých vrtov pre geotermálnu energiu 

• Nové kompozitné materiály pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie v automobilovom a 
energetickom priemysle 

• Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre technické, ekonomické a spoločenské aspekty 
bezpečného hlbinného ukladania vyhoretého jadrového paliva (Geodis) 

• Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR 
• Výskumno-Vývojové Centrum pre odľahčovanie strojárskych konštrukcií pomocou 

perspektívnych materiálov 
  
V rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 na projekty dlhodobého strategického výskumu a 
vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít 
boli podané 3 návrhy projektov: 

• Výskum fyzikálnych a technických aspektov rýchleho plynom chladeného reaktora IV. 
Generácie ALLEGRO 

• Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v oblasti 
RIS3SK udržateľná energetika a energie 

• Nové materiály a technológie v dopravných prostriedkoch 
  
Konkretizovať ďalšie zámery čerpania štrukturálnych fondov EÚ bude možné až po otvorení 
nových výziev. 
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2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok) 
  
 
2.3.1. Základný výskum 
 
Kompozity s ultrajemnou hliníkovou matricou spevnenou s Al3Ti vláknami  
 
Riešiteľ: P. Krížik 
 
Projekt: VEGA 2/0065/16 
 
Kompozity s ultrajemnou hliníkovou matricou spevnenou s Al3Ti vláknami (15 a 30 obj. %) boli 
vyrobené dopredným pretláčaním zmesi hliníkových a titánových práškov, pri ktorom došlo k 
intenzívnej deformácii pôvodne sférických Ti častíc (24,5 µm) za vzniku Ti vlákien v jemnozrnnej 
Al matrici. Výlisky boli následne vystavené zvýšenej teplote pod vysokým tlakom pričom sa Ti 
vlákna orientované v smere extrúzie reakčne pretransformovali na Al3Ti fázu. Vzniknutý kompozit 
nemal žiadne póry ani dutiny a vyznačoval sa vynikajúcou väzbou na rozhraní Al-Al3Ti. Popri tom, 
malé množstvo (cca. 2,4 obj. %) γ-Al 2O3 častíc, pochádzajúcich z povrchu Al práškov, sa 
homogénne rozptýlilo v Al matrici. Tieto významnou mierou prispeli k zvýšeniu štruktúrnej 
stability kompozitu, čo sa prejavilo aj tým, že jeho vlastnosti sa nemenia ani po 9 hodinovej 
expozícii na teplote 600 °C. Kompozit Al-Al3Ti sa vyznačuje kombináciou vysokej pevnosti a 
modulu pružnosti spolu s vynikajúcou odolnosťou voči tečeniu ako aj štruktúrnou stabilitou a 
predstavuje tak unikátny konštrukčný materiál pre aplikácie vyžadujúce zvýšené teploty. 

 

  
Mikroštruktúra Al-30 vol.% Al3Ti in-situ vláknového kompozitu v pozdĺžnom smere a detail 
rozhrania, SEM. 
 
KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - NOSKO, Martin - CASTRO RIGLOS, Maria Victoria - 
DVORAK, Jiří - BAJANA, Otto. Ultrafine-grained Al composites reinforced with in-situ AL3Ti 
filaments. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure 
and Processing, 2016, vol. 657, p. 6-14. (2.647 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0921-5093. 
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2.3.2. Aplikačný typ  
 
Prototyp krytu strechy automobilu BMW  
 
Originálnou technológiou výroby súčiastok z hliníkovej peny patentovanou v roku 2015 boli 
vyrobené prvé prototypy častí automobilových konštrukcií. Na kryte zloženej strechy kabrioletu 
BMW sa úspešne demonštrovala možnosť adekvátnej náhrady v súčasnosti vyrábaného tlakového 
odliatku z Mg zliatiny hliníkovou penou. Prototyp z hliníkovej peny splnil všetky požiadavky na 
tvarovú a rozmerovú pevnosť, ako aj na potrebné mechanické vlastnosti pri porovnateľnej 
hmotnosti s ultraľahkým Mg odliatkom. Veľkou výhodou použitej technológie je však podstatne 
nižšia cena formy oproti nástroju na tlakové liatie Mg, čo významne zvyšuje flexibilitu pri rôznych 
adaptáciách konštrukčných súčiastok a umožňuje aj výrobu dielov v menších sériách, resp. 
prototypov reálnych súčiastok. Súčiastky z hliníkovej peny vyrábané týmto spôsobom navyše majú 
výrazne menej tvarových a rozmerových obmedzení v porovnaní s odliatkami a nevyžadujú ani 
drahé technologické zariadenia. 
 

 
 

 
 
 
Priemyselný partner: Havel Metal Foam GmbH, Brandenburg an der Havel, Nemecko 
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2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
 
Investigation of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys 
with the application of acoustic emission method 
 
Riešiteľ: S. Kúdela 
 
Projekt v rámci programu medziakademických dohôd SAV s Poľskou akadémiou vied (MAD) 
 
Metódou akustickej emisie bola študovaná plastická deformácia a porušovanie zliatin Mg-Li-Al a 
Mg-Li-Zn pri ťahovej a tlakovej deformácii pri teplotách do 200 °C. Nestabilita plastického toku 
generovaná efektom Portevin-LeChateliera bola detegovaná osciláciami na deformačných krivkách 
a analyzovaná prostredníctvom  akustickej emisie. Fraktografická analýza lomových plôch 
korešpondovala s poznatkami z akustickej emisie pričom prechod z transkryštalického lomu na 
interkryštalický nastával okolo 150 °C. 
Mg-Li-Zn zliatiny boli použité na prípravu kompozitov armovaných krátkymi vláknami Al2O3 
(Saffil). Bolo zistené, že v procese prípravy uvedených kompozitov dochádza k redox-reakcii medzi 
vláknom Al2O3 a  kvapalnými zliatinami. Produktom tejto reakcie je Li2O a Al. Výsledky 
potvrdzujú predpoklad, že Li2O reaguje so zvyškovým Al2O3 za vzniku nestechiometrického oxidu 
Al-Li-O, ktorý stimuluje adhéziu vlákien s kovovou zložkou. Prítomnosť Zn (∼ 1,5 hm.%) retarduje 
uvedenú redox-reakciu. So zvyšovaním obsahu Li (6,2 - 10,3 hm.% Li) síce narastá pevnosť 
kompozitov, príliš veľký rozsah redox-reakcie však viedol k poškodzovaniu vlákna a tým aj k 
nižším hodnotám pevnosti. 
 

 
Kompozit Mg10Li1Zn + 10% obj. Saffil 
 
KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠVEC, Peter - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Strengthening in dual-phase structured Mg-Li-Zn 
Alloys. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, s. 483-489. (0.365 - IF2015). (2016 - Current 
Contents). ISSN 0023-432X. 

PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. - 
RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - OZGOWICZ, W. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
KÚDELA, Stanislav. Plastic instabilities induced by the portevin - le chatelier effect and fracture 
character of deformed Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method. In Archives of 
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Metallurgy and Materials, 2016, vol. 61, no. 2, p. 897-904. (2016 - Current Contents). ISSN 
1733-3490. 

PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. - 
RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - OZGOWICZ, W. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
KÚDELA, Stanislav. Plastic instabilities induced by the portevin - le chatelier effect and fracture 
character of deformed Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method. In Archives of 
Metallurgy and Materials, 2016, vol. 61, no. 2, p. 897-904. (2016 - Current Contents). ISSN 
1733-3490. 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  
 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKA ČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  

A  
Počet v r. 2016/ 

doplnky z r. 
2015 

B  
Počet v r. 2016/ 

doplnky z r. 
2015 

C  
Počet v r. 2016/ 

doplnky z r. 
2015 

 1. Vedecké monografie a monografické 
štúdie vydané v domácich vydavateľstvách  
(AAB, ABB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické 
štúdie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  
(AAA, ABA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské 
učebnice a učebné texty vydané v domácich 
vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské 
učebnice a učebné texty vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, 
CAA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydaných v domácich vydavateľstvách 
(ABD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, 
vysokoškolských učebniciach a učebných 
textoch vydaných v domácich 
vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, 
vysokoškolských učebniciach a učebných 
textoch vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách (BBA, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current 
Contents Connect  
(ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

22 / 0 0 / 0 0 / 0 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of 
Science Core Collection alebo Scopus  
(ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 

10 / 1 0 / 0 0 / 0 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch  
(ADFA, ADFB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných 
zahraničných časopisoch  
(ADEA, ADEB) 

2 / 0 0 / 0 0 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich 
recenzovaných zborníkoch  
(AEDA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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recenzovaných zborníkoch  
(AECA) 
 15. Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách  
(AFB, AFD) 

2 / 0 0 / 0 0 / 0 

 16. Publikované príspevky na 
zahraničných vedeckých konferenciách  
(AFA, AFC) 

7 / 0 0 / 0 0 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, 
WoS Core Collection, SCOPUS 1 0 0 

 18. Ostatné vydané periodiká 0 1 0 
 19. Vydané alebo editované zborníky z 
vedeckých podujatí  
(FAI) 

1 / 0 0 / 0 0 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných 
textov  
(EAJ) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických 
slovníkoch a encyklopédiách  
(BDA, BDB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, 
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora  
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale 
vznikla na pracovisku SAV  
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. 
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
  
 
Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 
Kvartil vedeckého časopisu podľa IF 
z r. 2015 / doplnky 2014 (zdroj JCR) 

Q1 Q2 Q3 Q4 spolu 

Počet článkov 7 / 1 7 / 0 2 / 0 5 / 0 21 / 1 
Kvartil vedeckého časopisu podľa 
SJR z r. 2015 / doplnky 2014 (zdroj 
Scimago) 

     

Počet článkov 10 / 1 12 / 0 9 / 0 1 / 0 32 / 1 
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Tabuľka 2g Ohlasy 
 OHLASY  A  

Počet v r. 2015/ 
doplnky z r. 2014 

B  
Počet v r. 2015/ 

doplnky z r. 2014 
 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 342 / 3 0 / 0 
 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 84 / 22 0 / 0 
 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  
 3.2, 4.2) 

0 / 0 0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  
 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 

21 / 1 0 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 0 / 0 
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, 
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň 
údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV  
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. 
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
  
 
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  
Tabuľka 2h Vedecké podujatia 
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  7 
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  1 
  
2.6. Vyžiadané prednášky 
  
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 

• Simančík. F.: Potential use of aluminium foam - Lightweight construction of car body 
structures & thermal management. Aluinvent meeting and press conference, 25.4.2016, 
Lillafuered, Maďarsko 

  
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 

• Simančík. F.: New manufacturing methods for automotive car body structures allowing 
flexibility in serial production for low and high production volumes. Consultation of Science 
and Technology MOST & SAS, June 27, 2016, Bratislava, SR. 

• Simančík.F.: Je technický rozvoj zodpovedný za súčasné environmentálne problémy? 
Konferencia k 20 výročiu založenia Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO 
12.9.2016, Zvolen, SR 

• Simančík, F.: Growing Automotive Industry in Slovakia a Great Potential for Novel Tooling 
Materials. Úvodná prednáška na medzinárodnej konferencii Tool 2016, 5.10,2016 Bratislava 

• Simančík F.: Radical innovations are the only way to sustainable living standards - It is our 
responsibility towards future generations, 13.10. 2016 -  CIDIC 2016, Univerzita 
Komenského Bratislava, SR 

• Simančík F.: Radical innovations are the only way to sustainable living standards - It is our 
responsibility towards future generations, 27.10. 2016 REinEU 2016, Incheba, Bratislava, 
SR 

  
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 

• Balog M.: HITEMAL (high temperature aluminium): unique ultrafine-grained Al composites 
stabilized in situ by nano-scale Al2O3 phase, 28.04.2016, TU Graz - IWS seminár, 

  
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 
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2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2016  
 
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  
 
2.7.2. Prihlásené vynálezy  
 
Na Slovensku - počet patentov: 1  
     
Číslo PV: PP50046-2016     
Mená autorov: Balog Martin, Krížik Peter, Ćatić Amir, Schauperl Zdravko     
Názov vynálezu: Kompozitný materiál na implantáty, jeho použitie a spôsob výroby     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV    
 
V zahraničí - počet patentov: 1  
     
Číslo PV: PCT/IB2016/054220     
Mená autorov: Balog Martin, Krížik Peter, Ćatić Amir, Schauperl Zdravko     
Názov vynálezu: COMPOSITE MATERIAL FOR IMPLANTS, ITS USE AND METHOD OF ITS 
PRODUCTION     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV   
Krajina: USA  
 
2.7.3. Predané licencie  
 
2.7.4. Realizované patenty  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2016 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore 
so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
  
 
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 
Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy  
Počet 

hodnotených 
projektov  

   Kavecký Štefan     VEGA 1 
   Kováčik Jaroslav     VEGA 1 
   Múčka Peter     VEGA 1 
   Simančík František     APVV 2 
       Stimuly MŠVVaŠ 2 
  
  
2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
  
 
Počet autorov hesiel: 0  
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2.10. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
  
Ústav je tradične aktívny v oblasti patentového práva. Avšak čo sa týka problematiky predaných 
licencií, vzhľadom na nejasnú legislatívu ohľadom vlastníckych vzťahov k nehmotnému majetku 
(ústav je štátnou príspevkovou organizáciou, a teda nevlastní žiadny majetok ale len spravuje 
majetok štátu) ústav licencie nepredáva. Poplatky za užívanie autorských resp. patentových práv sú 
však bežne zahrnuté v kooperačných zmluvách s priemyselnými partnermi. Vzhľadom na to, že 
partneri si neželajú uvádzať podrobnosti ohľadom týchto dohôd, pretože ich považujú za obchodné 
tajomstvo, nie je ich v tejto správe možné konkrétne uviesť. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 
zdrojov pre vedu a techniku  
  
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2016 

Forma Počet k 31.12.2016 Počet ukončených doktorantúr v 
r. 2016 

 Doktorandi  Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet z toho 
novoprijatí 

ukončenie 
úspešnou 
obhajobou 

predčasné 
ukončenie 

neúspešné 
ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Interná zo zdrojov SAV 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

 Interná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

 Súhrn 5 0 1 0 0 

  
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné 

Pôvodná 
forma 

Interná z 
prostriedkov 

SAV 

Interná z 
prostriedkov 

SAV 

Interná z 
iných 

zdrojov 

Interná z 
iných 

zdrojov 
Externá Externá 

Nová forma 
Interná z 

iných 
zdrojov 

Externá 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Externá 
Interná z 

prostriedkov 
SAV 

Interná z 
iných 

zdrojov 

Počet 0 0 0 0 0 0 

  
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
 
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2016 úspešnou obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu 
na DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia 

školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť 

Ing. Štefan Nagy 

interné 
štúdium 
hradené 

z 
prostrie
dkov 
SAV 

9 / 2012 8 / 2016 5.2.26 materiály 

Ing. Karol 
Iždinský PhD., 

Ústav materiálov 
a mechaniky 
strojov SAV 

Materiálovotech
nologická fakulta 

STU v Trnave 

  
  
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 
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3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ  
 
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a 
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO 
Doktorandské štúdium uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a fakulta) 

 materiály  5.2.26 
 Materiálovotechnologická fakulta STU v 
Trnave 

     
  
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí boli menovaní  
 do spoločných odborových  
 komisií pre doktorandské  
 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí pôsobili ako členovia  
 vedeckých rád univerzít,  
 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí získali vyššiu vedeckú,  
 pedagogickú hodnosť  
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Ing. Karol Iždinský, PhD. 
(materiály) 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(Strojnícka fakulta STU) 

 Ing. Štefan Nagy, PhD. (PhD., 
Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave) 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(materiály) 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. (Vysoká 
škola chemicko-technologická, 
Praha) 

   

 Ing. Martin Nosko, PhD. 
(fyzika kondenzovaných látok a 
akustika) 

 Dr. Ing. František Simančík 
(Technická univerzita vo 
Zvolene) 

   

 Ing. Martin Nosko, PhD. 
(materiály) 

      

 Dr. Ing. František Simančík 
(materiály) 
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3.5. Údaje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2016 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 3 0 0 0 

 Celkový počet hodín v r. 2016 11 0 0 0 
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 
univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  
 
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ 

1.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  
 diplomových a bakalárskych prác 

2 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 3 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 4 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 5 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 2 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 2 

7.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  
 prác 

0 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  
 prác 

3 

9.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 

0 

  
  
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
  
Ústav registruje prudký pokles záujmu o doktorandské štúdium. V roku 2016 sa neprihlásil na témy 
vypísané pracovníkmi ústavu žiaden uchádzač. Ide o problém, ktorý má celoslovenskú povahu (na 
MTF STU sa na doktorandské štúdium v odbore materiály prihlásil len jediný uchádzač). Kvalita 
uchádzačov o doktorandské štúdium navyše trvalo klesá. Problém súvisí s významom, aký 
spoločnosť pripisuje vzdelaniu. 
Ústav sa rozhodol začať s prezentáciou výsledkov svojho výskumu na pôde MTF STU, s cieľom 
zaujať poslucháčov a predstaviť im možnosť doktorandského štúdia na ÚMMS SAV. Prvý takýto 
seminár s názvom HITESOLAR – vývoj nového typu termosolárneho kolektora sa uskutočnil na 
Ústave materiálov MTF v Trnave 15. 11. 2016 a stretol sa so živým záujmom poslucháčov 4. 
ročníka magisterského štúdia. ÚMMS SAV bude v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcich 
rokoch. 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  
 
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2016 
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 
podujatia  
  
Medzinárodná konferencia MATRIB 2016 - Materiály, tribológia, recyklácia, Vela Luka, 
Chorvátsko, 50 účastníkov, 23.06.-25.06.2016 
Medzinárodná konferencia MATRIB, ktorú každoročne organizuje Croatian  Society  for  
Materials and Technology  (Chorvátsko), Dublin Institute of Technology (Írsko) a Ústav  
materiálov a mechaniky strojov SAV je príležitosťou na výmenu skúseností vedcov pôsobiacich v 
oblasti výskumu technických materiálov a progresívnych technológií.     
 
MTSM 2016 - 6. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály, Split, 
Chorvátsko, 40 účastníkov, 22.09.-23.09.2016 
Medzinárodná konferencia MTSM 2016 (Mechanical Technologies and Structural Materials) 
organizovaná Chorvátskou spoločnosťou strojárskych technológií. ÚMMS SAV spoločne s 
Dublinským technologickým ústavom (Írsko), Chorvátskou spoločnosťou pre materiály a 
tribológiu, Fakultou elektrotechniky, strojárstva a námornej architektúry Univerzity v Splite a 
spoločnosťou Rogante Engineering Office (Taliansko) sú spoluorganizátormi konferencie.  
 
10th International Tooling Conference, Bratislava, 110 účastníkov, 04.10.-07.10.2016 
Ústav sa spolupodieľal na organizovaní pravidelnej medzinárodnej konferencie Tool 2016, ktorá sa 
konala v dňoch 4 - 7. 10. 2016 v hoteli Double Tree Hilton v Bratislave. Konferenciu dlhodobo 
organizuje a administratívne zabezpečuje rakúska Spoločnosť pre metalurgiu a materiály ASMET, 
Konferencia je venovaná výskumu nástrojových materiálov, prezentujú sa na nej výsledky z celého 
sveta. V roku 2016 bola konferencia prvý krát organizovaná na Slovensku, náš ústav bol požiadaný 
o spoluorganizovanie ako lokálny partner, Dr. F. Simančík bol formálnym chairmanom konferencie 
a konferenciu otváral úvodnou plenárnou prednáškou s názvom „Growing Automotive Industry in 
Slovakia a Great Potential for Novel Tooling Materials“.   
 
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2017 
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 
zodpovedného pracovníka)  
  
International conference MATRIB 2017 - materials, wear, recycling/Medzinárodná konferencia 
MATRIB 2017 - Materiály, tribológia, recyklácia, Vela Luka, Chorvátsko, 22.06.-24.06.2017, 
(Jaroslav Jerz, 02/ 3240 1028, ummsjerz@savba.sk)  
 
MTSM 2017 - 7th International Conference Mechanical Technologies and Structural 
Materials/MTSM 2017 - 7. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné 
materiály, Split, Chorvátsko, 21.09.-22.09.2017, (Jaroslav Jerz, 02/ 3240 1028, 
ummsjerz@savba.sk)  
 
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
konferencií  
 
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný 

Počet členstiev 3 0 1 
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4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 
komitétoch SR  
 
Dr. Ing. Jaroslav Jerz  
 

Chorvátska spoločnosť pre strojárske technológie (Croatian Society for Mechanical 
Technologies - CSMT) (funkcia: člen vedeckej rady CSMT)  
 

Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Materials Research Society  (funkcia: člen) 
Society for New Materials and Technologies  (funkcia: člen) 
The Minerals, Metals and Materials Society  (funkcia: člen)  
 

Ing. Peter Múčka, PhD.  
 

European Committee for Standardisation (CEN/TC 227/WG 5)  – Technická komisia: Road 
materials, Pracovná skupina: Surface characteristics  (funkcia: člen korešpondent – 
nominovaný Českou republikou)  
 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy  
Počet 

hodnotených 
projektov  

   Jerz Jaroslav      M-era.Net, výzva: Joint Call 2016 1 
   Lapin Juraj     H2020-MSCA-IF-2016 20 
   Simančík František     Projekty DAAD/PPP 2016 9 
  
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
  
Ústav v roku 2016 pokračoval v úspešnej spolupráci s iránskymi univerzitami Shiraz University a 
University of Tehran. Študent tejto univerzity Ghasem Azimi Roin strávil na ústave 9 mesiacov 
prácou na svojej dizertačnej práci (Investigation on mechanical properties of in-situ Al/iron oxides 
composites fabricated by friction stir processing); Dr. F. Khodabakhshi zo Shiraz University pôsobil 
na ústave v rámci 3 mesačného študijného pobytu so zameraním na analýzu štruktúr zvarových 
spojov pomocou EBSD. Záujem o spoluprácu s uvedenými univerzitami je veľký a ústav registruje 
viacerých záujemcov o doktorandské štúdium. Vážnou prekážkou je stále veľká administratívna 
náročnosť procesu a neexistencia príslušných výmenných dohôd s Iránom. 
  
  
 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Vedná politika  
 
Ústav napĺňa svoju misiu v priestore definovanom tromi kľúčovými vektormi: 

• výskum zameraný na zvyšovanie úrovne poznania (bádateľský vektor) 
• výskum prinášajúci spoločnosti identifikovateľný osoh (spoločenský vektor) 
• výskum, ktorý prispieva k tomu, aby sa svet stával čoraz lepším miestom pre život 

(environmentálny vektor) 
  
Vedná politika ústavu je dlhodobo stabilná a opiera sa o nasledovné hlavné programové priority: 

• vývoj progresívnych materiálov na báze neželezných kovových zliatin (kovové peny, 
kompozitné materiály, intermetalické zliatiny, gradientné materiály a povlaky, nové 
žiarupevné materiály, ľahké konštrukčné materiály s nanoštruktúrou, biokompatibilné 
kovové materiály) 

• rozvoj moderných technológií výroby progresívnych kovových materiálov s dôrazom na ich 
priemyselnú aplikáciu ( spevňovanie kovov a ich zliatin, tlaková infiltrácia pórovitých 
foriem taveninou, usmernená kryštalizácia, vákuové odlievanie, prášková metalurgia, 
nanášanie povlakov – žiarové nástreky, PVD, CVD a pod.) 

• rozvoj teórie povrchov a rozhraní, najmä s ohľadom na tenké vrstvy, kompozitné materiály s 
kovovou matricou, celulárne kovové sústavy a plazmové nástreky 

• rozvíjanie experimentálnych metód hodnotenia štruktúry a reakcií na rozhraní fáz a 
povrchov 

• rozvoj nových metodík skúšania materiálov a konštrukcií 
• analytické a numerické modelovanie a simulácia vlastností materiálov a zložitých 

mechanických sústav 
  
K najdôležitejším zámerom koncepcie dlhodobého rozvoja ústavu patrí: 

• zabezpečenie udržateľného postavenia ústavu v rámci európskeho výskumného priestoru 
• získanie významnej pozície na slovenskom trhu zlepšením aktívnej spolupráce ústavu so 

slovenskými priemyselnými podnikmi 
• zlepšenie spolupráce s vysokými školami 
• zabezpečenie sústavného zvyšovania vedeckej výkonnosti pracovníkov a zlepšovania 

efektivity vedeckej práce 
• zabezpečenie sústavného zvyšovania kvalifikačnej úrovne pracovníkov ústavu 
• vytvorenie motivačných podmienok pre získanie výkonných mladých vedeckých 

pracovníkov z radov talentovaných doktorandov 
• zabezpečenie pravidelnej obnovy prístrojového vybavenia a infraštruktúry ústavu 

  
Vnútorná organizačná štruktúra ÚMMS SAV je koncipovaná s cieľom vytvoriť čo najefektívnejšiu 
a produktívnu riadiacu štruktúru, ktorá eliminuje nadbytočné a neefektívne riadiace a komunikačné 
väzby. Tento cieľ je dosiahnutý kombináciou funkčne a projektovo koncipovanej organizačnej 
štruktúry ústavu. Organizačne je ústav členený na 4 útvary: tri vedecké divízie: 

• I. Nové materiály a technológie 
• II. Mikroštruktúra povrchov a rozhraní 
• III. Vlastnosti materiálov a konštrukcií a 
• Odbor ekonomiky a podporných aktivít 

  
Riadiaca štruktúra ústavu je dvojstupňová, t. z. vedúci útvarov sú priamo podriadení riaditeľovi 
ústavu a ostatní pracovníci príslušnému vedúcemu útvaru podľa pracovného zaradenia. Všetky 
dôležité otázky sa prerokovávajú kolektívne v grémiu riaditeľa, ktorého členmi sú všetci vedúci 
útvarov. Vedúci útvarov, ktorí sú vedúcimi zamestnancami ústavu nesú zodpovednosť za rozvoj 
zverených útvarov, a tým aj za dlhodobé personálne a prístrojové budovanie ústavu. Vedecké 
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divízie sú dlhodobo budované personálne a prístrojovo tak, aby bol ústav schopný flexibilne riešiť 
projekty z oblasti materiálového inžinierstva a aplikovanej mechaniky rôzneho typu a veľkosti. Pre 
potreby riešenia vedeckých projektov, hospodárskych zákaziek, štúdií, expertíz a pod. vytvára 
vedenie ústavu podľa potreby z pracovníkov jednotlivých divízií riešiteľské tímy ad hoc, čo 
umožňuje vysokú flexibilitu a efektívnosť pri získavaní a riešení projektov, pričom jednotliví 
tvoriví pracovníci sa dlhodobo individuálne špecializujú na oblasti podľa ich profesionálneho 
záujmu. Za vedúceho riešiteľského tímu je menovaný zodpovedný riešiteľ daného projektu s 
príslušnými kompetenciami. Za administratívne riadenie projektov je na ústave zodpovedná 
špeciálne vytvorená skupina projektových manažérov. Okrem administratívneho riadenia, 
spracovania zmlúv a ochrany výsledkov sa zaoberá aj monitorovaním projektov a ich 
popularizáciou. Finančné riadenie projektov je zabezpečené v spolupráci s Odborom ekonomiky a 
podporných aktivít. 
Riadenie ústavu vychádza z nasledovných zásad: 

• rozvíjajú sa len také smery výskumu a vývoja, ktoré sú v súlade s hlavnými vedeckými 
smermi rozvoja ústavu a majú potenciál presadiť sa v medzinárodnom meradle 

• inštitucionálne projekty (financované z ústavných zdrojov) sa využívajú len vo výnimočných 
prípadoch a to výhradne na rozvoj nových technológií alebo metodík zlepšujúcich potenciál 
ústavu pri získavaní atraktívnych projektov 

• všetci pracovníci ústavu sú finančne motivovaní na zvyšovaní kvality svojej práce, bez 
ohľadu na vek a funkčné zaradenie (pri finančnej motivácii sa významne využíva pohyblivá 
zložka mzdy a mimoriadne odmeny, pričom sa uplatňuje výrazná diferenciácia) 

• prostriedky z príspevku na prevádzku (s výnimkou účelovo viazaných prostriedkov) sa 
používajú najmä na inštitucionálne zabezpečenie chodu ústavu. Mzdy sa z príspevku 
uhrádzajú prednostne režijným pracovníkom. Vedeckým pracovníkom venujúcim sa 
prevažne základnému výskumu sa z príspevku na prevádzku prispieva na mzdy na základe 
vyprodukovaných výsledkov, t.j. podľa kvality a počtu publikácií. Tento systém umožňuje 
oceniť kvalitných vedeckých pracovníkov, pričom ich nenúti zaoberať sa činnosťami mimo 
základného výskumu. Všetci pracovníci majú možnosť zlepšiť si svoje finančné ocenenie za 
výsledky dosiahnuté v základnom výskume prácou na projektoch financovaných zo zdrojov 
mimo rozpočtu SAV. 

• dôraz sa kladie na to, aby ústav každoročne ukončil rok s vyrovnaným hospodárskym 
výsledkom z prostriedkov riešených projektov a hospodárskej činnosti, ktorá je v súlade s 
hlavnou činnosťou ústavu 

• vytvárajú sa technické predpoklady zainteresovanosti útvarov pri šetrení nákladov na 
energie, vodu, spoje a pod. 

  
  
Základnou filozofiou ústavu je výskum poskytujúci jednoznačný a ľahko identifikovateľný 
prospech spoločnosti. Toto je v súlade s celkovým poslaním SAV vyjadreným v dokumente SAV 
2020 “.... akadémia napĺňa svoje spoločenské poslanie aj prostredníctvom vývoja progresívnych 
technológií, patentov, inovácií, expertíz a transferu poznatkov do mnohých oblastí praxe” 
(http://www.sav.sk/uploads/dokumentySAV/SAV_2020_verzia_2.pdf). Toto je podľa nás vhodný 
spôsob ako zlepšiť obraz SAV v spoločnosti. V súvislosti s tým, ÚMMS SAV v najbližšom období 
zameria svoju pozornosť na nasledujúce 4 oblasti: 
A)    Ľahké konštrukčné materiály s hlavným dôrazom na použitie v automobilovom priemysle 
zamerané na výskum a vývoj: 

• ultrajemnozrnného kompozitu Al-Al2O3 
• Al-AlN kompozitu so zvýšeným modulom pružnosti a vysokoteplotnej pevnosti 
• nových kompozitov s hliníkovou matricou spevnenou keramickými časticami 
• nového typu hliníkových práškov vhodných pre 3D tlač 
• novej technológie odlievania hliníkovej peny 
• nových kompozitov s horčíkovou matricou pre ultraľahké konštrukcie 
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B)    Materiály pre výrobu, konverziu a uskladnenie energie zamerané na výskum a vývoj: 

• TiAl zliatin so zameraním na in-situ kompozity s lamelárnou matricou γ(TiAl) a α2(Ti3Al) s 
distribuovanými časticami Ti3AlC alebo Ti2AlC 

• zliatin s vysokou entropiou typu FeCoCrNiX, AlCoCrFeX a CrNbTiZrX 
• kompozitov pre elektródy generátorov plazmy 
• ohrevných/chladiacich panelov impregnovaných PCM na zvýšenie kapacity pre akumuláciu 

a spätné uvoľnenie tepla 
• horčíkového hydridu na uskladnenie vodíka 

  
C)    Zlepšenie kvality života zamerané na výskum a vývoj: 

• biodegradovateľných horčíkových implantátov s mechanickými vlastnosťami približujúcimi 
sa vlastnostiam kostí 

• patentovaných Ti-Mg kompozitov pre dentálne implantáty 
• v oblasti mechaniky strojov sa výskum zameria na analýzu kmitania v sústave 

cesta-vozidlo-vodič s cieľom získať údaje, ktoré umožnia zníženie škodlivých zdravotných 
účinkov 

  
D)    Doplňujúce aktivity budú zamerané na výskum a vývoj: 

• keramických PVD povlakov s vysokou tvrdosťou a zvýšenou húževnatosťou 
• amorfných tvrdých povlakov pre prácu pri vysokých teplotách až do 2000 °C v agresívnom 

oxidačnom prostredí 
• nový technologický postup pre rýchlu reaktívnu depozíciu oxidových povlakov s rýchlosťou 

nanášania vyššou ako 10 000 nm/min 
• depozičné technológie založené na vysoko ionizovaných časticiach umožňujúcich lepšiu 

štruktúrnu kontrolu povlakov s požadovanými vlastnosťami 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  
  
 
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iná     
Začiatok spolupráce: 2003     
Zameranie: spolupráca pri výskume a vývoji     
Zhodnotenie: Spolupráca pri výskume a vývoji ultratvrdých tenkých vrstiev nanášaných fyzikálnou 
depozíciou z pár (PVD), vzájomné využívanie prístrojov na prípravu a charakterizáciu tenkých 
PVD povlakov, spoločná podpora doktorandských prác v oblasti PVD, vzájomná spolupráca 
doktorandov obidvoch inštitúcií – spoločné publikácie, buduje sa spoločné pracovisko na výskum a 
vývoj tvrdých PVD povlakov (zodpovedný kontaktný pracovník Ing. Marián Mikula PhD.) V roku 
2016 sa riešil projekt APVV s názvom "Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené 
vysokoionizovanými depozičnými technológiami".      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2015     
Zameranie: Sledovanie fundamentálnych dejov počas syntézy keramických materiálov     
Zhodnotenie: V priebehu roku 2016 sa podarilo podrobne popísať a syntézu a magnetické 
vlastnosti AuAlO2 počas vysokoenergetického mletia zmesi Cu2O-Al2O3. Výsledky sú 
publikované v: Journal of Alloys and Compounds, 695 (2017) pp. 2314-2323      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2004     
Zameranie: Spolupráca zameraná výskum, exkurzie študentov, členstvo vo vedeckých radách 
inštitúcií, ústav je externou vzdelávacou inštitúciou MTF STU     
Zhodnotenie: Dlhodobá spolupráca v oblasti doktorandského štúdia, ústav z fakulty každoročne 
získava nových doktorandov, študenti MTF riešia na ústave svoje bakalárske a diplomové práce, 
ústav pre nich organizuje odborné exkurzie a prednášky. Zástupcovia ústavu sú členmi VR fakulty a 
naopak, zástupca fakulty je členom VR ústavu. Doktorandi z MTF a ÚMMS sa pravidelne 
zúčastňujú spoločných doktorandských seminárov v rámci V4 a Rakúska.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné pracovisko     
Začiatok spolupráce: 2012     
Zameranie: výskum a vývoj     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko zamerané na výskum a vývoj špeciálnych kovových materiálov 
(vákuové tavenie a izostatické lisovanie), ktoré sa vybudovalo v budove ÚMMS SAV na 
Račianskej 75 v Bratislave. Toto pracovisko bolo v roku 2013 ocenené Cenou ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka. Význam tohto pracoviska je 
pre oboch partnerov natoľko dôležitý, že sa dohodli na jeho presťahovaní do novej budovy Pavilónu 
materiálových vied na Dúbravskej ceste 9, ktorá je novým sídlom ÚMMS SAV. V týchto 
priestoroch činnosť spoločného pracoviska ďalej pokračuje.       
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Strojnícka fakulta STU     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iná     
Začiatok spolupráce: 2001     
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Zameranie: Spoločné aktivity v rámci riešenia projektov ŠF, exkurzie študentov, členstvo vo 
vedeckých radách, spoločné vydávanie časopisov     
Zhodnotenie: Spoločné vydávanie časopisu Kovové materiály. V roku 2016 sa pokračovalo na 
riešení spoločných projektov v rámci Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé 
technológie a energetiku a Centra priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných 
komponentov energetických zariadení. SjF STU je hlavným univerzitným partnerom ústavu v 
Bratislave. Ing. Juraj Lapin, DrSc. je členom VR fakulty a dekan SjF STU je členom VR ústavu.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2012     
Zameranie: Spolupráca vo výskume     
Zhodnotenie: Prostredníctvom detašovaného pracoviska INOVAL v Žiari nad Hronom ÚMMS 
spolupracuje s fakultou pri budovaní spoločného výskumného pracoviska zameraného na 
modelovanie, rapid prototyping a spoločnú výchovu študentov najmä 3 stupňa. Dr. F. Simančík je 
členom VR TUZVO.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zameranie: Spolupráca pri ročníkových projektoch študentov katedry priemyselného dizajnu     
Zhodnotenie: V roku 2016 prebiehala neformálna spolupráca v rámci konzorcia Centrum 
aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií so študentmi katedry 
priemyselného dizajnu na ich ročníkových projektoch v rámci programu zameraného na využitie 
penového hliníka v modernom dizajne výrobkov pod vedením doc. F. Chrenku. Viacerí študenti 
pripravili štúdie zamerané na využitie penového hliníka, na túto tému sa v súčasnosti rieši 
doktorandská práca.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Zagreb, Chorvátsko     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zameranie: Aplikovaný a základný výskum v oblasti materiálov pripravených metódami práškovej 
metalurgie pre dentálne aplikácie     
Zhodnotenie: V roku 2016 sa pokračovalo vo výskume prípravy a aplikácie a v štúdiu 
mikroštruktúry a vlastností Ti a Ti+Mg materiálov pripravených metódami práškovej metalurgie 
pre dentálne aplikácie (trvalé implantáty, protetiky).Spolupráca v roku 2015 vyústila do podania 
patentovej prihlášky "BIOAKTIVNI KOMPOZITNI METAL" v Chorvátsku. V roku 2016 bola 
podaná patentová prihláška "Kompozitný materiál na implantáty, jeho použitie a spôsob výroby" na 
Slovensku a PCT patentová prihláška "COMPOSITE MATERIAL FOR IMPLANTS, ITS USE 
AND METHOD OF ITS PRODUCTION".      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Shiraz University, Iran     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zameranie: Sledovanie vplyvu zmeny parametrov trecieho zvárania na mikroštruktúru a vlastnosti     
Zhodnotenie: Počas roku 2016 sa zrealizovali hlavne EBSD merania, ktoré boli publikované v 
časopise SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING, 2016 v rámci článku 
Influence of hard inclusions on microstructural characteristics and textural components during 
dissimilar friction-stir welding of an PM Al–Al2O3–SiC hybrid nanocomposite with AA1050 alloy.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Teheran, School of Metallurgy and 
Materials Engineering, Iran     
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Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2016     
Zameranie: Výskumná činnosť     
Zhodnotenie: Cieľom spolupráce je charakterizačne prispieť k  pochopeniu vplyvu parametrov 
miešania a trecieho zvárania počas prípravy kompozitných materiálov na báze Al/AlMg + F2O3. 
Výstupom sú publikácie v tlači.      
   
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
 
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  
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7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 
kap. 2, 3, 4  
  
 
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
     
Názov pracoviska: Infiltračný autokláv      
Partner(i): Elektrokarbon a.s. Topoľčany     
Zameranie: Pracovisko na infiltráciu grafitových súčiastok kovovými zliatinami      
Rok založenia: 1985     
Zhodnotenie: Na prelome rokov 2008-2009 ÚMMS SAV úspešne inštaloval v Elektrokarbone (EK) 
plnoautomatické zariadenie, ktoré umožňuje infiltráciu grafitových súčiastok vyrábaných v EK 
kovovou zliatinou. Elektrokarbon je na ňom schopný vyvíjať a v kontinuálnom procese produkovať 
lišty až do dĺžky 1200 mm pre elektrické vozidlá železničnej dopravy. Tým získal konkurenčnú 
výhodu oproti popredným svetovým výrobcom uhlíkových líšt. V roku 2016 vykonával ÚMMS pre 
Elektrokarbon poradenstvo v oblasti hodnotenia kvality grafitov používaných na infiltráciu 
roztavenou meďou. Bola urobená séria termogravimetrických experimentov pri ktorých sa grafity 
žíhali v inertnej atmosfére aj vo vákuu s cieľom určiť v akých množstvách sa pri teplote infiltrácie 
uvoľňujú plynné produkty, ktoré môžu zhoršovať kvalitu infiltrácie.      
       
Názov pracoviska: ENERMAT     
Partner(i): DECOM a.s. Sibírska 1, 917 01 Trnava     
Zameranie: Výskumno-vývojové centrum DECOM a.s. a ÚMMS SAV na nedeštruktívne testovanie 
a odhad prevádzkovej životnosti energetických zariadení     
Rok založenia: 2012     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko ENERMAT je umiestnené v sídle firmy DECOM. Jeho 
infraštruktúrne (rozsiahla prístrojová infraštruktúra zahŕňajúca jednak prístroje na nedeštruktívne 
testovanie, analýzu štruktúry alebo testovanie mechanických vlastností, ale aj softvérové 
prostriedky na simuláciu a modelovanie) a personálne vybavenie sa vybudovalo s podporou 
projektu z eurofondov „Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so 
zohľadnením vplyvu na životné prostredie“ (ITMS 26220220146). Jeho hlavnou úlohou je 
hodnotenie zvyškovej životnosti komponentov energetických zariadení a návrh opatrení na 
bezpečné predlžovanie ich prevádzky.      
       
Názov pracoviska: Výskumné pracovisko na testovanie solárnych kolektorov     
Partner(i): Thermosolar s.r.o. Žiar nad Hronom     
Zameranie: Testovanie aplikácií nových materiálov v solárnom kolektore     
Rok založenia: 2013     
Zhodnotenie: Spoločné výskumné pracovisko je umiestnené v areáli spoločnosti Thermosolar a 
bolo vybudované s cieľom testovania nových hliníkových materiáloch vyvíjaných ÚMMS v nových 
typoch solárnych kolektorov pracujúcich s teplotou média nad 150 °C. V roku 2014 sa začal riešiť 
projekt aplikovaného výskumu na túto tému v rámci všeobecnej výzvy APVV. Thermosolar uzavrel 
s ÚMMS zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa zaväzuje využívať výsledky projektu. Na konci 
roka 2016 bol v spolupráci so spoločnosťou Thermosolar pripravený projekt v rámci programu 
Horizont 2020 - EEB, ktorý bol podaný 19. 1. 2017.      
       
Názov pracoviska: Výskumno-vývojové centrum Sapa Profily a.s. a ÚMMS SAV na lisovanie 
nových materiálov s výnimočnými vlastnosťami      
Partner(i): SAPA Profily a.s. Žiar nad Hronom     
Zameranie: Spoločné pracovisko je zriadené s cieľom vytvoriť možnosti prípravy demonštračných 
vzoriek z unikátnych materiálov lisovaných zo zmesi na báze hliníkových práškov v podmienkach, 
ktoré budú blízke reálnym podmienkam výrobného procesu.     
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Rok založenia: 2013     
Zhodnotenie: Výskum na spoločnom pracovisku slúži na vypracovanie metodík, ktoré by pomocou 
experimentálneho lisovania umožnili spoľahlivo sa priblížiť reálnym výrobným podmienkam v 
procese lisovania a dosiahnuť tak jednoduchšie získanie a reálnejšie posúdenie hodnôt unikátnych 
vlastností netradičných materiálov. Výskumné aktivity na pracovisku v roku 2016 sa venovali 
najmä možnosti predĺženia životnosti lisovancích nástrojov a možnostiam zvyšovania pevnostných 
vlastností lisovaných profilov pomocou tepelného spracovania.      
       
Názov pracoviska: Výskumné pracovisko vstrekovania hybridných plast/hliníkových odliatkov     
Partner(i): ESOX s.r.o Uhorská Ves     
Zameranie: Zefektívnenie výskumných aktivít pri vývoji inovovaných výrobkov pripravených ako 
hybridné plast/hliníkové výlisky, pričom sa využívajú nové materiály, predovšetkým kompozity na 
báze práškových zmesí hliníka alebo hliníková pena.     
Rok založenia: 2014     
Zhodnotenie: V roku 2016 sa pokračovalo v spoločných projektoch zameraných na výrobu 
vstrekovacích foriem pomocou 3D tlače, a hodnoteniu vlastností výliskov s plastov pre aplikácie pri 
vyšších teplotách.      
   
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     
Názov kontraktu: Spoločný výskum zameraný na materiály pre energetické zariadenia, komponenty 
a zariadenia jadrových elektrární     
Partner(i): VUJE  a.s. Trnava     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 72000     
Stručný opis výstupu/výsledku: Výskum, vývoj a overovanie nových metodík deštruktívneho a 
nedeštruktívneho hodnotenia materiálov a komponentov, výskum progresívnych materiálov pre 
nové generácie jadrových reaktorov a optimalizácia technologických postupov v prevádzkových 
podmienkach energetických zariadení s využitím najnovších poznatkov vedy a výskumu v 
príslušnej oblasti.     
Zhodnotenie: Vykonali sa pravidelné nedeštruktívne merania zariadení jadrovej elektrárne V2 v 
Jaslovských Bohuniciach pomocou metódy akustickej emisie a vyhodnotili sa získané záznamy. 
Pokračovali sme v skúškach v tlakovej komore pri zvýšených tlakoch a vyhodnotili sme 
mikroštruktúry vzoriek poškodených v prevádzkových podmienkach jadrovej elektrárne.      
       
Názov kontraktu: Hodnotenie mechanických vlastností tavieb z dodaných vzoriek     
Partner(i): Finalcast s.r.o. Žiar n. Hronom     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 8827     
Stručný opis výstupu/výsledku:      
Zhodnotenie:       
       
Názov kontraktu: Kompozitné elektródy pripravené  tlakovou infiltráciou     
Partner(i): GA Drilling, Trnava     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 3561     
Stručný opis výstupu/výsledku: Pripravila sa séria elektród , ktoré sa testovali v reálnych 
podmienkach plazmového výboja, ktorý spôsobuje rozrušenie hornín.     
Zhodnotenie: Požiadavky partnera sa splnili v celom rozsahu a pri konzultáciách sa odporučili 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

28

možné postupy s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu elektród.      
       
Názov kontraktu: Meranie mechanických vlastností dodaných vzoriek     
Partner(i): SAPA Profily  a.s. , Žiar nad Hronom     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 5791     
Stručný opis výstupu/výsledku:      
Zhodnotenie:       
       
Názov kontraktu: Odborné merania na dodaných práškových vzorkách – obsah kyslíka, dusíka a 
uhlíka     
Partner(i): IMR  Metallverarbeitungs GmbH, Rakúsko     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 2700     
Stručný opis výstupu/výsledku: Výsledkom je návrh zjednodušenej metodiky hodnotenia 
chemického zloženia Al práškov, ktorý by partner mohol bez potreby veľkých investícií realizovať 
priamo vo výrobe.     
Zhodnotenie: Výsledky spolupráce viedli k uzatvoreniu dlhodobého VaV kontraktu so začiatkom v 
roku 2017.      
       
Názov kontraktu: Pracovné skúšky na dodaných vzorkách.     
Partner(i): Cech zváračských odborníkov, Trnava     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 1590     
Stručný opis výstupu/výsledku: V rámci kontraktu sa uskutočnilo viacero analýz štruktúry 
zvarových spojov z hliníkových a oceľových materiálov pomocou svetelnej mikroskopie, 
rastrovacej elektrónovej mikroskopie, EDS analýzy a EBSD.      
Zhodnotenie: Ústav dodal partnerovi analýzy umožňujúce lepšie pochopenie procesov 
prebiehajúcich vo zvarových spojoch počas zvárania.      
       
Názov kontraktu: SEM a EDS  merania  a analýzy      
Partner(i): RHP Technology GmbH, Seibersdof, Rakúsko     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 2665     
Stručný opis výstupu/výsledku: Sledovanie morfológie práškov a ich povlakov za účelom zlepšenia 
spekania.      
Zhodnotenie: Na základe získaných mikroštruktúrnych analýz sa podarilo optimalizovať časť 
procesu spekania práškov.      
       
Názov kontraktu: SEM a EDS analýzy na dodaných vzorkách     
Partner(i): MIBA Sinter Slovakia, Dolný Kubín     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 6190     
Stručný opis výstupu/výsledku: Sledoval sa vplyv prevádzkových parametrov na mikroštruktúru 
spekaných ozubených kolies.     
Zhodnotenie: Pre partnera sa podarilo zoptimalizovať časť výrobného procesu.      
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Názov kontraktu: Špeciálna hliníková pena s integrovanou oceľovou rúrkou z PCM materiálu     
Partner(i): i2m Graz GmbH– , Rakúsko     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 5800     
Stručný opis výstupu/výsledku: Výstupom boli vzorky na meranie možnosti uskladňovania tepla v 
hliníkovej pene pomocou PCM     
Zhodnotenie: Výsledky viedli k podaniu spoločného projektu v rámci programu Horizon 2020      
       
Názov kontraktu: Termogravimetrická analýza vzoriek rôzneho uhlíkového materiálu. Infiltrácia 
uhlíkových vzoriek čistou meďou     
Partner(i): Kompozitum s.r.o. Topoľčany     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 763     
Stručný opis výstupu/výsledku: Na dodaných vzorkách grafitov sa hodnotil váhový úbytok pri 
rôznych teplotných režimoch. Tiež sa čistou meďou infiltrovala grafitová predforma.     
Zhodnotenie: Požiadavky partnera sa splnili v celom rozsahu a pri konzultáciách sa odporučili 
možné postupy s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu výrobkov.      
       
Názov kontraktu: Výroba prototypových častí z penového hliníka na automobily BMW     
Partner(i): Havel metal foam GmbH-, Nemecko     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2016     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 11357     
Stručný opis výstupu/výsledku: Vyrobili a úspešne sa otestovali prototypy krytu strechy kabrioletu 
a ovládacie madlá z hliníkovej peny. Diely boli vyrobené na objednávku, pričom boli na ÚMMS 
mierne tvarovo modifikované pre potreby novej technológie.     
Zhodnotenie: Na prototypoch z hliníkovej peny sa úspešne overila nová technológia patentovaná 
ÚMMS v roku 2015.      
   
 
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
     
Ing. Pavol Štefánik, CSc. prednášal v kurzoch "Medzinárodný zváračský inžinier" Výskumného 
ústavu zváračského - priemyselného inštitútu na tému "Procesy spojovania keramických a 
kompozitných materiálov".      
       
 
V roku 2016 sa naplno rozbehla činnosť detašovaného pracoviska INOVAL (Inovačného centra 
SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z Al).   

Na pracovisko boli prijatí traja noví zamestnanci, ktorých odborné zameranie posilnilo doterajšiu 
spôsobilosť pracoviska v oblastiach  metodiky riešenia výskumných úloh, realizácie chemických 
analýz, metalografie a mechanických skúšok. Bola doplnená aj kompetencia výroby testovacích 
vzoriek pre skúšky mechanických a fyzikálnych vlastností  materiálov s využívaním existujúcich 
3D technológií pre meranie, tlač a obrábanie. V hodnotenom období sa zamestnanci pracoviska 
intenzívne venovali  aktivitám súvisiacim s využívaním technickej infraštruktúry pri riešení 
výskumných úloh vrátane výroby prototypov ako demonštrátorov prezentujúcich výsledky získané 
v rámci výskumu.   

V roku 2016 bolo zaznamenaných 291 rôznych požiadaviek od 65 záujemcov (priemyselné 
spoločnosti, školy, výskumné organizácie, fyzické osoby) pri plnení ktorých pracovisko 
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preukazovalo svoju pripravenosť nielen na prípadnú technickú podporu, ale aj na aktívnu účasť 
pracovníkov centra na  rozvojových aktivitách priemyselných partnerov. Najväčší záujem bol o 
merania drsnosti, rozmerovej presnosti, analýzy chemického zloženia, expertízy, mechanické 
skúšky, metalografické analýzy, výrobu prototypov, simulácie a tomografické merania.   

V rámci pravidelných kontaktov so zástupcami existujúcich partnerov, alebo so zástupcami  
potenciálnych partnerov, sa ukázalo, že existujúca infraštruktúra pracoviska v kombinácii s 
prístrojovou základňou Ústavu materiálov a mechaniky strojov vrátane partnerov zo spoločných 
projektov ŠF riešených neskôr na detašovanom pracovisku, je pre použitie na aplikovaný výskum a 
vývoj v oblasti kovových materiálov takmer úplne postačujúca.   

Činnosť Inovalu vytvorila predpoklad pre nové projekty, o ktoré sa Ústav materiálov a mechaniky 
strojov, aj vďaka existujúcej infraštruktúre pracoviska, uchádza:    

• Výskumné centrum pre ľahké kovy pre automobilové karosérie – podané dva projekty v 
rámci výziev OP VaV ŠF    

• Spracovanie Mg zliatin (lisovanie, uskladňovanie energie) – pokračujúci projekt APVV 
MAGRID    

• Rozvoj technológie výroby hybridných odliatkov (PCT, EP) – patentovaná technológia , 
ktorá by mala byť nosnou technológiou v projektoch v rámci výziev HORIZON 2020    

• Rozvoj technológie PCM panelov – podaný projekt APVV     

V oblasti výskumných aktivít sa riešili aj ďalšie témy s potenciálom pre aplikácie v priemyselnej 
praxi:   

1. modelovanie a simulácia teplotných polí počas ohrevu a ochladzovania penového materiálu 
infiltrovaného PCM na základe údajov získaných v klimatickej komore vrátane vývoja  
demonštrátora pre prezentáciu procesu fázovej premeny S/L pri bežných klimatických 
teplotách   

2. štúdium možností odľahčovania súčiastok tvorbou hybridných odliatkov . Riešili sa 
praktické aplikácie odľahčených súčiastok v spolupráci s výskumným centrom spoločnosti 
Havel Metal Foam z Nemecka, pri ktorých sa využívala originalita patentového riešenia 
technológie výroby hybridných odliatkov.   

3. štúdium možností získavania údajov (technickým vybavením pracoviska ) na korekciu 
výrobných postupov vedúcu k výraznému zníženiu nestability technológie v oblastiach 
výroby hliníkových profilov a odlievania odliatkov čo sú základné záujmové procesy pre 
využitie progresívnych materiálov u priemyselných partnerov   

4. praktická realizácia aktivít na prototype vysokoteplotného slnečného kolektora (spolupráca 
fy Thermosolar Žiar nad Hronom) s využitím hliníkových rúrok a profilov vyrobených z 
ultrajemných  Al práškov, ktoré majú vynikajúcu štruktúrnu stabilitu pri teplotách až do 
400 °C. Študovalo sa správanie tohto materiálu pri spájaní progresívnou technológiou FSW 
(trecie zváranie s premiešaním), ktorou by bolo možné zabezpečiť spájanie bez rizika vzniku 
vád na spojoch konštrukcie.        
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej 
správy SR a iné organizácie  
  
 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod.  
 
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. Programový výbor Horizont 2020 - 
Vesmír  

 národný delegát 

 Komisia na hodnotenie žiadosti o 
stimuly na výskum a vývoj pri MŠVVŠ 
SR 

 člen 

 Monitorovací výbor pre operačný 
program Výskum a inovácie 

 člen 

 Dr. Ing. František Simančík Komisia na hodnotenie žiadosti o 
stimuly na výskum a vývoj pri MŠVVŠ 
SR 

 člen 

 Inovačná rada BBSK  člen 
 Zväz strojárskeho priemyslu  člen dozornej rady 
 Člen pracovnej skupiny Priemyselné 

Technológie zriadenej MŠVVŠ na 
tvorbu stratégie podpory vedy výskumu 
a inovácii v SR 

 člen 

 Komisia High level group ManuFuture 
SK - MH SR 

 člen 

 Zväz automobilového priemyslu SR 
ZAP 

 člen komisie pre výskum a 
vývoj 

  
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
  
 
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. Rada APVV pre technické vedy  člen 
  
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity   
  
 
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV 

Meno Spoluautori Typ1 Názov Miesto 
zverejnenia 

Dátum alebo 
počet za rok 

Dr. Ing. Jaroslav Jerz   EX 

 Exkurzia 20 
študentov Gymnázia 
sv. Františka z Assisi v 
Žiline do laboratória 
ÚMMS SAV 
SmatGrid 

 Bratislava, Dúbravská 
cesta 9 12.4.2016 

Ing. Peter Oslanec   EX  Exkurzia 27 
účastníkov konferencie 

 Inoval, Priemyslená 
525, Ladomerská 
Vieska, Žiar nad 

Hronom 
17.5.2016 

Ing. Peter Oslanec 
 doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

PB 

 Súťaž „Mladý 
technik“ o cenu 
Inovalu v Žiari nad 
Hronom 

 MSKC Žiar nad 
Hronom 17.7.2016 

Ing. Peter Oslanec  Vladimír Švač TL  Inovačné centrum 
SAV- Inoval  

 Automotive 
Innovation Slovakia – 

štvrťročník Zväzu 
automobilového 
priemyslu SR, 

elektronický časopis, 
2/2016, november 

2016, ISSN 1339-837 

1.11.2016 

Dr. Ing. František 
Simančík 

  PB 

 Petržalská 
Superškola: Materiály 
šité na mieru podľa 
prírodných vzorov, 
prednáška pre víťazov 
žiackych projektových 
prác 

 Smolenice  7.6.2016 

Dr. Ing. František 
Simančík 

 Vladimír Švač TL  Materiály budúcnosti 
na Slovensku 

 Automotive 
Innovation Slovakia – 

štvrťročník Zväzu 
automobilového 
priemyslu SR, 

elektronický časopis, 
1/2016, február 2016, 

ISSN 1339-8377 

1.2.2016 

doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

 Ing. Peter 
Oslanec 

EX 

 Exkurzia 38 
účastníkov študentov 
TU Košice – Hutnícka 
fakulta 

 Inoval, Priemyslená 
525, Ladomerská 
Vieska, Žiar nad 

Hronom 
13.4.2016 

doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

 Ing. Peter 
Oslanec 

EX 

 Exkurzia 40 
účastníkov študentov 
TU Košice – Hutnícka 
fakulta 

 Inoval, Priemyslená 
525, Ladomerská 
Vieska, Žiar nad 

Hronom 
11.4.2016 

doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

 Ing. Peter 
Oslanec 

PB 

 Letný vedecký tábor 
pre  technicky 
zdatných žiakov ZŠ 
organizovaný v 
priestoroch Inovalu 

 Inoval, Priemyslená 
525, Ladomerská 
Vieska, Žiar nad 

Hronom 
18.7.2016 
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doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

 Ing. Peter 
Oslanec, PhD. 

EX 

 Exkurzia 15 
účastníkov - žiakov 1. 
ročníka Technického 
lýcea Žiar nad Hronom 

 Inoval, Priemyslená 
525, Ladomerská 
Vieska, Žiar nad 

Hronom 
22.11.2016 

Ing. Pavol Štefánik, 
CSc. 

 KTT SAV, Ing. 
Štefan Kavecký, 
CSc. 

TL 

  Kompozit na 
vedenie tepla s 
vysokoteplotnou 
odolnosťou 

 Prešporský 
podnikateľ, číslo 9 
/ročník IX, str. 5, 
September 2016 

1.9.2016 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 
multimédiá, DO - dokumentárny film  
  
 
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV  
 
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 
prednášky/besedy 3 tlač 3 TV 0 

rozhlas 0 internet 0 exkurzie 5 
publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 0     
  
9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia Domáca/ 
medzinárodná 

Miesto Dátum konania 
Počet 

účastníkov 
 XXI. MEDZINÁRODNÁ 
AKUSTICKÁ 
KONFERENCIA 

domáca 
Kočovce pri 

Novom Meste 
N//Váhom 

30.05.-31.05.2016 50 

 Medzinárodná konferencia 
MATRIB 2016 - Materiály, 
tribológia, recyklácia 

medzinárodná 
Vela Luka, 
Chorvátsko 

23.06.-25.06.2016 50 

 MTSM 2016 - 6. 
medzinárodná konferencia 
Strojárske technológie a 
konštrukčné materiály 

medzinárodná Split, Chorvátsko 22.09.-23.09.2016 40 

 10th International Tooling 
Conference 

medzinárodná Bratislava 04.10.-07.10.2016 110 

  
 
9.3. Účasť na výstavách  
     
Názov výstavy: Coneco - Racioenergia 6. - 9. apríl 2016     
Miesto konania: Bratislava     
Dátum: 6.4.2016     
Zhodnotenie účasti: Ústav materiálov a mechaniky strojov sa podieľal na expozícii SAV.       
       
Názov výstavy: Noc výskumníkov 2016     
Miesto konania: Bratislava     
Dátum: 30.9.2016     
Zhodnotenie účasti: Ústav materiálov a mechaniky strojov sa aktívne zapojil do známeho 
vedecko-popularizačného podujatia venovaného mladej generácii.      
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9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný 

Počet členstiev 1 0 0 
  
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Acta Metallurgica Slovaca (funkcia: člen) 
Kovové Materiály-Metallic Materials (funkcia: hlavný redaktor)  
 

Dr. Ing. František Simančík  
 

Kovové materiály - Metallic Materials (funkcia: člen) 
Powder Metallurgy (funkcia: člen) 
Powder Metallurgy Progress (funkcia: člen edičnej rady) 
Zváranie - Svařování (funkcia: člen)  
 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  
 
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Karol Iždinský, PhD.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Dr. Ing. Jaroslav Jerz  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen výboru spoločnosti)  
 

Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV  (funkcia: člen)  
 

Dr. Ing. František Simančík  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska (člen európskej spoločnosti FEMS) 
(funkcia: člen výboru) 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
 

 Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
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9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
Kovové Materiály-Metallic Materials (54. ročník v roku 2016) s periodicitou 6x ročne a s celkovým 
rozsahom 496 strán. 

• Časopis uverejňuje príspevky výhradne v anglickom jazyku. 
• Spoluvydavateľom časopisu je Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav 

fyziky materiálů AV ČR v Brne a Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 
• Časopis je impaktovaný a karentovaný, a je zahrnutý do databázy MSCI (Materials Science 

Citation Index), Institute for Scientific Information, Philadelphia, PA, U.S.A. 
• Impakt faktor na rok 2016 je 0.365 (ISI Citatiom Reports 2015). 
• V roku 2014 bola asociovaná nová medzinárodná redakčná rada s 20 členmi z rôznych 

svetových vzdelávacích a výskumných inštitúcií. 
• Časopis má vlastnú web stránku http://www.kovmat.sav.sk, na ktorej sú priebežne 

aktualizované jednotlivé vydania vrátane plných textov vo formáte pdf. 
  
  
ÚMMS SAV spravuje nasledovné vlastné internetové stránky: 

• Stránka ústavu v slovenskej a anglickej verzii (http://www.umms.sav.sk, 
http://www.immm.sav.sk) 

• Stránka výskumno-vývojovej a inovačnej siete MatNet Slovensko 
(http://www.matnet.sav.sk) 

• Stránka Matdesign (http://www.matdesign.sav.sk) 
• Stránka vedeckého časopisu Kovové materiály (http://www.kovmat.sav.sk) 
• Stránka vedeckého časopisu Strojnícky časopis (http://www.strojcas.sav.sk) 
• Stránka medzinárodnej vedeckej konferencie MetFoam 2009 

(http://www.metfoam2009.sav.sk) 
• Stránka projektu CEKOMAT (http://www.cekomat.sav.sk) 
• Stránka projektu SILTRANS (http://www.siltrans.sav.sk) 
• Stránka projektu INOVAL (http://inoval.sav.sk) 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
 
10.1. Knižničný fond 
  
Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižni čné jednotky spolu 7026 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 4612 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 0 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 2402 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 4 

  z toho zahraničné periodiká 0 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 1 

v tom 

kúpou 1 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Úbytky knižničných jednotiek 2192 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 2997 

  
10.2. Výpožičky a služby 
  
Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 1032 

z toho 

odborná literatúra pre dospelých 1032 

výpožičky periodík 0 

prezenčné výpožičky 0 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

  
10.3. Používatelia  
  
Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 54 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 13 
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10.4. Iné údaje 
  
Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 0 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 79,61 

  
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
Ústav má zriadenú knižnicu. Prepočítaný počet pracovníkov knižnice za rok 2016 bol 1. Okrem 
základných výpožičných služieb z vlastných knižničných fondov zabezpečuje knižnica 
medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, odoberanie odborných 
periodík, nákup monografií a inej literatúry, cirkulačné a informačné služby, týkajúce sa vybraných 
periodík. Využívanie skúšobných prístupov do databáz s rôznym zameraním, ktoré zabezpečuje ÚK 
SAV, umožňuje spolu s vyhovujúcim hardvérovým vybavením všetkých pracovísk ústavu prístup k 
plným textom veľkého počtu periodických i neperiodických publikácií. Vo veľkej miere pracovníci 
ústavu využívajú i voľný prístup do bibliografických databáz. Knižnica prostredníctvom vnútornej 
siete priebežne poskytuje všetkým pracovníkom ústavu aktuálne adresné informácie a údaje o 
publikáciách a službách, ktoré poskytujú jednotliví vydavatelia na svojich internetových stránkach. 
Ďalej pracovisko na požiadanie spracúva tematické rešerše z dostupných zdrojov, prípadne 
sprostredkuje ich spracovanie v iných organizáciách, vedie evidenciu publikácií pracovníkov v 
zmysle internej smernice ústavu, súčasne eviduje všetky publikácie a citačné ohlasy autorov z 
ústavu v systéme ARL, spracúva bibliografické podklady pre správy o plnení projektov, citačné 
rešerše pre pracovníkov ústavu, sleduje ostatný citačný ohlas ich publikovaných prác a spracúva 
databázu týchto ohlasov, pomáha pri vyhľadávaní rôznych prameňov a informácií a zabezpečuje 
reprografické služby pre pracovníkov ústavu. 
V roku 2016 bol chod knižnice negatívne ovplyvnený sťahovaním knižnice s celým jej knižničným 
fondom z budovy na Račianskej ulici v Bratislave do novej budovy na Dúbravskej ceste v 
Bratislave. 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  
  
 
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  
 
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 
- člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied 
- člen Vedeckej rady SAV  
  
 
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 
Ing. Karol Iždinský, PhD.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
  
 
11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen) 
- Komisia SAV pre vesmírne aktivity (predseda) 
- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen) 
- Škodová komisia SAV (člen)  
 
Dr. Ing. František Simančík  
 
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)  
  
 
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 
Ing. Peter Múčka, PhD.  
 
- Komisia VEGA č. 7 (predseda) 
- VEGA (podpredseda)  
 
Ing. Martin Nosko, PhD.  
 
- Komisia VEGA č. 7 (člen)  
 
Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
 
- Komisia VEGA č. 7  (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  
  
 
12.1. Výdavky PO SAV 
  
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €) 

V ý d a v k y  

Skutočnosť 
k 31.12.2016 
spolu 

v tom:  

zo ŠR od 
zriaďovateľ
a  

z vlastných 
zdrojov  

z iných 
zdrojov  

z toho: 

ŠF EÚ  

Výdavky spolu  1 871 262 1 145 922 291 431 328 127 105 872 

Bežné výdavky  1 815 625 1 139 536 242 180 328 127 105 782 

v tom:            

mzdy (610) 833 713 593521 125272 114920 0 

poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

297 520 205 409 51 616 40 495 0 

tovary a služby (630) 457 696 300 132 54 676 102 860 28 

z toho: časopisy 20 465 4 560 15 905 0 0 

VEGA projekty  56 239 56239 0 0 0 

MVTS projekty 54 290 54 290 0 0 0 

CE 0 0 0 0 0 

vedecká výchova 2 560 2 560 0 0 0 

bežné transfery (640) 226 696 40 474 10 616 69 852 105 754 

z toho: štipendiá 40 474 40 474 0 0 0 

transfery partnerom 
projektov 

175 606 0 0 69 852 105 754 

Kapitálové výdavky  15 518 6 386 9 132 0 0 

v tom:            

obstarávanie kapitálových 
aktív 

          

kapitálové transfery 15 518 6 386 9 132 0 0 

z toho: transfery 
partnerom projektov 

0 0 0 0 0 

Podnikateľská činnosť 40 119 0 40 119 0 0 
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12.2. Príjmy PO SAV 
  
Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €) 

P r í j m y  Skutočnosť 
k 31.12.2016 
spolu 

v tom:  

rozpočtové  z mimorozp. 
zdrojov 

Príjmy spolu  1 853 075 1 148 688 704 387 

Nedaňové príjmy  1 340 717 1 148 688 192 029 

v tom:        

príjmy z prenájmu 6 433 0 6 433 

príjmy z predaja 
výrobkov a služieb 

179 022 0 179 022 

iné 1 155 262 1 148 688 6 574 

Granty a transfery 
(mimo zdroja 111) 

470 871 0 470 871 

v tom:        

tuzemské  470 872 0 470 872 

z toho: APVV 328 127 0 328 127 

iné 142 745 0 142 745 

zahraničné 0 0 0 

z toho: projekty 
rámcového programu EÚ 

0 0 0 

iné 0 0 0 

Podnikateľská činnosť 41 486 0 41 486 
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV  
  
 
Činnosť ústavu bola v roku 2016 do značnej miery ovplyvnená sťahovaním jeho hlavného 
pracoviska z Račianskej ulici 75 v Bratislave do Pavilónu materiálových vied (PMV) v areáli SAV 
na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave, ktoré začalo v decembri 2015 a trvalo do apríla roku 2016. 
Pavilón materiálových vied bol vybudovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj v celkových nákladoch 24 998 953 EUR. Sídlo ústavu bolo oficiálne 
zmenené rozhodnutím Predsedníctva SAV č. 861 zo dňa 18. 1. 2016. 

V priebehu sťahovania sa ukázalo, že v novej budove PMV má ÚMMS SAV k dispozícii viac 
kancelárskych a menej laboratórnych priestorov. To spôsobovalo pri sťahovaní značné problémy, 
pretože časť ťažkých technologických zariadení nebolo kam umiestniť. Bolo nevyhnutné realizovať 
dodatočné presuny strojov medzi PMV, Experimentálnou halou a pracoviskom ústavu Inoval v 
Žiari nad Hronom. 

Popri priestorových problémoch sa objavili aj ďalšie technické problémy. Ukázalo sa, že silové 
elektrické obvody na 3. NP, 4. NP a 5. NP nie sú dostatočné na pripojenie vákuových pecí, ktoré 
ústav štandardne používa. Z tohto dôvodu bolo potrebné naprojektovať a realizovať nové rozvody, 
ktoré požadované pripojenie umožňujú. 

Popri uvedených nedostatkoch sa na budove objavili aj ďalšie problémy, ktoré sa v priebehu roku 
postupne odstraňovali v spolupráci s dodávateľmi stavby. Tieto zahŕňali pretekajúcu strechu, toalety 
s presakovaním splaškovej vody, odpadávajúce dlaždice na vstupných schodoch do budovy, 
odtrhnuté žalúzie, a pod. 

Technicky najzložitejším problémom ostáva stabilita teploty v miestnosti TEM Titan Themis. V 
súčasnosti prebieha záverečná etapa realizácie fázy G2, ktorá by mala konečne zabezpečiť 
požadovanú stabilitu. V dôsledku nevyhovujúcich teplotných pomerov nebolo možné doteraz 
nakalibrovať a teda ani overiť funkčnosť niektorých analytických zariadení na mikroskope. 
Kľúčovou úlohou sa stáva zabezpečenie predĺženej záruky, ktorá by mala platiť jeden rok od 
ukončenia prác v súvislosti s ukončením fázy G2. 

Najvážnejším problémom ostáva nedostatočný odťah digestorov. Po opakovaných meraniach sa 
ukázalo, že ani v jednom digestore sa nedosiahla rýchlosť odťahovaného vzduchu na požadovanej 
úrovni 0,5 m/s. Dodávateľ stavby argumentuje, že digestory boli dodané dodatočne po kolaudácii 
stavby a že on s tým nič nemá. Dodávateľ digestorov namieta, že rýchlosť odťahovaného vzduchu 
je vecou dodávateľa vzduchotechniky. Ten namieta, že výkon vzduchotechniky je dostatočný až po 
vstup do digestorov. Výsledkom je, že PMV stále nemá užívacie povolenie, čo je vážny problém. 

Rok 2016 bol prvým rokom, kedy začalo naplno pracovať detašované pracovisko ÚMMS SAV v 
Žiari nad Hronom Inoval (Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka). Toto 
pracovisko bolo budované s cieľom nadviazať spoluprácu najmä so spracovateľmi hliníka v regióne 
Banskobystrického samosprávneho kraja. Predpokladá sa, že toto pracovisko po nevyhnutnom 
rozbehu dosiahne úroveň príjmov, ktoré prevýšia náklady na jeho činnosť.   

V priebehu roku sa ukázalo, že o služby pracoviska je veľký záujem. Registrujeme 65 záujemcov, 
ktorí požiadali o pomoc pri riešení 291 problémov. Okrem toho sa pracovníci Inovalu zúčastňovali 
aj na riešení objednávok, ktoré riešilo pracovisko ÚMMS SAV v Bratislave. 

V podobnom režime očakávame aj činnosť detašovaného pracoviska ÚMMS SAV budovaného v 
rámci projektu Výskumného centra ALLEGRO. Jeho činnosť je doteraz obmedzená v dôsledku 
chýbajúcich užívacích povolení majiteľa budovy, v ktorej je pracovisko umiestnené. 
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 
2016  
  
 

15.1. Domáce ocenenia  
 
15.1.1. Ocenenia SAV        
 
Nosko Martin        
Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce       
Oceňovateľ: Vedecká rada SAV     
Opis: Člen riešiteľského kolektívu vedeného RNDr. Mariánom Janákom, DrSc. z Ústavu vied o zemi 
SAV oceneného za prvý nález diamantu a moissanitu (SiC) v juhovýchodných Alpách.  
 
15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 
Iždinský Karol        
Pamätná plaketa       
Oceňovateľ: Ústav hydrológie SAV     
Opis: Ocenenie Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.        
 
Simančík František       
Pamätná plaketa rektora TUZVO       
Oceňovateľ: Technická univerzita vo Zvolene     
Opis: Pamätná plaketa od rektora TUZVO pri príležitosti 20. výročia založenia FEVT TUZVO.        
 
Simančík František       
Pamätný list dekana FEVT TUZVO       
Oceňovateľ: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene     
Opis: Pamätný list od dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO pri príležitosti 
20. výročia založenia fakulty.  
 
15.2. Medzinárodné ocenenia 
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16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií)   
  
 
  
  
V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. boli v r. 2016 poskytnuté 
nasledujúce informácie: 
  
1. Žiadateľ: SITANA Bratislava, Dagmar Vaclaviková 

 Predmetná žiadosť: Plán verejného obstarávania na rok 2016 
 Doručenie žiadosti: email - 04.02.2016 
 Vybavenie žiadosti: email - 15.02.2016 

  
2. Žiadateľ: BARBUŠ & BARBUŠOVÁ, Bratislava, JUDr. Miloš Barbuš 

 Predmetná žiadosť:     
• Z akého dôvodu bolo neúspešné prvé kolo elektronickej aukcie na predaj administratívnej 

budovy s laboratórnymi priestormi Račianska 75, Bratislava, so súp. č. 1524, postavenej na 
parc. reg. „C“ č. 12100/2, a pozemku parc. reg. „C“ č. 12100/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1042 m2, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor  pre k.ú. 
Nové Mesto na LV č. 1189 ? 

• K prvému kolu vyššie uvedenej elektronickej aukcie je uvedené, že počet predložených 
ponúk bol „1“. Kto predložil uvedenú 1 ponuku na kúpu vyššie uvedeného majetku v 1. kole 
elektronickej aukcie? 

  
   Doručenie žiadosti: email - 12.10.2016 
   Vybavenie žiadosti: email - 19.10.2016 
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  
  
 
SAV posledné dva roky prešľapuje na mieste v súvislosti s prijatím zákona o vvi. Znamená to, že 
ústavy SAV stále nemajú možnosť vstupovať do obchodných spoločností a získať tak efektívny 
spôsob pre realizáciu výsledkov svojho výskumu. SAV sa tak pripravuje o časť príjmov, ktoré by 
mohli zabezpečiť jej ďalší rozvoj. 
  
Okrem toho, zdržanie v oblasti čerpania prostriedkov pre vedu zo ŠF EÚ v novom programovacom 
období, znamená ďalší výpadok financií a s ním spojený problém zabezpečenia udržateľnosti 
projektov pre ústavy SAV. Po získaní kvalitnej infraštruktúry ostáva prvoradou úlohou zabezpečiť 
jej prevádzku a využitie kvalitnými výskumníkmi. Na tento cieľ je orientované aj nové 
programovacie obdobie, no neschopnosť vyhlásiť a vyhodnotiť v reálnom čase plánované výzvy, 
tento zámer významne ohrozuje. 
  
Nakoľko problémy, ktoré sme avizovali už v minulosti ostali nevyriešené, uvádzame ich opäť: 
  
1. Nemožnosť využívať unikátne a drahé prístroje zakúpené zo ŠF EÚ pre inovačné potreby 
priemyslu. Platná legislatíva v tejto oblasti pri striktnom výklade využitie prístrojov na tento účel 
výslovne zakazuje. Je životne dôležité nájsť spôsob, umožňujúci aktivity tohto typu, ktoré 
nepochybne povedú k zlepšeniu spolupráce a zvýšeniu inovačnej schopnosti podnikov. Pokiaľ v 
krajine neexistuje trh služieb v oblasti využitia niektorých špeciálnych prístrojov alebo meracích 
metodík, nie je možné ani hovoriť o deformácii hospodárskej súťaže, pokiaľ takýto prístroj využije 
niekto z priemyslu. 
  
2. Absencia štátnej podpory priemyselným organizáciám na aktivity v oblasti výskumu a inovácií, 
ktorá bráni väčšej miere spolupráce medzi SAV a priemyslom, pretože priemysel nemá na ňu dosť 
finančných prostriedkov. Bolo by vhodné na všetkých stupňoch akcentovať potrebu vytvorenia 
plošnej administratívne nenáročnej podpory podnikateľom na vytváranie inovácií a spoluprácu s 
akademickou sférou, napr. formou daňových úľav. Zákonnú úpravu, ktorá od 1.1.2015 umožňuje 
zahrnúť do základu dane ešte raz jednu štvrtinu vybraných výdavkov (nákladov) vynaložených na 
realizáciu projektu výskumu a vývoja považujeme za krok správnym smerom, no pri súčasnom 
nastavení bez výraznejšieho dopadu na zmenu trendu. 
  
3. Iniciovať zmenu spôsobu vykonávania doktorandského štúdia, ktorá by umožnila, aby ústavy 
SAV mohli vzdelávanie na 3 stupni vykonávať aj v odboroch, ktoré nie sú akreditované na VŠ a 
aby sa ich akreditácia mohla robiť samostatne bez nutnosti existujúceho vzťahu s VŠ. Akreditované 
ústavy by potom s VŠ uzatvárali zmluvy na zabezpečenie vzdelávania v akreditovanom študijnom 
odbore a ďalej by to fungovalo ako dnes. VŠ by sa zrejme o takúto spoluprácu sami uchádzali, 
pretože by rozširovala ich odbory. Dnes im takáto spolupráca často konkuruje pretože sa týka len 
toho, čo dokážu zabezpečiť aj sami. Pritom niektoré odbory, ktoré SAV dokáže bez problémov 
garantovať, na žiadnej VŠ neexistujú, a teda ani v nich nemožno nikoho v SR vychovávať. 
  
Okrem toho, zjednodušenie podmienok verejného obstarávania pre vedu by významne zjednodušilo 
administratívu a umožnilo použiť ušetrené kapacity na získavanie nových poznatkov. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 
Ing. Karol Iždinský, PhD., 02/ 3240 1044 
Ing. Ján Košút, PhD., 02/ 3240 1006 
Ing. Mária Kováčiková, PhD., 02/ 3240 1010 
Ing. Mária Lazarová, 02/ 3240 1005 
Dr. Ing. František Simančík, 02/ 3240 1026  
  
  
  
 
  
   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 
 
 
 
 

..................................................  .............................................. 
Ing. Karol Iždinský, PhD.  Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
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Prílohy  
Príloha A 
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2016  
 
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry  (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi 
Úväzok   
(v %) 

Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Juraj Lapin, DrSc. 50 0.50 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Martin Balog, PhD. 100 1.00 

2.  Ing. Zuzana Gabalcová, PhD. 73 0.73 

3.  Ing. Karol Iždinský, PhD. 100 1.00 

4.  Dr. Ing. Jaroslav Jerz 100 1.00 

5.  Dr. Ing. Jaroslav Kováčik 100 1.00 

6.  Mgr. Stanislav Kúdela ml., PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Marián Mikula, PhD. 40 0.40 

8.  Ing. Peter Múčka, PhD. 100 1.00 

9.  Ing. Martin Nosko, PhD. 100 1.00 

10.  Dr. Ing. František Simančík 100 1.00 

11.  doc. Ing. Milan Škrobian, CSc. 100 0.75 

12.  Ing. Pavol Štefánik, CSc. 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Naďa Beronská, PhD. 100 0.39 

2.  Ing. Miroslav Čavojský, PhD. 100 1.00 

3.  Ing. Lukáš Dragošek, PhD. 100 0.75 

4.  Ing. Tomáš Dvorák, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Zuzana Hájovská, PhD. 100 0.00 

6.  Ing. Alena Klimová, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Ján Košút, PhD. 100 1.00 

8.  Ing. Peter Krížik, PhD. 100 1.00 

9.  Ing. Natália Mináriková, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Štefan Nagy, PhD. 100 0.60 

11.  Ing. Andrej Opálek, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. 100 1.00 

13.  Ing. Peter Oslanec, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Lucia Senčeková, PhD. 20 0.15 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

48

15.  RNDr. Jozef Šebek, CSc. 100 1.00 

16.  Ing. Ján Španielka, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Michaela Štamborská, PhD. 100 1.00 

18.  Ing. Tomáš Švantner, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Otto Bajana 100 1.00 

2.  Ing. Kateryna Kamyshnykova 40 0.40 

3.  Ing. Andrea Kušnierová 20 0.20 

4.  Ing. Václav Michenka 100 1.00 

5.  Ing. Peter Oslanec 100 1.00 

6.  Ing. Ľubomír Pavlík 60 0.60 

7.  RNDr. Tatiana Pelachová 60 0.60 

8.  Ing. Peter Petrík 100 1.00 

9.  Ing. Patrik Štefko 100 1.00 

10.  Ing. Matej Štěpánek 100 0.60 

11.  Ing. Peter Tobolka 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Ing. Miroslava Gáfriková 100 1.00 

2.  Ing. Mária Kováčiková, PhD. 100 1.00 

3.  Ing. Mária Lazarová 100 1.00 

4.  Ing. Bc. Mária Lindorová 100 1.00 

5.  Ing. Silvia Pavlíková 100 0.00 

6.  Ing. Katarína Takáčová 100 0.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Andrea Frištíková 100 1.00 

2.  Stanislav Chovanec 100 1.00 

3.  Peter Kemenczei 100 1.00 

4.  Soňa Kružlíková 100 1.00 

5.  Anna Kvasnicová 100 1.00 

6.  Ľudmila Padúchová 100 1.00 

7.  Anna Štricová 100 1.00 

8.  Iveta Tothová 100 1.00 

9.  Roman Uhrík 100 1.00 

10.  Rudolf Valentovič 100 1.00 

11.  Zuzana Virágová 100 1.00 
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12.  Božena Zajačiková 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  František Beneš 100 1.00 

2.  Jaroslav Klena 100 1.00 

3.  Gabriela Nemcovová 97 0.73 

4.  Ladislav Pozsgai 100 1.00 

5.  Michal Rozinaj 100 1.00 

6.  Darina Sochová 100 1.00 

7.  Eva Tóbliová 100 1.00 

8.  Soňa Trubiniová 93 0.93 

  
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Štefan Kavecký, CSc. 31.1.2016 0.08 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Jana Jelemenská 29.2.2016 0.04 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Ing. Daniela Nemcová 31.5.2016 0.42 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Mária Bachratá 31.1.2016 0.05 

 Ostatní pracovníci 

1.  Jana Sochová 13.5.2016 0.29 

  
Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Ing. Kateryna Kamyshnykova  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 2.  Ing. Andrea Kollarovičová  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 3.  Ing. Ľubomír Pavlík  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 4.  RNDr. Tatiana Pelachová  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 5.  Ing. Matej Štěpánek  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 
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 Externí doktorandi  

organizácia nemá externých doktorandov 

  
 
Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1.  Ing. Rudolf Chmúrny, CSc. 

2.  Ing. Jozef Ivan, CSc. 

3.  Ing. Štefan Kavecký, CSc. 

4.  Ing. Vladimír Kliman, DrSc. 

5.  RNDr. Ing. Stanislav Kúdela st., CSc. 

6.  Ing. Vladimír Oravský, CSc. 

7.  Ing. Augustin Schweighofer, CSc. 

8.  Ing. Juraj Stein, PhD. 

9.  RNDr. Pavol Šebo, DrSc. 

10.  Ing. Oľga Šimková, PhD. 
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Príloha B 
Projekty riešené v organizácii  
 
Medzinárodné projekty  
 
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  
 
1.) Investigation of concrete matrix composites, shape memory foams and selected aggregates 
with application of X-ray microtomography  (Investigation of concrete matrix composites, shape 
memory foams and selected aggregates with application of X-ray microtomography)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela ml. 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
RTG mikrotomografia bola použitá pre priamy pohľad do mikroštruktúry vlákno-cementovej dosky 
rôznej kvality. Pre charakterizáciu stupňa zhutnenia vlákien boli stanovené dva parametre v 
betónovej matrici: štvorec stredného posunutia a difúzna kľukatosť.  
  
Publikácia:   
SCHABOWICZ, Krzysztof - RANACHOWSKI, Zbigniew - JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Daria 
- RADZIK, Lukasz - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. Application of X-ray 
microtomography to quality assessment of fibre cement boards. In Construction and Building 
Materials, 2016, vol. 110, p. 182-188. (2.421 - IF2015). ISSN 0950-0618.  
  
2.) Investigation of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn 
alloys with the application of acoustic emission method (Investigation of the influence of plastic 
strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission 
method)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela st. 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Metódou akustickej emisie bola študovaná plastická deformácia a porušovanie zliatin Mg-Li-Al a 
Mg-Li-Zn pri ťahovej a tlakovej deformácii pri teplotách do 200°C. Nestabilita plastického toku 
generovaná efektom Portevin-LeChateliera bola detekovaná osciláciami na deformačných krivkách 
a analyzovaná prostredníctvom akustickej emisie. Fraktografická analýza lomových plôch 
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korešpondovala s poznatkami z akustickej emisie pričom prechod z transkryštalického lomu na 
interkryštalický nastával okolo 150°C.  
  
Publikácie:  
PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. - 
RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - OZGOWICZ, W. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
KÚDELA, Stanislav. Plastic instabilities induced by the portevin - le chatelier effect and fracture 
character of deformed Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method. In Archives of 
Metallurgy and Materials, 2016, vol. 61, no. 2, p. 897-904. (2016 - Current Contents). ISSN 
1733-3490.  
PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. – 
GRZEGORCZYK, B. - OZGOWICZ, W. -RANACHOWSKI, P. - OZGOWICZ, W. - KÚDELA, 
Stanislav, Jr. - KÚDELA, Stanislav.: Mechanisms of plastic instability and fracture of compressed 
and tensile tested Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method, Frattura ed 
Integrit? Strutturale 35 (2016) pp 21-30.  
  
3.) Presné odlievanie turbínových lopatiek z niklových superzliatin (Investment casting of 
turbine blades from nickel based superalloys)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.11.2013 / 31.10.2016 
Evidenčné číslo projektu: 2609 3603 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: MVTS: 20833 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Usmernenou kryštalizáciou sme pripravili monokryštalické vzorky zo zliatiny CMSX-4, ktoré sme 
podrobili tepelnému spracovaniu. Tepelné spracovanie pozostávalo z rozpúšťacieho žíhania pri 
teplote 1315 °C počas 6 h, kalenia stlačeným vzduchom a dvojstupňového precipitačného 
vytvrdzovania pri teplote 1140 °C počas 6 h a 870 °C počas 20 h. Takto pripravené vzorky sme 
podrobili creepu pri teplote 950 °C, zaťažení 230 MPa počas 300 h, pri ktorom nastala degradácia 
kuboidálnej štruktúry na raftovanú. Z creepovo degradovanej superzliatiny sme pripravili vzorky 
pre mechanické skúšky, pričom časť vzoriek sme vyžíhali pri teplote 950°C počas 8 h v argóne a 
časť vzoriek sme žíhali v dynamickej atmosfére vodíka. Ťahové skúšky pri izbovej teplote sme 
kombinovali s meraniami akustickej emisie a záznamom digitálnej obrazovej korelácie. V priebehu 
ťahových skúšok sme zistili, že vzorky v priebehu deformácie menia svoj tvar z valcového na 
elipsovitý. Pri hodnotení presnosti použitej metodiky sme zistili, že aplikácia digitálnej obrazovej 
korelácie pre skúmanú monokryštalickú superzliatinu vyžaduje minimálne 4-kamerový systém 
on-line záznamu, ktorý umožní správne vyhodnotenie zmenu tvaru drieku vzoriek v priebehu 
ťahovej deformácie.   
  
4.) Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty (Magnesium 
Nanocomposites for Biodegradable Medical Implants)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.12.2014 / 30.11.2017 
Evidenčné číslo projektu: JRP SAV - TUBITAK 
Organizácia je áno 
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koordinátorom projektu:  
Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Turecko: 1 

Čerpané financie: P SAV: 16790 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2016 boli detailne študované a analyzované štandardné prášky vyrobené z čistého horčíka. 
Experimenty a analýzy sa zamerali na komplexné štúdium Mg práškov ako aj referenčných práškov 
z horčíkovej zliatiny WE43, ktorá sa na medicínske implantáty už využíva. Mikroštruktúrne 
vlastnosti práškov boli analyzované pomocou SEM mikroskopie, chemické zloženie pomocou 
spektrometrov, a povrchové vrstvy na práškoch aj pomocou TEM. Zo skúmaných práškov boli 
viacerými technologickými postupmi vyrobené výlisky s minimálnou, takmer nulovou pórovitosťou 
a tieto boli okrem mikroštruktúrnych pozorovaní podrobené aj mechanickým a koróznym skúškam. 
Výsledky skúšok sa porovnávali s vlastnosťami referenčných vzoriek, ktoré boli vyrobené z 
odlievaného čistého horčíka resp. odlievanej zliatiny WE43. Meranie mechanických vlastností 
práškových vzoriek potvrdilo podstatné zlepšenie oproti vzorkám z odlievaného materiálu. Najviac 
sa to prejavilo u čistého horčíkového prášku, kde mechanické vlastnosti výliskov boli výrazne 
lepšie nielen v porovnaní so vzorkou s Mg ingotu ale aj so vzorkou z ingotu zliatiny WE43. 
Pozitívny efekt práškového polotovaru v porovnaní s ingotom sa prejavil aj u WE43 vzorky, avšak 
menej výrazne ako u vzorky z čistého Mg. Za podstatné zlepšenie mechanických vlastností 
práškových materiálov sú zodpovedné povrchové oxidy nachádzajúce sa na časticiach prášku, ktoré 
materiál čiastočne spevňujú, ale najmä bránia rastu štruktúrneho zrna pri lisovaní a s tým 
spojenému poklesu pevnosti. Jemné štruktúrne zrno výliskov im navyše dáva dostatočnú ťažnosť, 
takže výlisok možno na rozdiel od ingotovej vzorky s hrubým štruktúrnym zrnom aj podstatne 
ľahšie tvárniť. Výroba vzoriek z Mg práškov v porovnaní s liatou štruktúrou teda jednoznačne 
zlepšuje obe najdôležitejšie mechanické vlastnosti a to pevnosť aj ťažnosť.   
V spolupráci s ÚNPF SAV a tureckým partnerom sa paralelne hodnotili aj korózne vlastnosti 
výliskov a to rozpúšťaním vo fyziologickom roztoku (SBF, resp. Hank) ako aj pri použití  
novozakúpeného DC Potenciostatu VersaStat 3, ktorý umožňuje výskum a meranie v oblasti 
korózie, elektrochémie, senzorov a biomedicíny. Tento prístroj umožnil analýzu viacerých 
koróznych vlastností, určenie rýchlosti degradácie ako aj identifikáciu niektorých povrchových 
elektrochemických dejov vzoriek. Korózne odolnosti v SBF (simulated body fluid) roztokoch sa 
porovnávali s doteraz už používanými biodegradovateľnými horčíkovými zliatinami (WE43). 
Výsledky koróznej odolnosti výliskov z Mg práškov ukázali, že v SBF roztokoch sú odolnejšie ako 
biodegradovateľná zliatina WE43, ktorá sa v medicíne používa na výrobu skrutiek. Doteraz získané 
výsledky teda poukazujú na veľký potenciál pre uplatnenie a budúcu výrobu biodegradovateľných 
medicínskych implantátov a potvrdzujú správnosť nastolenej hypotézy pri návrhu projektu.   
Dobrá lisovateľnosť Mg práškov a možnosť ich riadenej degradácie vo fyziologickom roztoku dali 
podnet ďalšiemu vývoju materiálov pre medicínske implantáty, v ktorých by sa u trvalých Ti 
implantátov časť nosnej Ti štruktúry nahradila Mg s cieľom postupného vytvorenia pórov v Ti 
implantáte prostredníctvom rozpúšťania Mg. Tieto póry umožnia lepšie ukotvenie kosti v Ti 
implantáte a súčasne znížia tuhosť implantátu tak, aby sa priblížil tuhosti kosti, čím sa podstatne 
zníži riziko osteoporózy. V rámci riešenia projektu boli z práškov Ti a Mg pripravené aj takéto 
alternatívne TiMg materiály pre dentálne implantáty a ich prvé testy urobené v spolupráci s 
Univerzitou v Zahrebe potvrdzujú podstatné zlepšenie vlastností oproti súčasným riešeniam. 
Materiál aj spôsob jeho výroby a použitia boli patentvo chránené (SK aj PCT).  
  
Programy: European Space Agency (ESA)  
 
5.) Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách 
na báze TiAl (Gravity Dependence of CET in Peritectic TiAl Alloys)  
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Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.7.2010 / 31.5.2017 
Evidenčné číslo projektu: AO-2009-1105 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Access e.V. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

11  - Nemecko: 3, Francúzsko: 3, Maďarsko: 3, Írsko: 2 

Čerpané financie: MVTS: 16667 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Indukčným tavením peritektickej intemetalickej zliatiny na báze TiAl v atmosfére argónu v 
grafitovom tégliku došlo k obohateniu zliatiny uhlíkom na maximálne 0,5 at. %. Pri kryštalizácii 
priamo v téglikoch pri g = 1 sme karbidické častice pozorovali len v povrchovej vrstve vzoriek, 
ktorá bola v kontakte s grafitovým téglikom počas tavenia. Pri tavení vo vákuu došlo k zvýšenej 
reakcii taveniny s téglikom, k jej celkovému obohateniu uhlíkom na 0,7 at.% a k rovnomernejšej 
distribúcii karbidických častíc v celom objeme skúmaných vzoriek. Počas odstredivého odlievania 
taveniny do grafitovej formy pri rôznych hodnotách hypergravitácie (g > 1) sme pozorovali 
preferenčný rast rovnoosých zŕn, ktoré nukleovali na primárnych karbidických časticiach 
rovnomerne vylúčených v tavenine. V priebehu odstredivého odlievania sme v skúmanej zliatine 
nepozorovali rast kolumnárnych zŕn.   
  
6.) Novel magnesium composites for ultralight structural components MagUltra (Novel 
magnesium composites for ultralight structural components MagUltra)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.5.2016 / 30.4.2018 
Evidenčné číslo projektu: ESA-IPL-PTS-NDe-ra-LE-2016-201 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2016 sa začal riešiť nový projekt v rámci novootvoreného programu ESA PECS, 
orientovaného na prístupové aktivity SR do ESA. ÚMMS sa podarilo získať financovanie na 
výskum a vývoj nových ultraľahkých materiálov na báze Mg, ktoré sú spevnené uhlíkovými 
vláknami. Projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúceho projektu APVV - 0556-12, kde sa 
podobné materiály skúmali, pričom Mg matrica sa legovala Li, Al resp. Y s cieľom zlepšiť väzbu 
medzi Mg a C vláknami. Dosiahli sa vynikajúce výsledky z hľadiska pevnosti a tuhosti vzoriek vo 
vzťahu k ich hmotnosti, avšak nestabilné karbidy významne zhoršovali koróznu odolnosť a 
životnosť.  Nový projekt rieši práve tento problém, pričom cieľom je navrhnúť použitie takých 
karbidotvorných prvkov, ktoré tvoria stabilné karbidy a v styku s horčíkom nespôsobujú 
elektrochemickú koróziu. Problémom je, že vhodné karbidotvorné prvky nie sú dobre rozpustné v 
Mg ani v tekutom stave, a preto je obtiažne dostať ich v dostatočnom množstve na rozhranie kov-C 
vlákno. V rámci prvej časti riešenia boli práce preto zamerané na identifikovanie vhodných techník, 
ktoré by zabezpečili nalegovanie Mg prvkami zo skupiny Zr, Ti, Cr, Fe v dostatočnom množstve na 
vytvorenie kvalitnej väzby. Prvé výsledky ukázali na výhodnosť použitia Zr. Podarilo sa pripraviť 
prvé vzorky kompozitov, ktoré budú podrobené mechanickým a koróznym skúškam v roku 2017.  
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Programy: Iné  
 
7.) Výskumno-vývojová štúdia (R&D study)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.1.2015 /  
Evidenčné číslo projektu: 1307 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 86338 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Výskum a vývoj pre priemyselného partnera. Výsledky sú dôverné.  
  
8.) K2 Mobility - Sustainable Vehicle Technology (K2 Mobility - Sustainable Vehicle 
Technology)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.1.2013 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu: 837898 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Virtual Vehicle Research Center 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

67  - Rakúsko: 29, Belgicko: 1, Kanada: 4, Česko: 1, Nemecko: 17, 
Španielsko: 2, Fínsko: 2, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, 
Taliansko: 2, Kórejská republika: 1, Holandsko: 1, Rumunsko: 1, 
Slovinsko: 1, Švédsko: 1 

Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
Uzatvorená rámcová dohoda medzi partnermi vytvorila predpoklady na bilaterálne spolupráce, 
ktoré v roku 2016 vyústili do podania projektu H2020 v rámci výzvy H2020-NMBP-2016-2017. 
Projekt zahŕňa 21 partnerov (včítane ÚMMS SAV) zo 7 krajín EÚ.  
  
Programy: Horizont 2020  
 
9.) Vytvorenie centra excelencie pre aplikáciu pokročilých materiálov (Building-up Centre of 
Excellence for advanced materials application)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Karol Iždinský 

Trvanie projektu:  1.6.2015 / 31.5.2016 
Evidenčné číslo projektu: SGA/CSA 664337 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:   
Počet spoluriešiteľských 3  - Fínsko: 2, Slovensko: 1 
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inštitúcií:  
Čerpané financie:            
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2016 sa uskutočnilo hodnotenie 2. fázy návrhu projektu. Medzinárodný panel hodnotiteľov 
udelil návrhu 10 bodov, čo ho zaradilo medzi projekty, ktoré prešli hodnotením. Vzhľadom na 
dostupné zdroje, počet získaných bodov nestačil na to, aby bol projekt zaradený medzi financované. 
Získané hodnotenie však umožňuje návrhu uchádzať sa o jeho financovanie na Slovensku.  
  
Projekty národných agentúr  
 
Programy: VEGA   
 
1.) Príprava a štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami 
práškovej metalurgie (On the study of the novel Al based composites prepared in situ via powder 
metallurgy approach)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.1.2014 / 31.12.2016 
Evidenčné číslo projektu: 2/0025/14 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 6677 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2016 sa výskum sústredil najmä na dva systémy:    
1) Kompozity typu Al-Al3Ti, u ktorých spevňujúca fáza Al3Ti (do 40 obj.%) vzniká medzi Al a Ti 
zložkami prítomnými v profiloch prietlačne lisovaných z Al / Ti práškových zmesí in situ v tuhom 
stave vo forme vlákien, počas reakčnej syntézy realizovanej izostatickým lisovaním za tepla (HIP). 
Bola optimalizovaná technológia prípravy, popísaný vznik Al3Ti fázy, a uskutočnilo sa detailné 
štúdium mikroštruktúry kompozitov a charakterizácia mechanických vlastností spolu s creepovou 
odolnosťou. Takto pripravené kompozity vykazujú atraktívnu kombináciu mechanických a 
termických vlastností, vysokú pevnosť a Youngov modul pri vysokých teplotách, štruktúrnu 
stabilitu až do extrémnych teplôt (do 600 °C) a excelentnú creepovú odolnosť.   
2) Kompozity typu Al+Al2O3 (tzv. HITEMAL) boli syntetizované kvázi-izostatickým kovaním 
jemných atomizovaných Al práškov s veľkosťou častíc v rozsahu 1-10 µm. Vnesená Al2O3 fáza 
(do 3 obj.%), vo forme tenkého (~5 nm) kontinuálneho amorfného skeletonu dekorujúceho 
submikrónové polyedrické Al zrná, vzniká in situ počas konsolidácie z pôvodných Al2O3 obálok 
pasivujúcich povrch Al práškov. Okrem komplexnej charakterizácie mikroštruktúry a 
mechanických vlastností bol objasnený najmä fenomén tvorby metalurgicky kvalitnej väzby medzi 
dvoma am- Al2O3 obálkami, popísaná stabilita Al štruktúry a transformácia Al2O3 fázy a 
špecifické deformačné správanie. Kompozity vykazujú vysokú pevnosť, štruktúrnu stabilitu a 
ojedinelú creepovú odolnosť pri vysokých teplotách.   
  
Publikácie:  
BALOG, Martin - VISKIC, Josko - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - SNAJDAR, Mateja - 
STANEC, Zlatko - CATIC, Amir. CP TI fabricated by low temperature extrusion of HDH powder: 
application in dentistry. In Key Engineering Materials, 2016, vol. 704, p. 351-359. ISSN 
1013-9826.  
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KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - NOSKO, Martin - CASTRO RIGLOS, Maria Victoria - 
DVORAK, Jiri - BAJANA, Otto. Ultrafine-grained Al composites reinforced with in-situ AL3Ti 
filaments. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure 
and Processing, 2016, vol. 657, p. 6-14. (2.647 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0921-5093.   
  
2.) Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou 
matricou pre vyskoteplotné aplikácie (Study of thermophysical properties of composites based on 
TiB2 and ZrB2 with copper matrix for high temperature applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Naďa Beronská 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0172/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 8437 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Cu/ZrB2 kompozit sa pripravil tlakovou infiltráciou roztaveného kovu do keramickej predformy. 
Na takto pripravenom kompozite sa sledovala jeho mikroštruktúra a odolnosť voči erózii. 
Mikroštruktúra sa sledovala na metalograficky pripravených vzorkách na optickom mikroskope a 
následne na rastrovacom elektrónovom mikroskope prostredníctvom sekundárne emitovaných 
elektrónov. Na analýzu chemického zloženia kompozitu bola použitá metóda energiovo-disperznej 
spektroskopie. Ukázalo sa, že pri tlakovej infiltrácii došlo k penetrácii roztavenej medi pozdĺž 
celého prierezu 60% pórovitej spekanej ZrB2 keramiky v celom jej objeme. Na vzorke kompozitu 
bolo sledované a analyzované Cu/ZrB2 rozhranie. Morfológia na rozhraní nevykazovala žiadne 
makroskopické reakcie. Cu/ZrB2 kompozit bol podrobený modelovému testu erózie. Po zaťažení 
60-timi elektrickými výbojmi sa pozoroval úbytok hmotnosti kompozitu, zmena chemického 
zloženia a štruktúry. Stanovila sa lineárna závislosť straty materiálu v závislosti od počtu 
elektrických výbojov. V porovnaní s čistou meďou bola odstránená väčšia časť materiálu z 
kompozitného povrchu. To môže byť spôsobené nízkou kvalitou spekanej keramiky a taktiež 
vysokou pórovitosťou.  
     
Publikácie:  
BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - OPÁLEK, Andrej - 
KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - NAGY, Štefan - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and erosion 
resistance of zirconium diboride ceramic infiltrated by pure copper. Ed. M. Longauerová, M. 
Vojtko. In METALLOGRAPHY´16 : 16th International Symposium on Metallography and 
Materials Science. Stará Lesná, High Tatra Mountains, Slovak Republic, 20th - 22th April 2016. 
Abstract Booklet. - Košice : Institute of Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of 
Košice, 2016, p. 126. ISBN 978-80-553-2547-7.(   
YAKYMOVYCH, A. - PLEVACHUK, Yu. - ŠVEC, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - JANIČKOVIČ, 
Dušan - ŠEBO, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - ROSHANGHIAS, A. - IPSER, H. Morphology and 
shear strength of lead-free solder joints with Sn3.0Ag0.5Cu solder paste reinforced with ceramic 
nanoparticles. In Journal of Electronic Materials, 2016, vol. 45, no. 12, p. 6143-6149. (1.491 - 
IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0361-5235.  
  
3.) Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov 
u výkovkov atomizovaných Al práškov   
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Zodpovedný riešiteľ: Peter Krížik 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0065/16  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 7030 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci riešenia projektu boli vyrobené tri série vzoriek z Al atomizovaných práškov rôznych 
veľkostí kvázi-izostatickým kovaním a jednoosým lisovaním pri rôznych teplotách od 23 do 430 
°C. Boli namerané mechanické vlastnosti týchto materiálov (ťahové skúšky, meranie modulov 
pružnosti) v stave po príprave a po žíhaní pri 300 °C - 2h pre sledovanie vytvárania väzby medzi 
oxidickými obálkami na povrchoch Al práškov v skompaktovanom stave a pre sledovanie prechodu 
z krehkého do húževnatého deformačného módu. Vykonala sa základná mikroštruktúrna 
charakterizácia (analýza lomových plôch, SEM pozorovania), meranie hustoty, meranie obsahu 
kyslíka a stanovenie objemového podielu Al2O3, základná TEM charakterizácia oxidickej 
dvojvrstvy a meranie elektrickej vodivosti.  
  
Publikácia:   
KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - NOSKO, Martin - CASTRO RIGLOS, Maria Victoria - 
DVORAK, Jiri - BAJANA, Otto. Ultrafine-grained Al composites reinforced with in-situ AL3Ti 
filaments. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure 
and Processing, 2016, vol. 657, p. 6-14. (2.647 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0921-5093.  
  
4.) Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn  
(Deformation behavior of short-fiber reinforced Mg-Li-Zn matrix composites)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela ml. 
Trvanie projektu:  1.1.2014 / 31.12.2016 
Evidenčné číslo projektu: 2/0186/14 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 3164 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Procesom tlakovej infiltrácie boli pripravené kompozity na báze zliatin Mg-Li a Mg-Li-Zn 
armované krátkymi vláknami Al2O3 (Saffil). Bolo zistené, že v procese prípravy uvedených 
kompozitov dochádza k redox-reakcii medzi vláknom Al2O3 a  kvapalnými zliatinami Mg-Li a 
Mg-Li-Zn, pričom Li je prakticky jediný relevantný reaktant. Produktom tejto reakcie je Li2O a Al. 
Výsledky potvrdzujú predpoklad, že Li2O reaguje so zvyškovým Al2O3 za vzniku 
nestechiometrického oxidu Al-Li-O, ktorý stimuluje adhéziu vlákien s kovovou zložkou. 
Prítomnosť Zn (~ 1.5 hm.%) retarduje uvedenú redox-reakciu. Hodnoty Rp0.2  kompozitov 
narastali so zvyšovaním obsahu Li (6.2 - 10.3 wt.% Li). Príliš veľký rozsah redox-reakcie však 
viedol k poškodzovaniu vlákna a tým aj k nižším hodnotám Rp0.2. Hodnoty Rp0.2 monotónne 
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narastali so zvyšovaním objemového podielu vlákien (5 - 15 obj. %) a boli vyššie u kompozitov 
Mg-Li kde dosahovali hodnoty až cca 300 MPa. Kompozity Mg-Li-Zn vykazovali nižšie hodnoty 
Rp0.2.  
  
Publikácie:  
KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠVEC, Peter - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Strengthening in dual-phase structured Mg-Li-Zn 
Alloys. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, s. 483-489. (0.365 - IF2015). (2016 - Current 
Contents). ISSN 0023-432X.  
PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. - 
RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - OZGOWICZ, W. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
KÚDELA, Stanislav. Plastic instabilities induced by the portevin - le chatelier effect and fracture 
character of deformed Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method. In Archives of 
Metallurgy and Materials, 2016, vol. 61, no. 2, p. 897-904. (2016 - Current Contents). ISSN 
1733-3490.  
KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠVEC, Peter - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. Saffil alumina fibers reinforced dual-phase Mg-Li 
and Mg-Li-Zn alloys, In Kovové materiály, 2017 (v tlači)          
PAVELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. - 
GRZEGORCZYK, B. - OZGOWICZ, W.  - RANACHOWSKI, Z. -KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
KÚDELA, Stanislav: Mechanisms of plastic instability and fracture of compressed and tensile 
tested Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method, Frattura ed Integrit? 
Strutturale 35 (2016) pp 21-30  
  
5.) In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie (In-situ 
TiAl-based composites for high temperature structural applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0125/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 18981 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Indukčným tavením a kryštalizáciou v grafitovom tégliku vo vákuu a v atmosfére argónu sme 
pripravili sériu kompozitov typu TiAl-MAX. Kompozity sme pripravili buď pretavením zliatin 
Ti-Al-Nb s rôznym obsahom Al a Nb v grafitovom tégliku alebo in-situ legovaním týchto zliatin. 
Sledovali sme reakciu taveniny s grafitovým téglikom a jeho podiel na celkovom obohatení 
taveniny uhlíkom. V ingotoch pripravených in-situ legovaním sme študovali vplyv legovania na 
celkové chemické zloženie kompozitu a jeho jednotlivých fáz, na objemový podiel, veľkosť a 
morfológiu častíctypu MAX fázy(Ti,Nb)2AlC, vznikajúcich počas kryštalizácie, ako i na možnú 
odlievateľnosť kompozitov daného zloženia. Po výbere kompozitu s najvhodnejším chemickým a 
fázovým zložením sme metódou gravitačného a odstredivého odlievania pripravili prvú sériu 
odliatych kompozitov, u ktorých sme mikroštruktúrne a fázové analýzy doplnili porovnávacími 
meraniami tvrdosti a mikrotvrdosti, a začali prvé creepové skúšky pri konštantnom zaťažení.  
  
Publikácie:  
LAPIN, Juraj. Precision cast turbocharger wheels from TiAl-based alloy. In 6th International 
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Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian 
Society for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 85-91. ISSN 1847-7917.  
KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Induction melting and centrifugal casting of 
intermetallic TiAl alloy. In 6th International Conference Mechanical Technologies and Structural 
Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian Society for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, 
p. 67-73. ISSN 1847-7917.  
KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana. Characterization of TiAl based alloys 
with various content of carbon. A. Klimová, J. Lapin, T. Pelachová. In COMAT 2016 : 4. 
medzinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálu. - Plzeň : Tanger spol. s r.o., 
2016. ISBN 978-80-87294-69-7.  
ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of annealing in argon and 
hydrogen on tensile deformation behavior of ferritic-pearlitic steel. In 6th International Conference 
Mechanical Technologies and Structural Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian Society for 
Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 145-151. ISSN 1847-7917.  
ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of hydrogenation on 
deformation behaviour of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. M. 
Štamborská, J. Lapin, O. Bajana. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, č., s. 397-406. (0.365 - 
IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0023-432X.  
  
6.) Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle 
(Research on the relationship between longitudinal road unevenness and ride comfort in vehicle)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Múčka 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0089/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 4218 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Spracoval sa celosvetový prehľad prístupov a metodík hodnotenia pozdĺžnej nerovnosti 
prostredníctvom medzinárodného indexu nerovnosti IRI [1]. Navrhli sa limitné hodnoty IRI ako 
funkcia jazdného komfortu, jazdnej bezpečnosti a dovolenej rýchlosti komunikácie [2]. Tento návrh 
vychádza zo spracovania zriedkavých terénnych meraní jazdného komfortu a dynamických síl 
pôsobiacich medzi vozidlom a vozovkou [2,3]. Výsledky indikujú nedostatočnosť používaných 
prahových hodnôt IRI predovšetkým z pohľadu jazdnej bezpečnosti. Pre priestorový model 
osobného automobilu sa vypočítali odhady získanej elektrickej energie z mechanickej energie pri 
kmitaní odpruženia (viskózneho tlmiča), ktorá sa mení v prevádzke na nevyužité teplo [4]. RMS 
hodnota rozptýleného výkonu vo všetkých tlmičoch vozidla bola vypočítaná v rozsahu 19–46 W pre 
rýchlosť 60 km/h a 24–58 W pre 90 km/h. Výsledky sa stanovili ako funkcia rýchlosti pohybu 
vozidla, krytu vozovky a indexu nerovnosti IRI.  
  
Publikácie:   
[1] MÚČKA, Peter. International Roughness Index Specifications around the World, In Road 
Materials and Pavement Design, doi: 10.1080/14680629.2016.1197144, Typ: ADCA (in press)   
[2] MÚČKA, Peter. Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdná bezpečnosť. In Silniční obzor : 
měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a 
silničního a městského dopravního inženýrství, 2016, vol. 77, no. 3, p. 73-79. ISSN 0322-7155.  
[3] MÚČKA, Peter. Road roughness limit values based on measured vehicle vibration, In Journal of 
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Infrastructure Systems,  doi: 10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000325, Typ: ADCA (in press)   
[4] MÚČKA, Peter. Energy-harvesting potential of automobile suspension. In Vehicle System 
Dynamics, 2016, vol. 54, no. 12, p. 1651-1670. (1.306 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0042-3114.  
  
7.) Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy (Development of the methodology for 
preparation of ultrafine and fine grain materials based on Al and AlTi for microstructural 
characterization via EBSD method)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0158/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA: 7732 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Úspešne sa podarilo pripraviť vzorky jemnozrnných Al práškových materiálov a kompozitných 
materiálov na báze Al/AlMg + Fe2O3 po trecom zváraní pre pozorovania pomocou EBSD. 
Výstupom sú články v tlači.  
  
Programy: APVV   
 
8.) Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou (Aluminium based 
composites formed in situ through reactive synthesis)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.10.2013 / 31.12.2016 
Evidenčné číslo projektu: APVV-0556-12 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 59000 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2016 sa paralelne študovali viaceré in-situ kompozity s kovovou matricou.  
Významná pozornosť sa venovala tvorbe väzby medzi dvoma (am) Al2O3 obálkami v 
ultra-jemnozrnných in-situ kompozitoch  typu Al+(do 3 obj.%) Al2O3 (tzv. HITEMAL) 
pripravených kompaktáciou kvázi izostatickým kovaním jemných atomizovaných Al práškov. 
Zistilo sa, že u vzoriek kovaných pri izbovej teplote dochádza ku tvorbe metalurgicky kvalitnej 
väzby na (am) Al2O3/(am) Al2O3 rozhraní pri ich následnom žíhaní už pri teplote 150 °C. Tvorba 
kvalitnej väzby vedie k zásadnej zmene charakteru deformačného správania Al+(am) Al2O3 
kompozitu z krehkého na tvárny. Húževnatosť sa výrazne zvyšuje, lom sa mení z intergranulárneho 
na duktílny lom charakterizovaný výraznými jamkami. Tvorba väzby vedie zároveň k poklesu 
elektrického odporu na rozhraní a tým ku zvýšeniu elektrickej vodivosti. So zvyšovaním teploty 
žíhania od 150 °C až po 400 °C pebnosť väzby rastie umocňuje a hore uvedené charakteristiky sa 
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mierne avšak graduálne vylepšujú.    
Na priemyselnej úrovni sa overila výroba profilov z in-situ Al-AlN kompozitu v pilotnej sérii pre 
konkrétnu aplikáciu v energetickom priemysle. Al-AlN kompozity boli pripravené 
práškovo-metalurgickou cestou v tuhom stave a to nitridáciou Al práškových pórovitých 
prekurzorov v plynnom dusíku pri zvýšených teplotách. Ukázalo sa, že pri takejto expozícii sa  
povrch Al práškov kontrolovane a homogénne v celom objeme práškového čapu pokryl súvislou 
nitridačnou vrstvou. Takto pripravené čapy sa následne termo-mechanickým procesom prietlačného 
lisovania finálne kompaktovali a tvarovali do objemových Al-AlN profilov.  
  
Publikácie:  
KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - NOSKO, Martin - CASTRO RIGLOS, Maria Victoria - 
DVORAK, Jiri - BAJANA, Otto. Ultrafine-grained Al composites reinforced with in-situ AL3Ti 
filaments. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure 
and Processing, 2016, vol. 657, p. 6-14. (2.647 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0921-5093. Typ: ADCA  
BALOG, Martin - VISKIC, Josko - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - SNAJDAR, Mateja - 
STANEC, Zlatko - CATIC, Amir. CP TI fabricated by low temperature extrusion of HDH powder: 
application in dentistry. In Key Engineering Materials, 2016, vol. 704, p. 351-359. ISSN 
1013-9826. Typ: ADMB  
OPÁLEK, Andrej - ŠTEFÁNIK, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - KLIMOVÁ, Alena - KÚDELA, 
Stanislav, Jr. - IŽDINSKÝ, Karol - NAGY, Štefan. Ni-NiO porous preform with controlled porosity 
using Al2O3 powder. Ed. M. Longauerová, M. Vojtko. In METALLOGRAPHY´16 : 16th 
International Symposium on Metallography and Materials Science. Stará Lesná, High Tatra 
Mountains, Slovak Republic, 20th - 22th April 2016. Abstract Booklet. - Košice : Institute of 
Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, 2016, p. 117. ISBN 
978-80-553-2547-7.  
BALOG, Martin - SNAJDAR, Mateja - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - STANEC, 
Zlatko - CATIC, Amir. Titanium-Magnesium Composite for Dental Implants (BIACOM), TMS 
2017 146th Annual Meeting & Exhibition Annual Meeting Supplemental Proceedings (2017), 
in-press  
KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - BAJANA, Otto - CASTRO RIGLOS, Maria Victoria - SVEC 
Peter Sr. Warm pressing of Al powders: an alternative consolidation approach, TMS 2017 146th 
Annual Meeting & Exhibition Annual Meeting Supplemental Proceedings (2017), in-press  
  
9.) Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM (Heating/cooling panel 
based on aluminum foam filled by PCM)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Kováčik 
Trvanie projektu:  1.10.2013 / 31.12.2016 
Evidenčné číslo projektu: APVV-0692-12 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 51159 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Hlavný cieľ projektu - určenie možnosti integrácie PCM do pórov chladiaceho / ohrevného panelu z 
penového hliníka a hodnotenie jeho vlastností s ohľadom na využitie pri zlepšení tepelnej pohody v 
budovách pri minimálnych nákladoch na energiu sa podarilo úspešne splniť: Bola overená nová 
ekonomicky efektívna technológia výroby panelu z hliníkovej peny 600 x 600 mm2 ako aj 
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technológia jej infiltrácie PCM materiálom. Ukázalo sa, že po vhodnom zatesnení je možné 
použitím týchto stropných panelov akumulovať okolo 1 kWh/m2 energie. To umožňuje v rámci 
projektu vytvorený nový prototyp stropného panelu z penového hliníka infiltrovaný PCM použiť do 
nízkoenergetických a najmä pasívnych domov na priame kúrenie/chladenie interiéru. Ďalej sa 
vďaka infiltrovanému PCM znížia tepelné rozdiely medzi dňom a nocou. Toto riešenie tiež 
umožňuje akumulovať teplo pri spaľovaní biomasy v krbe.  
Projekt vyústil do návrhov 2 projektov Horizon 2020, prvý návrh bol v prvom kole úspešne 
hodnotený a prešiel do 2 kola, druhý návrh ešte vyhodnotený nebol.  
  
10.) Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá (New high temperature 
composite materials for turbochargers)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020 
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0660 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 32000 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci počiatočnej fázy prípravy nových vysokoteplotných kompozitov typu TiAl-MAX sme 
uskutočnili sériu experimentov tavenia malých laboratórnych vzoriek v peciach využívajúcich 
vysokofrekvenčný a nízkofrekvenčný indukčný ohrev vsádzky. Indukčným tavením intermetalickej 
zliatiny Ti-Al-Nb a jej následnou kryštalizáciou v grafitových téglikoch sme pripravili ingoty zliatin 
s obsahom uhlíka do 0,7 at.%. Sledovali sme vplyv tavenia vo vákuu a v atmosfére argónu na 
obohacovanie taveniny uhlíkom počas jej reakcie s grafitovým téglikom. Pomocou in situ legovania 
intermetalickej zliatiny Ti-Al-Nb sme indukčným tavením a následnou kryštalizáciou v grafitovom 
tégliku v argónovej atmosfére pripravili ingoty s obsahom uhlíka od 3 do 7 at. %. Hodnotenie 
mikroštruktúry a rozbor chemického zloženia jednotlivých fáz v ingotoch ukázali, že v 
pripravených zliatinách s obsahom uhlíka nad 0,5 at. % dochádza k tvorbe karbidických častíc typu 
MAX fázy (Ti,Nb)2AlC. V ingote s maximálnym obsahom uhlíka 7 at.% dosiahol podiel častíc 
(Ti,Nb)2AlC hodnotu 18 obj. %. Metódou elektrónovo disperznej spektrometrie (EDS) a 
prostredníctvom analyzátorov ľahkých prvkov C,O,N,H bolo určené celkové chemické zloženie 
pripravených kompozitov v strede ingotov, ale aj v povrchových oblastiach, ktoré prichádzali do 
styku s grafitovým téglikom počas tavenia.EDS analýzy jednoznačne poukázali nielen na 
prítomnosť uhlíka v karbidických časticiach, ale aj na segregáciu uhlíka na medzifázovom rozhraní 
a na hraniciach zŕn.  
V rámci projektu sme sa tiež zaoberali prípravou numerického modelu pre ťahové skúšky 
kompozitných materiálov, ktorý sme testovali na skúšobných vzorkách.  
  
Publikácie:  
LAPIN, Juraj. Precision cast turbocharger wheels from TiAl-based alloy. In 6th International 
Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian 
Society for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 85-91. ISSN 1847-7917.  
KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Induction melting and centrifugal casting of 
intermetallic TiAl alloy. In 6th International Conference Mechanical Technologies and Structural 
Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian Society for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, 
p. 67-73. ISSN 1847-7917.  
KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana. Characterization of TiAl based alloys 
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with various content of carbon. A. Klimová, J. Lapin, T. Pelachová. In COMAT 2016 : 4. 
medzinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálu. - Plzeň : Tanger spol. s r.o., 
2016. ISBN 978-80-87294-69-7.  
ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of annealing in argon and 
hydrogen on tensile deformation behavior of ferritic-pearlitic steel. In 6th International Conference 
Mechanical Technologies and Structural Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian Society for 
Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 145-151. ISSN 1847-7917.  
ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of hydrogenation on 
deformation behaviour of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. M. 
Štamborská, J. Lapin, O. Bajana. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, č., s. 397-406. (0.365 - 
IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0023-432X.  
  
11.) Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými 
depozičnými technológiami (Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized 
deposition technologies)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Lofaj 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Marián Mikula 

Trvanie projektu:  1.7.2015 / 29.6.2018 
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0173 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:   
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: APVV: 15000 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Riešenie čiastkových úloh v rámci projektu APVV za rok 2016 možno rozdeliť do niekoľkých etáp. 
V prvej etape sme sa zamerali na zlepšovanie húževnatosti tvrdých vrstiev na báze Ti-Al-N 
vytváraním kvaternárnych systémov Ti-Al-M-N, kde M = Nb, Ta. Sledovali sme vplyv týchto 
legujúcich prvkov z VB skupiny periodickej sústavy na zmenu Yougovho modulu pružnosti pri 
zachovaní ich vysokej tvrdosti vrstiev. Ab initio kalkulácie hustoty elektrónových stavov spolu s 
UPS analýzou ukázali, že pridávanie Nb alebo Ta modifikuje väzby najbližších susedov kov-N z 
prevažne iónových na kovalentné a taktiež výrazne prispieva ku kovovému charakteru valenčných 
stavov v blízkosti Fermiho hladiny. Toto vysvetľuje zlepšovanie húževnatosti legovaných TiAlN na 
úkor veľmi malého poklesu tvrdosti. V sumáre, progresívny nárast obsahu Nb a Ta, korešpondujúci 
monotonickému nárastu koncentrácie valenčných elektrónov deponovaných TiAlNb(Ta)N vrstiev 
zachováva vysokú tvrdosť, zatiaľ čo redukuje tuhosť a zvyšuje kujnosť, čo indikuje zlepšovanie 
húževnatosti.  
V druhej etape sme sa zamerali na experimentálne a ab initio vyšetrovanie vytvrdzujúceho 
mechanizmu (age hardening) v ternárnych systémoch Ta-Al-N, kde vrstvy boli pripravené pomocou 
reaktívneho magnetrónového naprašovania zo stechiometrického terča Ta:Al = 1:1. Vrstvy 
Ta0.55Al0.45N vykazovali dvoj-fázovú kolumnárnu štruktúru, ktorá pozostávala z kubického B1 
TaAlN tuhého roztoku a neusporiadanej wurtzitovej AlN fázy tvoriacej sa po hraniciach zŕn. 
Tvrdosť týchto vrstiev bola pomerne vysoká, približne 29 GPa a vrstvy vykazujú takmer nemennú 
hodnotu tvrdosti aj po žíhaní vo vákuu pri 900 °C. Po žíhaní pri teplote približne 1000 °C, tvrdosť 
narastá na hodnotu 35 GPa. Táto vysoká hodnota tvrdosti sa udržala do teploty 1100 °C, kedy jej 
prekročenie spôsobilo pokles na 25 GPa v dôsledku zmeny štruktúry a jej zhrubnutiu.  
  
Publikácie:  
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MIKULA, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš - ŠTYRÁKOVÁ, Kamila - 
SATRAPINSKYY, Leonid - DRIENOVSKÝ, Marián - GIRMAN, Vladimír - GRANČIČ, 
Branislav - PLECENÍK, Andrej - KÚŠ, Peter. Structural evolution of TaN-alloyed Cr-Al-Y-N 
coatings. In Surface and coatings technology, 2016, vol. 288, p. 203-210. (2.139 - IF2015). (2016 - 
Current Contents). ISSN 0257-8972.  
MIKULA, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš – et al. Toughness enhancement in 
highly NbN-alloyed Ti-Al-N hard coatings, Acta Materialia 121 (2016) 59-6   
MIKULA, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš – et al.Toughness Enhancement in 
Quaternary Ti-Al-Nb(Ta)-N Hard Coatings. Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 
17.10.-18.10.2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, p. 69-75. ISBN 978-80-972133-1-2.   
MIKULA, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš – et al.Age hardening and toughness 
enhancement in hard coatings, Processing and properties of advanced ceramics, Book of extended 
abstracts, Ružín, Slovakia, pp 47 -51, 23-25.11.2016, ISBN 978-80-971648-5-0   
TRUCHLÝ, Martin - MIKULA, Marian - ROCH, Tomáš - PLAŠIENKA, Dušan -  
SANGIOVANNI, Davide G. - ČAPLOVIČOVÁ, M. - PLECENÍK, Andrej - KÚŠ, Peter. 
Thermally-induced Decomposition in Hard Ta-Al-N Thin Films. Zborník prednášok. Rožnov pod 
Radhoštěm, 17.10.-18.10.2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, p. 101-107. ISBN 
978-80-972133-1-2.  
  
12.) Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie (Development 
of a new type of solar thermal collector for medium-temperature applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.7.2015 / 1.7.2018 
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0936 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 49880 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2016 bol úspešne preskúmaný vplyv parametrov trecieho zvárania na kvalitu zvarového 
spoja práškových materiálov a jeho charakterizáciu v prípade profilov o priereze 5 x 20 mm.   
Tiež boli zrealizované pilotné zvarové spoje (trecie zváranie) pre typ zvaru rúrka - pásovina a 
prebehli prvé diskusie ohľadom realizácie prototypu slnečného kolektora pre stredno-teplotné 
aplikácie.    
  
13.) Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka (Efficent 
preparation of powdered magnesium hydrid directly from the magnesium melt)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.7.2015 / 30.6.2018 
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0934 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 51236 €           
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Dosiahnuté výsledky:  
Výskum v roku 2016 sa sústredil na identifikovanie vhodnej zliatiny Mg, v ktorej by bolo možné 
rýchlym ochladením vytvoriť mikroštruktúru umožňujúcu reverzibilnú difúziu vodíka do Mg bez 
výraznejšej pasivácie. Návrh zloženia bol simulovaný pomocou ab initio modelov vyvinutých 
partnerom FÚ SAV. Alternatívne sa hľadali techniky vytvárania MgH2 priamo s využitím Mg 
taveniny, bez nutnosti rýchleho chladenia. Navrhol sa nový originálny postup, ktorý sa ešte musí 
experimentálne overiť. Na jeho overenie sa pripravilo viacero experimentálnych usporiadaní. 
Pokračovalo sa v analytických prácach na určenie obsahu vodíka akumulovaného v rôznych typoch 
hydridov v závislosti od chemického zloženia zliatiny.  
Paralelne pokračovali práce na vývoji technológií spracovania Mg práškov, ktoré by sa mohli 
využiť po dehydrizácii MgH2, aby sa zlepšila ekonomika celého procesu.  
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  
  
 
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADCA01 BESTERCI, M. - NAGY, Štefan - HUANG, S. J. - VELGOSOVA, O. - 

SÜLLEIOVÁ, Katarína - LIN, P. C. Influence of Al2O3 Particles Weight Fraction 
on Fracture Mechanism of AZ61 Mg-Al2O3 System Studied by In Situ Tensile Test 
in SEM. In Acta Physica Polonica A, 2016, vol. 129, no. 1, p. 138-141. (0.525 - 
IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1898-794X. 

ADCA02 GURECKÁ, Radana - KOBOROVÁ, Ivana - CSONGOVÁ, Melinda - ŠEBEK, 
Jozef - ŠEBEKOVÁ, Katarína. Correlation among soluble receptors for advanced 
glycation end-products, soluble vascular adhesion protein-1/semicarbazide-sensitive 
amine oxidase (sVAP-1) and cardiometabolic risk markers in apparently healthy 
adolescents: a cross-sectional study. In Glycoconjugate journal, 2016, vol. 33, no. 4, 
p. 599-606. (1.828 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0282-0080. 

ADCA03 KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan - BIELEK, Jozef. Cross-property 
connections for copper-graphite composites. In Acta Mechanica, 2016, vol. 227, p. 
105-112. (1.694 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0001-5970. 

ADCA04 KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - NOSKO, Martin - CASTRO RIGLOS, Maria 
Victoria - DVORAK, Jiri - BAJANA, Otto. Ultrafine-grained Al composites 
reinforced with in-situ AL3Ti filaments. In Materials Science and Engineering A - 
Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2016, vol. 657, p. 
6-14. (2.647 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0921-5093. 

ADCA05 KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - MAŤKO, Igor - ŠVEC, Peter - ČAVOJSKÝ, 
Miroslav - SIMANČÍK, František. The effect of a particle-matrix interface on the 
Young´s modulus of Al-SiC composites. In Journal of Composite Materials, 2016, 
vol. 50, no. 1, p. 99-108. (1.242 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0021-9983. 

ADCA06 MARSAVINA, Liviu - KOVÁČIK, Jaroslav - LINUL, Emanoil. Experimental 
validation of micromechanical models for brittle aluminium alloy foam. In 
Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2016, vol. 83, p. 11-18. (2.025 - 
IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0167-8442. 

ADCA07 MAZLOUN, Aref - KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan - SEVOSTIANOV, 
Igor. Copper-graphite composites: thermal expansion, thermal and electrical 
conductivities, and cross-property connections. In Journal of Materials Science, 
2016, vol. 51, p. 7977-7990. (2.302 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0022-2461. 

ADCA08 MIKULA, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš - ŠTYRÁKOVÁ, Kamila 
- SATRAPINSKYY, Leonid - DRIENOVSKÝ, Marián - GIRMAN, Vladimír - 
GRANČIČ, Branislav - PLECENÍK, Andrej - KÚŠ, Peter. Structural evolution of 
TaN-alloyed Cr-Al-Y-N coatings. In Surface and coatings technology, 2016, vol. 
288, p. 203-210. (2.139 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0257-8972. 

ADCA09 MIKULA, Marian - PLAŠIENKA, Dušan - SANGIOVANNI, Davide G. - SAHUL, 
Martin - ROCH, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - GREGOR, Maroš - ČAPLOVIČ, 
Ľubomír - PLECENÍK, Andrej - KÚŠ, Peter. Toughness enhancement in Highly 
NbN-alloyed Ti-Al-N hard coatings. In Acta Materialia, 2016, vol. 121, p. 59-67. 
(5.058 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1359-6454.(APVV-14-0173 : 
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými 
depozičnými technológiami). 

ADCA10 MÚČKA, Peter. Current approaches to quantify the longitudinal road roughness. In 
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International journal of pavement engineering, 2016, vol. 17, no. 8, p. 659-679. 
(0.877 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1029-8436. 

ADCA11 MÚČKA, Peter. Proposal of road unevenness classification based on road elevation 
spectrum parameters. In Journal of Testing and Evaluation, 2016, vol. 44, no. 2, p. 
930-944. (0.423 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0090-3973. 

ADCA12 MÚČKA, Peter. Energy-harvesting potential of automobile suspension. In Vehicle 
System Dynamics, 2016, vol. 54, no. 12, p. 1651-1670. (1.306 - IF2015). (2016 - 
Current Contents). ISSN 0042-3114. 

ADCA13 NOSKO, Martin - NAGY, Štefan - WEBER, L. - MAŤKO, Igor - MIHALKOVIČ, 
Marek - IŽDINSKÝ, Karol - OROVČÍK, Ľubomír. Effect of Ca addition on 
interface formation in Al(Ca)Al2O3 composites prepared by gas pressure assisted 
infiltration. In Materials and Design, 2016, vol. 108, p. 618-623. (3.997 - IF2015). 
(2016 - Current Contents). ISSN 0261-3069. 

ADCA14 RANACHOWSKI, Przemyslav - RANACHOWSKI, Zbigniew - JAROSZEWSKI, 
Maciej - WIECZOREK, Krzysztof - KÚDELA, Stanislav, Jr.. Mechanoacoustic 
Research Method of Degradation Processes in Electroceramics Materials. In IEEE 
transactions on dielectrics and electrical insulation, 2016, vol. 23, no. 3, p. 
1251-1259. (1.306 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1070-9878.(Vega č. 
2/0186/14 : Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin 
Mg-Li-Zn). 

ADCA15 ROSSI, Marco - PIERRON, Fabrice - ŠTAMBORSKÁ, Michaela. Application of 
the virtual fields method to large strain anisotropic plasticity. In International  
Journal of Solids and Structures, 2016, vol. 97-98, p. 322-335. (2.081 - IF2015). 
(2016 - Current Contents). ISSN 0020-7683. 

ADCA16 VRŠANSKÝ, Peter - ŠMÍDOVÁ, Lucia - VALAŠKA, Daniel - BARNA, Peter - 
VIDLI ČKA, Ľubomír - TAKÁČ, Peter - PAVLÍK, Ľubomír - KÚDELOVÁ, Tatiana 
- KARIM, Talia S. - ZELAGIN, David - SMITH, Dena. Origin of origami cockroach 
reveals long-lasting (11 Ma) phenotype instability following viviparity. In 
Naturwissenschaften / The Science of Nature, 2016, vol. 103, iss. 9-10, artl. 78. 
(1.773 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0028-1042. Dostupné na 
internete: <http://link.springer.com/article/10.1007/s00114-016-1398-4>. 

ADCA17 YAKYMOVYCH, A. - PLEVACHUK, Yu. - ŠVEC, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - 
JANIČKOVIČ, Dušan - ŠEBO, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - ROSHANGHIAS, A. 
- IPSER, H. Morphology and shear strength of lead-free solder joints with 
Sn3.0Ag0.5Cu solder paste reinforced with ceramic nanoparticles. In Journal of 
Electronic Materials, 2016, vol. 45, no. 12, p. 6143-6149. (1.491 - IF2015). (2016 - 
Current Contents). ISSN 0361-5235. 

  
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – neimpaktovaných  
 
ADCB01 PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. - WAJDA, W. - SKUZA, W. - TARASEK, A. 

- RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - OZGOWICZ, W. - KÚDELA, 
Stanislav, Jr. - KÚDELA, Stanislav. Plastic instabilities induced by the portevin - le 
chatelier effect and fracture character of deformed Mg-Li alloys investigated using 
the acoustic emission method. In Archives of Metallurgy and Materials, 2016, vol. 
61, no. 2, p. 897-904. (2016 - Current Contents). ISSN 1733-3490.(Vega č. 
2/0186/14 : Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin 
Mg-Li-Zn). 

ADCB02 RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
PAWELEK, A. - PIATKOWSKI, A. Study of factors determinant of siliceous 
electrical porcelain resistance to structural degradation. In Archives of Metallurgy 
and Materials, 2016, vol. 61, no. 3, p. 1489-1496. (2016 - Current Contents). ISSN 
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1733-3490.(Vega č. 2/0186/14 : Deformačné chovanie krátkovláknových 
kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn). 

  
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADDA01 KOVÁČIK, Jaroslav - OROVČÍK, Ľubomír - JERZ, Jaroslav. High-temperature 

compression of closed cell aluminium foams. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, č. 
6, s. 429-440. (0.365 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0023-432X.(Vega 
č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne 
uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. APVV-0692-12 : 
Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. 
SK-RO-0014-12). 

ADDA02 KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠVEC, Peter - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Strengthening in dual-phase 
structured Mg-Li-Zn Alloys. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, s. 483-489. (0.365 
- IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0023-432X. 

ADDA03 ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of 
hydrogenation on deformation behaviour of ferritic-pearlitic steel studied by digital 
image correlation method. M. Štamborská, J. Lapin, O. Bajana. In Kovové materiály, 
2016, roč. 54, č., s. 397-406. (0.365 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 
0023-432X.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre 
turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre 
vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti 
nových peritektických zliatin na báze TiAl. Presné odlievanie turbínových lopatiek z 
niklových superzliatin : INCAST. ITMS 26220220146 : Dlhodobé prevádzkovanie 
jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie). 

  
ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – neimpaktovaných  
 
ADEB01 MÚČKA, Peter. Medzinárodný index nerovnosti IRI a jazdná bezpečnosť. In 

Silniční obzor : měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních 
komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství, 
2016, vol. 77, no. 3, p. 73-79. ISSN 0322-7155. 

ADEB02 STEIN, George Juraj - CHMÚRNY, Rudolf. Natural frequencies of classical 
clamped-clamped beam with a concentrated load at its mid-point. In Asian Journal of 
Mathematics and Computer Research, 2016, vol. 8, no. 1, p. 69-81. ISSN 2395-4205. 

  
ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADMA01 GURECKÁ, Radana - KOBOROVÁ, Ivana - ŠEBEK, Jozef - ŠEBEKOVÁ, 

Katarína. Presence of Cardiometabolic Risk Factors Is Not Associated with 
Microalbuminuria in 14-to-20-Years Old Slovak Adolescents: A Cross-Sectional, 
Population Study. In PLoS ONE, 2015, vol. 10., iss. 6, p.1-18. (3.234 - IF2014). 
ISSN 1932-6203. 

ADMA02 SCHABOWICZ, Krzysztof - RANACHOWSKI, Zbigniew - 
JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Daria - RADZIK, Lukasz - KÚDELA, Stanislav, Jr. 
- DVORÁK, Tomáš. Application of X-ray microtomography to quality assessment 
of fibre cement boards. In Construction and Building Materials, 2016, vol. 110, p. 
182-188. (2.421 - IF2015). ISSN 0950-0618.(Vega č. 2/0186/14 : Deformačné 
chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn). 
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ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADMB01 BALOG, Martin - VISKIC, Josko - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - 

SNAJDAR, Mateja - STANEC, Zlatko - CATIC, Amir. CP TI fabricated by low 
temperature extrusion of HDH powder: application in dentistry. In Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 704, p. 351-359. ISSN 1013-9826. 

ADMB02 BESTERCI, Michal - NAGY, Štefan - HUANG, Song-Jeng - VELGOSOVÁ, 
Oksana - SÜLLEIOVÁ, Katarína - KULU, Priit. Fracture description of AZ61 
Mg-Al2O3 materials studied by "in situ tensile test in SEM". In Key Engineering 
Materials, 2016, vol. 674, p. 165-172. ISSN 1013-9826.(Engineering materials and 
tribology : international Baltic conference BALTMATTRIB and IFHTSE 2015). 

ADMB03 DVORSKY, Drahomir - KUBASEK, Jiri - VOJTECH, Dalibor - ČAVOJSKÝ, 
Miroslav. Structure and mechanical properties of WE43 prepared by powder 
metallurgy route. In Manufacturing Technology, 2016, vol. 16, p. 896-902. ISSN 
1213-2489.(SAS- TÜBİTAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre 
biodegradovateľné medicínske implantáty). 

ADMB04 KOVÁČIK, Jaroslav - JERZ, Jaroslav - MINÁRIKOVÁ, Natália - MARSAVINA, 
Líviu - LINUL, Emanoil. Scaling of compression strength in disordered solids: 
metallic foams. In Frattura ed Integritá Strutturale, 2016, vol. 10, iss. 36, p. 55-62. 
(2016 - SCOPUS). 

ADMB05 LOSERTOVÁ, Monika - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - MAREŠ, V. 
Comparison of deformation behavior of 316L stainless steel and Ti6Al4V alloy 
applied in traumatology. In Metalurgija, 2016, vol. 55, no. 4, p. 667-670. ISSN 
0543-5846. 

ADMB06 STANEC, Zlatko - HALAMBEK, Jasna - MALDINI, Krešimir - BALOG, Martin - 
KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - ĆATIĆ, Amir. Titanium ions release 
from an innovative titanium-magnesium composite: an in vitro study. In Acta 
stomatologica croatica, 2016, vol. 50, no. 1, p. 40-48. ISSN 0001-7019. Názov 
prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <www.ascro.hr>. 

  
ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADNB01 JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - KOVÁČIK, Jaroslav - OSLANEC, Peter, 

Sr.. Energy demand reduction to ensure thermal comfort in buildings using 
aluminium foam. In Acta Metallurgica Slovaca, 2016, roč. 22, č. 4, s. 271-275. ISSN 
1338-1156.(APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny 
vyplnenej PCM). 

ADNB02 KOVÁČIK, Jaroslav - BAKSA, Peter - EMMER, Štefan. Electro spark deposition of 
TiB2 layers on Ti6Al4V alloy. In Acta Metallurgica Slovaca, 2016, vol. 22, no. 1, p. 
52-59. ISSN 1338-1156. 

ADNB03 MÚČKA, Peter. Sensitivity of international roughness index to distresses of cement 
concrete road surfaces. In Communications : Scientific Letters of the University of 
Žilina, 2016, vol. 18, no. 1, p. 67-74. ISSN 1335-4205. 

  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
AFC01 JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav - 

ŠPANIELKA, Ján. Application of aluminium foam for heat exchangers on building 
facades and interior ceilings. In 6th International Conference Mechanical 
Technologies and Structural Material 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian society for 
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mechanical technologies, Croatia, 2016, p. 61-66. ISSN 1847-7917.(Mechanical 
Technologies and Structural Materials 2016 : International Conference. 
APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej 
PCM). 

AFC02 KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Induction melting and centrifugal 
casting of intermetallic TiAl alloy. In 6th International Conference Mechanical 
Technologies and Structural Materials 2016. - Split, Chorvátsko : Croatian Society 
for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 67-73. ISSN 1847-7917.(Mechanical 
Technologies and Structural Materials 2016 : International Conference. 
APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 
Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné 
aplikácie). 

AFC03 KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana. Characterization of 
TiAl based alloys with various content of carbon. A. Klimová, J. Lapin, T. 
Pelachová. In COMAT 2016 : 4. medzinárodní konference Moderní trendy 
konstrukčních materiálu. - Plzeň : Tanger spol. s r.o., 2016. ISBN 
978-80-87294-69-7.(COMAT 2016 : 4. medzinárodní konference Moderní trendy 
konstrukčních materiálu. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre 
vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné 
kompozitné materiály pre turbodúchadlá. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti 
nových peritektických zliatin na báze TiAl). 

AFC04 LAPIN, Juraj. Precision cast turbocharger wheels from TiAl-based alloy. In 6th 
International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2016. - 
Split, Chorvátsko : Croatian Society for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 
85-91. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2016 : 
International Conference. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné 
materiály pre turbodúchadlá). 

AFC05 LOSERTOVÁ, M. - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - ŠTEFEK, O. - DRÁPALA, J. - 
HORSÁK, L. Mechanical properties of 316L stainless steel used in biomedicine: 
effect of hydrogenation. Ed. Solncev K. A. In XIII. Rossijsko-Kitajskij Simpozium : 
Novye materialy i technologii. Pod obščej redakcijej akademika K. A. Solnceva. 
Tom I. 21 - 25 sentjabra 2015 g. Kazaň, Rossija. - Kazaň, Rusko : Interkontakt 
Nauka, 2015, p. 826-829. ISBN 978-5-902063-53-7.(Rossijsko-Kitajskij Sympozium 
: novye materialy i technologii). 

AFC06 STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter - CHMÚRNY, Rudolf. Preliminary 
investigations of machine frame vibration damping using eddy current principle. In 
Applied mechanics and materials, 2016, vol. 821, spec. iss., p. 288-294. ISSN 
1660-9336. 

AFC07 ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of annealing in 
argon and hydrogen on tensile deformation behavior of ferritic-pearlitic steel. In 6th 
International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2016. - 
Split, Chorvátsko : Croatian Society for Mechanical Technologies, Croatia, 2016, p. 
145-151. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2016 
: International Conference. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné 
materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre 
vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti 
nových peritektických zliatin na báze TiAl). 

  
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 
AFD01 JERZ, Jaroslav - ŠEBEK, Jozef - SIMANČÍK, František - KOVÁČIK, Jaroslav - 

TOBOLKA, Peter. Energeticky efektívne chladenie a vykurovanie priemyselných 
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objektov. In Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2016 : zborník 
prednášok z vedeckej konferencie poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu 
AGROKOMPLEX 2016 v Nitre. - Nitra : Slovenská spoločnosť pre techniku 
prostredia ZSVTS Bratislava, 2016, p. 17-20. ISBN 978-80-89216-95-6.(Vnútorná 
klíma poľnohospodárskych objektov 2016 : vedecká konferencia 
poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2016 v Nitre). 

AFD02 KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - GALUSKOVÁ, Dagmar - NOSKO, 
Martin - BIZOVSKÁ, Valéria - KUBÍKOVÁ, Blanka - HIČÁK, Michal - 
GALUSEK, Dušan. Korózna odolnosť TiB2 v tavenine KF-AlF3-Al2O3. In VII. 
odborný seminár Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 
Košice - Herľany, 4. - 5. október 2016. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 
2016, s. 35-42. ISBN 978-80-553-2557-6.(Interakcie tavenín s progresívnymi 
anorganickými materiálmi). 

  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  
 
AFG01 ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana - 

KLEINOVÁ, Angela - ŠIŠKOVÁ, Alena. Modification of silk fibrous mats for 
medical application. In N.I.C.E. 2016 : Nature Inspires, Creativity Engineers : 3rd 
International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials : 
abstracts. - Nice, France : IUPAC, 2016, p. 274. 

AFG02 LACO, Juraj - BARTA, Andrej - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - CEBOVÁ, Martina - 
REHÁKOVÁ, Radoslava - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - ČAVOJSKÝ, 
Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of magnesium 
and magnesium alloy on renal nitric oxide synthase activity in male and female rats. 
In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases : Book of 
Abstracts. The 9th International Symposium, Vrsar, Croatia, September 13-16, 2016. 
- Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology, SAS, 2016, p. 32. 
ISBN 978-80-971699-5-4.(APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na 
nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii. APVV-14-0932 : Účinok 
nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri 
experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok 
NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi 
komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom 
infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS- TÜBİTAK JRP 2014/5 
: Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty. 
International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related 
Diseases). 

AFG03 LINUL, L. - SERBAN, D.A. - MARSAVINA, L. - KOVÁČIK, Jaroslav. Fatigue 
behaviour of ductile closed-cell aluminium alloy foams. Željko Božić. In New 
Trends in Fatigue and Fracture : 16th International Conference on New Trends in 
Fatigue and Fracture. Book of Abstracts. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of 
Mechanical Engineering and Naval Architecture., 2016, p. 201-202. ISBN 
978-953-7738-39-6.(New Trends in Fatigue and Fracture : 16th International 
Conference on New Trends in Fatigue and Fracture). 

AFG04 SEBEKOVA, Katarina - GURECKA, Radana - KOBOROVA, Ivana - 
CSONGOVA, Melinda - ŠEBEK, Jozef. Srage and esrage levels show significant 
inverse relationship to HSCRP in lean, but not in centrally apparently healthy 
adolescents. In Journal of International Society of Antioxidants in Nutrition & 
Glycation, Special Issue, vol. 3, issue 2, p. 1052. ISSN 2495-9405. 

AFG05 SIMANČÍK, František - PAVLÍK, Ľubomír - ŠPANIELKA, Ján - TOBOLKA, 
Peter. Manufacturing challenges for large structural parts made of aluminium foam. 
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In Metfoam 2015 : 9th International Conference on Porous Metals and Metallic 
Foams, August 31st - September 2nd 2015, Barcelona, Spain. Abstracts book. - 
Valladolid : University of Valladolid, 2015, p. 97. 

AFG06 ŠIŠKOVÁ, Alena - RYCHTER, Piotr - OPÁLEK, Andrej - PORZIO, William - 
KLEINOVÁ, Angela - JANIGOVÁ, Ivica - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. 
Cellulose-based controlled-release agrochemicals formulation. In Cellulosic 
Materials - Processing, Properties and Promising Applications : abstract book. - 
Budapest, Hungary : Budapest University of Technology and Economics, 2016, p. 
49-50. 

AFG07 ŠIŠKOVÁ, Alena - KRONEKOVÁ, Zuzana - OPÁLEK, Andrej - ECKSTEIN 
ANDICSOVÁ, Anita. Electrospun silk for medical treatment. In Electrospin 2016 : 
4th International Conference on Electrospinning 2016 : book of abstracts. - Salento, 
Italy : Universita del Salento, 2016, abstract no. 1309. Názov z obrazovky. Dostupné 
na internete: <http://electrospin2016.unisalento.it>. 

AFG08 ŠIŠKOVÁ, Alena - KRONEKOVÁ, Zuzana - OPÁLEK, Andrej - KLEINOVÁ, 
Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Electrospun nano-fibrous mats for 
bio-applications. In N.I.C.E. 2016 : Nature Inspires, Creativity Engineers : 3rd 
International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials : 
abstracts. - Nice, France : IUPAC, 2016, p. 302. 

AFG09 ŠIŠKOVÁ, Alena - OPÁLEK, Andrej - MÚDRA, Erika - KLEINOVÁ, Angela - 
JANIGOVÁ, Ivica - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Cellulose: controlled release 
system applied in agriculture. In N.I.C.E. 2016 : Nature Inspires, Creativity 
Engineers : 3rd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & 
Materials : abstracts. - Nice, France : IUPAC, 2016, p. 275. 

  
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  
 
AFH01 BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - OPÁLEK, Andrej - 

KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - NAGY, Štefan - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure 
and erosion resistance of zirconium diboride ceramic infiltrated by pure copper. Ed. 
M. Longauerová, M. Vojtko. In METALLOGRAPHY´16 : 16th International 
Symposium on Metallography and Materials Science. Stará Lesná, High Tatra 
Mountains, Slovak Republic, 20th - 22th April 2016. Abstract Booklet. - Košice : 
Institute of Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, 2016, 
p. 126. ISBN 978-80-553-2547-7.(Metallography´16 : international symposium on 
metallography and materilas science). 

AFH02 ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana - 
KLEINOVÁ, Angela - ŠIŠKOVÁ, Alena. Preparation of modified silk fibrous mats 
for medical application. In BIMac 2016 : XXII. Bratislava Conference on 
Macromolecules : Polymers with Tailored Architecture and Properties : programme 
book and book of abstracts. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2016, p. 66. ISBN 
978-80-89841-01-1. 

AFH03 JERZ, Jaroslav - TOBOLKA, Peter - NOSKO, Martin - DVORÁK, Tomáš. 
Application of nanocomposite-enhanced phase-change materials for heat storage. In 
METALLOGRAPHY 2016 : 16th International Symposium on Metallography and 
Materials Science. Stará Lesná, High Tatra Mountains, Slovak Republic, 20th - 22th 
April 2016. Abstract Booklet. - Košice : Institute of Materials, Faculty of 
Metallurgy, Technical University of Košice, 2016, p. 56. ISBN 
978-80-553-2547-7.(Metallography´16 : international symposium on metallography 
and materilas science). 

AFH04 KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - 
IŽDINSKÝ, Karol. Al-limestone and Al-granite composites prepared by cold 
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spraying. Ed. M. Longauerová, M. Vojtko. In METALLOGRAPHY´16 : 16th 
International Symposium on Metallography and Materials Science. Stará Lesná, 
High Tatra Mountains, Slovak Republic, 20th - 22th April 2016. Abstract Booklet. - 
Košice : Institute of Materials, Faculty of Metallurgy, Technical University of 
Košice, 2016, p. 127. ISBN 978-80-553-2547-7.(Metallography´16 : international 
symposium on metallography and materilas science). 

AFH05 OPÁLEK, Andrej - ŠTEFÁNIK, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - KLIMOVÁ, Alena - 
KÚDELA, Stanislav, Jr. - IŽDINSKÝ, Karol - NAGY, Štefan. Ni-NiO porous 
preform with controlled porosity using Al2O3 powder. Ed. M. Longauerová, M. 
Vojtko. In METALLOGRAPHY´16 : 16th International Symposium on 
Metallography and Materials Science. Stará Lesná, High Tatra Mountains, Slovak 
Republic, 20th - 22th April 2016. Abstract Booklet. - Košice : Institute of Materials, 
Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, 2016, p. 117. ISBN 
978-80-553-2547-7.(APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ 
reakčnou syntézou). 

AFH06 ŠIŠKOVÁ, Alena - ČÍKOVÁ, Eliška - KRONEKOVÁ, Zuzana - OPÁLEK, Andrej 
- MÚDRA, Erika - KLEINOVÁ, Angela - FORRÓ, Klaudia - ŠPITÁLSKY, Zdenko 
- OMASTOVÁ, Mária. Preparation and study of drug-loaded electrospun 
poly(epsilon-caprolactone) nano-fibers. In BYPOS 2016 : 6th Bratislava Young 
Polymer Scientists Workshop : March 13th-18th, 2016 : High Tatras, Slovakia : 
workshop book. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of SAS, 
2016, p. 113. ISBN 978-80-970923-8-2. 

AFH07 ŠIŠKOVÁ, Alena - RYCHTER, Piotr - OPÁLEK, Andrej - PORZIO, William - 
KLEINOVÁ, Angela - JANIGOVÁ, Ivica - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. 
Formulation and evaluation of cellulose-based controlled pesticides release systems. 
In BIMac 2016 : XXII. Bratislava Conference on Macromolecules : Polymers with 
Tailored Architecture and Properties : programme book and book of abstracts. - 
Bratislava : Ústav polymérov SAV, 2016, p. 63. ISBN 978-80-89841-01-1. 

  
AFK Postery zo zahraničných konferencií  
 
AFK01 KOVÁČIK, Jaroslav - HARNÚŠKOVÁ, Jana - FLOREK, Roman - NOSKO, Martin 

- OROVČÍK, Ľubomír - SIMANČÍK, František. Stabilisation of the molten 
aluminium foam using powder compacts. In Metfoam 2015 : 9th International 
Conference on Porous Metals and Metallic Foams, August 31st - September 2nd 
2015, Barcelona, Spain. Abstracts book. - Valladolid : University of Valladolid, 
2015, p. 212. 

AFK02 SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján - PAVLÍK, Ľubomír - TOBOLKA, Peter 
- OSLANEC, Peter, Sr.. Aluminium foam for engine bracket application. In 
Metfoam 2015 : 9th International Conference on Porous Metals and Metallic Foams, 
August 31st - September 2nd 2015, Barcelona, Spain. Abstracts book. - Valladolid : 
University of Valladolid, 2015, p. 208. 

AFK03 ŠPANIELKA, Ján - PAVLÍK, Ľubomír - OSLANEC, Peter, Sr. - KOVÁČIK, 
Jaroslav - SIMANČÍK, František. Aluminium foam radiator filled with phase change 
materials (PCM). In Metfoam 2015 : 9th International Conference on Porous Metals 
and Metallic Foams, August 31st - September 2nd 2015, Barcelona, Spain. Abstracts 
book. - Valladolid : University of Valladolid, 2015, p. 209. 

  
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky, atlasy ...)  
 
FAI01 Workshop Processing and properties of advanced ceramics, November 23-25, 2016, 
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Ružín, Slovak Republic : book of extended abstracts. Recenzenti: Dušan Galusek, 
Karel Maca, Zoltán Lenčéš, Miroslav Hnatko, Jaroslav Sedláček, Marián Mikula, 
Alexandra Kovalčíková; editor Jana Valúchová. Bratislava, Slovak Republic : 
Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2016. 104 p. ISBN 
978-80-971648-5-0(Processing and properties of advanced ceramics). 

FAI02 Kovové materiály. Editor Juraj Lapin ; výkonný redaktor  Natália Mináriková. 
Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV : Ústav materiálového 
výskumu SAV, 1963-. 6x ročne. ISSN 0023-432X. 

FAI03 Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle 
Materials. Košice : Ústav materiálového výskumu SAV. ISSN 1335-8978. 

  
  
Ohlasy (citácie):  
  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
 
AAB01 ČELKO, Ján - DECKÝ, Martin - ĎURČANSKÁ, Daniela - GAVULOVÁ, Andrea - VALUCH, 

Milan - MÚČKA, Peter. Povrchové vlastnosti vozoviek - Prevádzková spôsobilosť vozoviek. In 
Povrchové vlastnosti vozoviek : Prevádzková spoľahlivosť vozoviek. - Žilina : Žilinská univerzita, 
2000. ISBN 80-7100-774-9. 

Citácie: 
1. [3.1] SLABEJ, M. – PODOLKA, L. – GRINČA, M. - MUSÍLEK, J. - ČEJKA, J. - 
VONDRÁČKOVÁ, T. Advanced Progressive Road Network Diagnostics Method Used to Monitor 
Changes in the Quality of the Pavement Surface, In PROCEDIA EARTH AND PLANETARY 
SCIENCE, Vol. 15, 2015, pp. 19–24, doi: 10.1016/j.proeps.2015.08.006 
2. [4.1] HOLEŠA, L. Vplyv vybraných parametrov cestnej komunikácie na hospodárnosť a 
prevádzku motorového vozidla, In SVET DOPRAVY. [online], ISSN 1338-9629, Dostupné na 
internete: 
http://www.svetdopravy.sk/vplyv-vybranych-parametrov-cestnej-komunikacie-na-hospodarnost-a-
prevadzku-motoroveho-vozidla-2/ 

AAB02 MARKUŠ, Štefan. The mechanics of vibrations of cylindrical shells. Bratislava : Veda SAV, 1988. 
176 s. 

Citácie: 
1. [1.1] TORNABENE, Francesco - FANTUZZI, Nicholas - BACCIOCCHI, Michele - DIMITRI, 
Rossana. Dynamic analysis of thick and thin elliptic shell structures made of laminated composite 
materials. In COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2015, vol. 133, no., pp. 278-299., 
WOS 
2. [1.1] TORNABENE, Francesco - FANTUZZI, Nicholas - BACCIOCCHI, Michele - DIMITRI, 
Rossana. Free vibrations of composite oval and elliptic cylinders by the generalized differential 
quadrature method. In THIN-WALLED STRUCTURES. ISSN 0263-8231, 2015, vol. 97, no., pp. 
114-129., WOS 
3. [1.1] TORNABENE, Francesco - FANTUZZI, Nicholas - BACCIOCCHI, Michele - VIOLA, 
Erasmo. A new approach for treating concentrated loads in doubly-curved composite deep shells 
with variable radii of curvature. In COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2015, vol. 131, 
no., pp. 433-452., WOS 
4. [1.1] TORNABENE, Francesco - FANTUZZI, Nicholas - BACCIOCCHI, Michele - VIOLA, 
Erasmo. Accurate inter-laminar recovery for plates and doubly-curved shells with variable radii 
of curvature using layer-wise theories. In COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2015, 
vol. 124, no., pp. 368-393., WOS 
5. [1.1] TORNABENE, Francesco - FANTUZZI, Nicholas - BACCIOCCHI, Michele - VIOLA, 
Erasmo. Higher-order theories for the free vibrations of doubly-curved laminated panels with 
curvilinear reinforcing fibers by means of a local version of the GDQ method. In COMPOSITES 
PART B-ENGINEERING. ISSN 1359-8368, 2015, vol. 81, no., pp. 196-230., WOS 
6. [1.1] TORNABENE, Francesco - FANTUZZI, Nicholas - VIOLA, Erasmo - BATRA, Romesh C. 
Stress and strain recovery for functionally graded free-form and doubly-curved sandwich shells 
using higher-order equivalent single layer theory. In COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 
0263-8223, 2015, vol. 119, no., pp. 67-89., WOS  
 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  
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ABC01 SIMANČÍK, František - KOVÁČIK, Jaroslav. Electrical, Thermal, and Acoustic Properties of 

Cellular Metals. In Wiley Verlag. Handbook of Cellular Metals : production, processing, applications. 
- Weinheim : Wiley Verlag, 2002. ISBN 3-527-30339-1.(Handbook of Cellular Metals : production, 
processing, applications). 

Citácie: 
1. [1.2] GOODALL, Russell - MORTENSEN, Andreas. Porous Metals. In Physical Metallurgy: 
Fifth Edition, 2014-12-05, 1, pp. 2399-2595., SCOPUS  
 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  
 
ACD01 MÚČKA, Peter. Dynamické účinky vozidiel na vozovku. In Mechanika vozoviek pozemných 

komunikácií. - Žilina : EDIS, 2014, s. 81-94. ISBN 978-80-554-0934-4. 
Citácie: 
1. [4.1] ŘIKOVSKÝ, Vladimír. Analýza výstupov meraní premenných parametrov vozoviek na 
dlhodobo sledovaných úsekoch. [Rozborová úloha]. 2015, VUIS Cesty s.r.o., 92 s.  
 

*ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
 
ADC01 KOVÁČIK, Jaroslav. Correlation between Poisson´s ratio and porosity in porous materials. In Journal 

of Materials Science Letters, 2006, vol. 41, p. 1247-1249. ISSN 0261-8028. 
Citácie: 
1. [1.1] LEE, T. L. - MI, J. - ZHAO, S. L. - FAN, J. F. - ZHANG, S. Y. - KABRA, S. - GRANT, P. S. 
Characterization of the residual stresses in spray-formed steels using neutron diffraction. In 
SCRIPTA MATERIALIA. ISSN 1359-6462, 2015, vol. 100, no., pp. 82-85., WOS 
2. [1.1] OMPUSUNGGU, Agusmian Partogi - SAS, Paul - VAN BRUSSEL, Hendrik. 
Distinguishing the effects of adhesive wear and thermal degradation on the tribological 
characteristics of paper-based friction materials under dry environment: A theoretical study. In 
TRIBOLOGY INTERNATIONAL. ISSN 0301-679X, 2015, vol. 84, no., pp. 9-21., WOS 

ADC02 PRODI, Nicola - VELECKÁ, Sylvia. A scale value for the balance inside a historical opera house. In 
Journal of the Acoustical Society of America. - New York : American Institute of Physics, 2005, vol. 
117, no.2, p.771-779. ISSN 0001-4966. 

Citácie: 
1. [1.1] ANDO, Y. Opera House Acoustics Based on Subjective Preference Theory. In OPERA 
HOUSE ACOUSTICS BASED ON SUBJECTIVE PREFERENCE THEORY. ISSN 2198-350X, 
2015, vol. 12, no., pp. 1-175., WOS 
2. [1.1] PAVLOVIC, Dragana Sumarac - MIJIC, Miomir - MASOVIC, Drasko. The influence of 
proscenium boxes on acoustic response in historical opera halls (L). In JOURNAL OF THE 
ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. ISSN 0001-4966, 2015, vol. 138, no. 3, pp. 1533-1536., 
WOS 
3. [1.2] ŠUMARAC PAVLOVIĆ, Dragana - MIJIĆ, Miomir - MAŠOVIĆ, Draško. The influence of 
proscenium boxes on acoustic response in historical opera halls. In Journal of the Acoustical 
Society of America. ISSN 00014966, 2015-09-01, 138, 3, pp. 1533-1536., SCOPUS 

ADC03 RUDAJEVOVÁ, A. - KÚDELA, Stanislav - STANĚK, M. - LUKÁČ, Pavel. Thermal properties of 
Mg - Li and Mg - Li - Al alloys. In Materials Science and Technology. - London : Institute of Metals, 
2003, 2003, vol. 19, august, p.1097-1100. ISSN 0267-0836. 

Citácie: 
1. [1.1] WANG, Chunming - CUI, Zhiming - LIU, Hongmei - CHEN, Yungui - DING, Wucheng - 
XIAO, Sufen. Electrical and thermal conductivity in Mg-5Sn Alloy at different aging status. In 
MATERIALS & DESIGN. ISSN 0264-1275, 2015, vol. 84, no., pp. 48-52., WOS 

ADC04 SEVOSTIANOV, Igor - KOVÁČIK, Jaroslav - SIMANČÍK, František. Correlation between elastic 
and electric properties for metal foams: theory and experiment. In International Journal of Fracture. - 
Dordrecht : Kluwer Academic Publ., 2002, vol.114, p.L23-L28. ISSN 0376-9429. 

Citácie: 
1. [1.1] PABST, W. - GREGOROVA, E. Critical Assessment 18: elastic and thermal properties of 
porous materials rigorous bounds and cross-property relations. In MATERIALS SCIENCE AND 
TECHNOLOGY. ISSN 0267-0836, 2015, vol. 31, no. 15, pp. 1801-1808., WOS 
2. [1.1] PABST, Willi - GREGOROVA, Eva. MINIMUM SOLID AREA MODELS FOR THE 
EFFECTIVE PROPERTIES OF POROUS MATERIALS A REFUTATION. In 
CERAMICS-SILIKATY. ISSN 0862-5468, 2015, vol. 59, no. 3, pp. 244-249., WOS 
3. [1.2] GOODALL, Russell - MORTENSEN, Andreas. Porous Metals. In Physical Metallurgy: 
Fifth Edition, 2014-12-05, 1, pp. 2399-2595., SCOPUS  
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ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADCA01 BALLO, Igor. Non-linear effects of vibration of a continuous transverse cracked slender shaft. In 

Journal of Sound and Vibration, 1998, vol. 217, no. 2, p. 321-333. ISSN 0022-460X. 
Citácie: 
1. [1.1] FEHER, Marek - SIMANDL, Miroslav - PUNCOCHAR, Ivo. Use of Multiple Model 
Change Detection for Crack Detection in Euler-Bernoulli Beam. In 2015 20TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON METHODS AND MODELS IN AUTOMATION AND ROBOTICS (MMAR), 
2015, vol., no., pp. 163-168., WOS 
2. [1.1] KULESZA, Zbigniew - SAWICKI, Jerzy T. Damping by parametric excitation in a set of 
reduced-order cracked rotor systems. In JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION. ISSN 
0022-460X, 2015, vol. 354, no., pp. 167-179., WOS 
3. [1.1] RAMEZANPOUR, R. - GHAYOUR, M. - ZIAEI-RAD, S. Improved Crack Closure Line 
Position: An Improved Model for Crack Breathing Phenomenon. In INTERNATIONAL JOURNAL 
OF ACOUSTICS AND VIBRATION. ISSN 1027-5851, 2015, vol. 20, no. 3, pp. 123-134., WOS 
4. [1.1] SAWICKI, Jerzy T. - KULESZA, Zbigniew. STABILITY OF A CRACKED ROTOR 
SUBJECTED TO PARAMETRIC EXCITATION. In PROCEEDINGS OF THE ASME TURBO 
EXPO: TURBINE TECHNICAL CONFERENCE AND EXPOSITION, 2014, VOL 7A, 2014, vol., 
no., pp., WOS 
5. [1.1] SAWICKI, Jerzy T. - KULESZA, Zbigniew. Stability of a Cracked Rotor Subjected to 
Parametric Excitation. In JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND 
POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME. ISSN 0742-4795, 2015, vol. 137, no. 5, pp., WOS 
6. [1.2] NAKHAEI, A. - DARDE, M. - GHASEMI, M. - PASHAEI, M. A simple method for 
modeling open cracked beam. In International Journal of Engineering, Transactions B: 
Applications. ISSN 1728-144X, 2015-01-01, 28, 2, pp. 321-329., SCOPUS 

ADCA02 BALLO, Igor. Comparison of the properties of active and semiactive suspension. In Vehicle System 
Dynamics, 2007, vol. 45, no.11, p.1065-1073. (2007 - Current Contents). ISSN 0042-3114. 

Citácie: 
1. [1.1] SY DZUNG NGUYEN - NGUYEN, Quoc Hung - CHOI, Seung-Bok. A hybrid clustering 
based fuzzy structure for vibration control Part 2: An application to semi-active vehicle 
seat-suspension system. In MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING. ISSN 
0888-3270, 2015, vol. 56-57, no., pp. 288-301., WOS 

ADCA03 BALOG, Martin - SIMANČÍK, František - WALCHER, Martin - RAJNER, Walter - POLETTI, 
Cecilia. Extruded Al-Al2O3 composites formed in situ during consolidation of ultrafine Al powders: 
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GONG, Meina - WANG, Guodong. Study on the microstructure, phase transition and hardness for 
the TiAl-Nb alloy design during directional solidification. In JOURNAL OF ALLOYS AND 
COMPOUNDS. ISSN 0925-8388, 2015, vol. 650, no., pp. 45-52., WOS  
 

*AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 
AEF01 GABALCOVÁ, Zuzana - BAJANA, Otto - LAPIN, Juraj. Vplyv tepelného spracovania na 

mikroštruktúru a mechanické vlastnosti odlievanej intermetalickej zliatiny na báze TiAl. In STU. 
Technológia 2005 : zborník prednášok. - Bratislava : SjF STU, 2005, s.131-137. ISBN 
80-227-2264-2.(Technológia 2005 : medzinárodná konferencia). 

Citácie: 
1. [1.1] SEDLAK, Josef - DRABEK, Tomas - MOURALOVA, Katerina - CHLADIL, Josef - 
KOURIL, Karel. MACHINING ISSUES OF TITANIUM ALLOYS. In INTERNATIONAL 
JOURNAL OF METALCASTING. ISSN 1939-5981, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 41-50., WOS  
 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  
 
AFG01 MIKULA, Marian - GRANČIČ, B. - BURŠÍKOVÁ, Vilma - CSUBA, Adrian - DRŽÍK, Milan - 

PLECENIK, Andrej - KÚŠ, P. Mechanical properties of superhard TIB2 coatings prepared by DC 
magnetron sputtering. In Czech Vacuum Society. Joint Vacuum Conference and Inelastic Mean Free 
Path Workshop : programme and book of abstracts. - Prague : Czech Vacuum Society, 2006. 

Citácie: 
1. [1.1] QIAN, J. C. - ZHOU, Z. F. - ZHANG, W. J. - LI, K. Y. - BELLO, I. - MARTINU, L. - 
KLEMBERG-SAPIEHA, J. E. Microstructure and tribo-mechanical properties of Ti-B-C 
nanocomposite films prepared by magnetron sputtering. In SURFACE & COATINGS 
TECHNOLOGY. ISSN 0257-8972, 2015, vol. 270, no., pp. 290-298., WOS  
 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup   
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GHG01 SIMANČÍK, František - FLOREK, Roman - NOSKO, Martin - TOBOLKA, Peter - JERZ, Jaroslav - 
KOVÁČIK, Jaroslav. New trends in manufacturing of PM aluminium foams. In Innovmat - Materials 
and Technologies for Lightweight Design : Workshop organized by Innovmat Academy [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Institute of Materials & Machine Mechanics SAS, 2011. Názov z Innovmat. 
Dostupné na internete: 
<http://www.innovmat.eu/2012/01/04/presentations-from-innovmat-academy-workshop-%E2%80%9
Ematerials-and-technologies-for-lightweight-design%E2%80%9C-2/?lang=sk>. 

Citácie: 
1. [1.1] GUNER, Ahmet - ARIKAN, Mustafa Merih - NEBIOGLU, Mehmet. New Approaches to 
Aluminum Integral Foam Production with Casting Methods. In METALS. ISSN 2075-4701, 2015, 
vol. 5, no. 3, pp. 1553-1565., WOS 
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Príloha D  
 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  
   
Semestrálne prednášky:  
 
Ing. Karol Iždinský, PhD. 
Názov semestr. predmetu: Technológia výroby materiálov 
Počet hodín za semester: 3 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
Názov semestr. predmetu: Technológia výroby materiálov 
Počet hodín za semester: 3 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
 
Dr. Ing. František Simančík 
Názov semestr. predmetu: Technológia výroby materiálov 
Počet hodín za semester: 3 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
  
 
Semestrálne cvičenia:  
  
 
Semináre:  
  
 
Terénne cvičenia:  
  
 
Individuálne prednášky:  
 
Dr. Ing. František Simančík 
Názov semestr. predmetu: Materiály šité na mieru podľa prírodných vzorov 
Počet hodín za semester: 2 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
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Príloha E  
 
Medzinárodná mobilita organizácie        
       
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       
Krajina  D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS  Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

Česko     Martin Balog 1 
  

 
 

 
Lukáš 
Dragošek 

1 

     Jaroslav Jerz 1 
  

 
 

 
Kateryna 
Kamyshnyko
va 

5 

     Peter Krížik 1 
  

 
 

 
Václav 
Michenka 

1 

     Martin Nosko 1 
  

 
 

 
Ľubomír 
Orovčík 

1 

     Peter Oslanec 1 
  

 
 

 
Ľubomír 
Pavlík 

1 

  
 

 
 

Michaela 
Štamborská 

1 

Francúzsko     Martin Balog 3 
     Juraj Lapin 3 
Holandsko  

 
 

 
František 
Simančík 

1 

Chorvátsko     Martin Balog 1 
     Peter Krížik 1 
Japonsko     Juraj Lapin 7 
Maďarsko  

 
 

 
František 
Simančík 

2 

Nemecko     Jaroslav Jerz 6 
     Juraj Lapin 2 
  

 
 

 
Ľubomír 
Pavlík 

3 

  
 

 
 

František 
Simančík 

5 

     Ján Španielka 3 
  

 
 

 
Tomáš 
Švantner 

6 

Poľsko Tomáš 
Dvorák 

5 
 

 
Jaroslav 
Kováčik 

3 

 Stanislav 
Kúdela ml. 

5 
 

 
 

 

Rakúsko     Martin Balog 4 
     Jaroslav Jerz 5 
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     Martin Nosko 1 
  

 
 

 
Ľubomír 
Orovčík 

2 

  
 

 
 

Ľubomír 
Pavlík 

2 

  
 

 
 

František 
Simančík 

3 

  
 

 
 

Rudolf 
Valentovič 

1 

Rusko  
 

 
 

Karol 
Iždinský 

4 

  
 

 
 

František 
Simančík 

4 

Španielsko  
 

 
 

Jaroslav 
Kováčik 

20 

     Ján Španielka 8 
Počet 
vyslaní spolu 2 10   36 115 

                  
      (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       
Krajina  D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS  Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

Poľsko Prof. 
Zbigniew 
Ranachowski 

5 
 

 
 

 

Počet prijatí 
spolu 

1 5     

                
  (C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):    
Krajina  Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 
Česko COMAT 2016  Alena Klimová 3 
 Vrstvy a povlaky  Marián Mikula 2 
Chorvátsko MTSM 2016  Jaroslav Jerz 6 
  Kateryna 

Kamyshnykova 
6 

  Juraj Lapin 6 
  Michaela Štamborská 6 
Poľsko PRO-TECH-MA  Jaroslav Kováčik 5 
Veľká Británia EBSD 2016 Martin Nosko 5 
Spolu 5 8 39 
  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 
vládnych dohôd  
 
Skratky použité v tabuľke C:  
   
COMAT 2016  - 4. mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů 
EBSD 2016 - 5th topical conference (TC) of the Microanalysis Society (MAS) 
MTSM 2016  - 6th International Conference Mechanical Technologies  
PRO-TECH-MA  - International scientific conference PROGRESSIVE TECHNOLOGIES  
Vrstvy a povlaky  - XV. ročník konferencie Vrstvy a povlaky 


