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1. Základné údaje o organizácii  
  
 
1.1. Kontaktné údaje  
  
Názov: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV  
Riaditeľ: Ing. Karol Iždinský, CSc.  
Zástupca riaditeľa: Ing. Mária Lazarová  
Vedecký tajomník: Ing. Ján Košút, CSc.  
Predseda vedeckej rady: Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
Člen snemu SAV: Ing. Karol Iždinský, CSc.  
Adresa: Dúbravská cesta 9/6319, 845 13  Bratislava  
  
http://www.umms.sav.sk  
  
Tel.: 02/ 3240 1003  
Fax:   
E-mail:  ummssekr@savba.sk  
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

• INOVAL - Inova čné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a 
výrobkov z neho  
Priemyselná 525, Ladomerská Vieska, 965 01  Žiar nad Hronom 

• Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a 
monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti  
Sibírska 1, 917 01  Trnava  
 

Vedúci detašovaných pracovísk: 
• INOVAL - Inova čné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a 

výrobkov z neho  
Ing. František Simančík, PhD. 

• Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a 
monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti  
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  
 
1.2. Údaje o zamestnancoch  
 
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K  
K  

K  
do 35  
rokov F P T 

M  Ž M  Ž 

 Celkový počet zamestnancov 69 42 27 8 6 65 59,3 41,91 

 Vedeckí pracovníci 33 26 7 6 3 31 28,1 27,1 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 11 8 3 2 2 10 7,81 7,81 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 5 0 5 0 1 4 3,45 0 
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 Odborní pracovníci ÚS 12 4 8 0 0 12 12 5 

 Ostatní pracovníci 8 4 4 0 0 8 7,94 2 
1 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  
2 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  
  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2017 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, 
vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov 
Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2017 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 
M, Ž – muži, ženy 
 
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2017) 

 Rodová 
skladba   Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch 

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  1 25 0 1 1 12 13 

 Ženy  0 7 0 0 0 1 6 

  
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 
(roky)  

 < 31   31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61-65  > 65  

 Muži  1 7 8 1 3 5 9 4 1 

 Ženy  1 2 1 0 0 3 1 0 0 

  
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2017 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 A B A B A B 

 Muži  48,2 48,7 44,7 44,7 47,4 47,9 

 Ženy  46,1 47,8 39,1 40,0 44,4 47,0 

 Spolu  47,4 48,4 43,5 43,8 46,9 47,7 
A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  
B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  
V roku 2017 ÚMMS SAV pokračoval v činnosti podľa svojho zamerania vymedzeného v jeho 
zriaďovacej listine. 
Priemerný vek kmeňových zamestnancov v porovnaní s rokom 2016 stúpol o 0,8 roka, priemerný 
vek vedeckých pracovníkov stúpol o 1,1 roka. 
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2. Vedecká činnosť  
 
2.1. Domáce projekty  
  
Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2017 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV  

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 
SAV 

Z iných zdrojov 
Zo 

zdrojov 
SAV 

Z iných 
zdrojov 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

 1. Projekty VEGA 8 0 60941 60941 - - - - 

 2. Projekty APVV 4 1 - - 277540 209841 - 15000 

 3. Projekty OP ŠF 0 1 - - - - - - 

 4. Projekty SASPRO 0 0 - - - - - - 

 5. Projekty centier excelentnosti SAV0 0 - - - - - - 

 6. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  
 Vedecko-technické projekty, ESF,  
 na objednávku rezortov a pod.) 

8 0 - - 76073 76073 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2017 
Štruktúra projektov  Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 
projektu  

Organizácia sa 
zmluvne podieľa 
na riešení
projektu  

1. Účasť na nových výzvach APVV 
r. 2017 

- 5 5 

2. Projekty výziev OP ŠF 
podané r. 2017 

Bratislava     
Regióny     
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2.2. Medzinárodné projekty  
 
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2017  
 
Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2017 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV  

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 
SAV 

Z iných zdrojov 
Zo 

zdrojov 
SAV 

Z iných 
zdrojov 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

 1. Projekty 7. RP EÚ a  
 Horizont 2020 0 0 - - - - - - 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 
1 1 - - 63425 63425 - 8333 

 3. Projekty COST 
0 0 - - - - - - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  
 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  
 ERDF a iné 

0 0 - - - - - - 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  
 dohôd 0 0 - - - - - - 

 6. Bilaterálne projekty MAD  
4 0 25000 16600 - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 
0 0 - - - - - - 

 8. Podpora MVTS z národných  
 zdrojov (SAV, APVV a iné) 0 0 - - - - - - 

 9. Iné projekty 
5 1 - - 151076 151076 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont 2020 podané v roku 2017 
  
Tabuľka 2d Počet projektov Horizont 2020 v roku 2017 

  A B 
Počet podaných projektov Horizont 2020     1 
A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 
  
 
 
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
 
V pozastavenej výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 na budovanie výskumno-vývojových centier 
so žiadateľom z priemyselného prostredia, bol ústav úspešný ako partnerská organizácia v jednom z 
celkovo podaných 6 projektov. 
V roku 2018 sa očakáva vyhlásenie viacerých výziev vrátane výziev na dobudovanie vedeckých 
parkov, čo by ústavu umožňovalo účasť v troch projektoch vrátane Bratislavy. Okrem toho ústav 
rokuje s viacerými partnermi o účasti vo výzvach MH SR o poskytnutie NFP v rámci operačného 
programu Výskum a inovácie zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja v doménach: Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód 
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11) a Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12). 
 
  
 
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; 
bibliografický údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF) 
  
 
 
2.3.1. Základný výskum 
 
Bol vyvinutý nový typ a technológia výroby ľahkých in-situ kompozitov s intermetalickou matricou 
na báze TiAl spevnených karbidickými časticami určených pre vysokoteplotné konštrukčné 
aplikácie do 900 °C v automobilovom, leteckom a energetickom priemysle. Nižšia cena a vyššie 
vyskoteplotné pevnosti nových in-situ kompozitov pri porovnaní s používanými alebo vyvinutými 
intermetalickými zliatinami na báze TiAl sa dosiahla pomocou originálnej technológie ich výroby, 
ktorá zabezpečuje rovnomerne rozloženie primárnych karbidických častíc typu Ti2AlC v matrici v 
priebehu kryštalizácie a vytvorenie sekundárnych jemných karbidických precipitátov vhodným 
tepelným spracovaním v tuhom stave. Zmenou objemového zastúpenia a veľkosti primárnych 
karbidických častíc, voľbou chemického a fázového zloženiamatrice s rôznym typom a veľkosťou 
jemných sekundárnych precipitátov je možné dizajnovať mechanické vlastnosti týchto nových 
kompozitov pre rôzne špecifické konštrukčné aplikácie. Vyvinutá technológia prípravy in 
situ-kompozitov pozostávajúca z tavenia a odlievania umožňuje pripraviť odliatky, v ktorých je 
možné regulovať objemový podiel karbidických častíc od 2 do 23 obj.% a meniť mikroštruktúru 
matrice od monofázovej TiAl až po lamelárnu TiAl+Ti3Al. 
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Príklad odlievaného in-situ kompozitu s čiastočne lamelárnou matricou TiAl+Ti3Al spevnenou 
rovnomerne distribuovanými primárnymi karbidickými časticami. 
 
Publikácie: 
[1] LAPIN, J. – KLIMOVÁ, A. – GABALCOVÁ, Z. – PELACHOVÁ, T. – BAJANA, O. – 
ŠTAMBORSKÁ, M.: Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix 
composites reinforced with (Ti,Nb)2AlC particles. MATER DESIGN, 133, 2017, s. 404-415. 
[2] KLIMOVÁ, A. – LAPIN, J. – PELACHOVÁ, T.: Characterization of TiAl based alloys with 
various content of carbon. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 179 (1), 2017, Articlenumber 012038. 
ISSN: 1757-8981 
[3] LAPIN, J. – PELACHOVÁ, T. – DOMÁNKOVÁ, M.: Long-term creep behaviour of TiAl-Ta 
alloy. INTERMETALLICS, 95, 2018, s- 24-32. 
  
 
 
2.3.2. Aplikačný typ  
 
V rámci spolupráce s rakúskou firmou i2m GmbH bol vyvinutý koncepčne nový zásobník tepla 
využívajúci materiál na báze parafínov, ktorý na svoje roztavenie potrebuje veľké latentné teplo 
(PCM). Teplo sa do materiálu ukladá prostredníctvom fázovej zmeny, pričom sa PCM postupne 
taví ale jeho teplota ostáva konštantná. Do 1 kg materiálu možno takto pomocou tavenia uložiť až 
200 kJ tepla, naopak pri tuhnutí sa toto teplo z neho uvoľní. Teplotu tavenia/tuhnutia materiálu 
možno presne nastaviť pomocou rôznych prísad, čo umožňuje vyrábať zásobníky tepla pre rôzne 
konštantné teploty v širokom rozsahu od – 20 do 80°C. Nový koncept spočíva v tom, že PCM je 
integrovaný do malých pórov hliníkovej peny, ktorej úlohou je dopraviť resp. odviesť latentné teplo 
rovnomerne a rýchlo do celého objemu PCM. Využíva sa pritom vysoká tepelná vodivosť hliníka, 
ktorý tvorí steny pórov a malý objem PCM v každom póre. Takáto konštrukcia rieši základný 
problém PCM, ktorým je jeho nízka teplotná vodivosť znemožňujúca dostatočný transport tepla v 
objeme PCM. Do hliníkovej peny sa teplo dostáva pomocou integrovaného rúrkového výmeníka s 
teplonosným médiom alebo priamo cez jej povrch. Z peny sa dajú vyrobiť výrobky rôznych tvarov 
a veľkosti, zásobník tepla sa takto dá integrovať priamo do plášťa resp. nosnej konštrukcie výrobku. 
Zásobníky tepla/chladu možno využiť v širokom spektre aplikácií na dlhodobé udržiavanie stabilnej 
teploty priestorov, potravín, elektronických súčiastok resp. iných zariadení generujúcich teplo. 
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Zásobník tepla z hliníkovej peny naplnenej materiálom s teplotou tavenia 5°C. Rozmery 15 x 25 x 
50 cm. Možno do neho uskladniť približne 2400 kJ tepla. Na obr. je znázornené uvoľnenie tepla pri 
tuhnutí materiálu pri 5 °C pri rôznych prietokoch teplonosného média. 
 
 
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
 
GRADECET je unikátny vedeckovýskumný projekt realizovaný v spolupráci s Európskou 
kozmickou agentúrou (ESA) a je výnimočný tak z pohľadu skúmaných materiálov ako aj 
experimentálnych podmienok kryštalizácie, ktoré zahŕňajú zemskú gravitáciu v laboratórnych 
podmienkach, hypergravitáciu v centrifúge veľkého priemeru a mikrogravitáciu v priebehu 
parabolického letu rakety. Riešenie tohto medzinárodného projektu bolo zavŕšené štartom rakety 
MAXUS 9 z Kiruna vo Švédsku, úspešnou realizáciou experimentov a návratom experimentálneho 
modulu späť na Zem dňa 7. apríla 2017. V priebehu balistického letu rakety boli na palube rakety 
vykonané kryštalizačné experimenty na ľahkých titánových intermetalických zliatinách v 
podmienkach mikrogravitácie. Získane výsledky z týchto mikrogravitačných experimentov 
zameraných na prechod kolumárnej štruktúry na rovnoosú (CET) sú jedinečné vo svete a 
predstavujú výrazný posun v súčasnom poznaní vplyvu gravitácie na formovanie mikroštruktúry v 
priebehu kryštalizácie nového typu ľahkých intermetalických materiálov na báze TiAl. Tieto 
zliatiny sú používané na výrobu lopatiek leteckých motorov a získane výsledky sú veľkým 
prínosom pre náročný schvaľovací proces navrhnutej technológie výroby lopatiek leteckých 
motorov odlievaním, ktorá musí zabezpečiť vysokú kvalitu, spoľahlivosť v priebehu prevádzky a 
reprodukovateľnosť ich mechanických vlastností. 
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http://www.esa.int/spaceinimages/I
mages/2017/04/Maxus9_experime
nts 

Formovanie mikroštruktúry titánovej intermetalickej zliatiny 
na báze TiAl v priebehu kryštalizácie a prechod kolumnárnej 
štruktúry na rovnoosú. 

 
 
Publikácie: 
[1] LAPIN, J. – MAREK, K.: Effect of continuous cooling on solid phase transformations in 
TiAl-based alloy during Jominy end-quench test. J ALLOY COMPD, 735, 2018, s. 338-348. 
[2] LAPIN, J. – KLIMOVÁ, A. – GABALCOVÁ, Z. – PELACHOVÁ, T. – BAJANA, O. – 
ŠTAMBORSKÁ, M.: Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix 
composites reinforced with (Ti,Nb)2AlC particles. MATER DESIGN, 133, 2017, s. 404-415. 
[3] ŠTAMBORSKÁ, M. – LAPIN, J.: Effect of anisotropic microstructure on high-temperature 
compression deformation behaviour CoCrFeNi based complex concentrated alloy. KOVOVE 
MATER, 55 (6), 2017, s. 369-378 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  
 
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKA ČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2017/ 

doplnky z r. 2016 
 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  
 vydavateľstvách (AAB, ABB) 

0 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  
 vydavateľstvách (AAA, ABA) 

0 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  
 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 0 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  
 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  
 vydavateľstvách (ABD) 0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  
 vydavateľstvách (ABC) 

0 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  
 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  
 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

23 / 1 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  
 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 13 / 1 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
 (ADFA, ADFB) 0 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 (ADEA, ADEB) 6 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 (AEDA) 

0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 (AECA) 

0 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 (AFB, AFD) 

2 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 (AFA, AFC) 

1 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 1 
 18. Ostatné vydané periodiká 1 
 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 0 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

0 / 0 

Evidujú len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
  
 
Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 
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 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 
 Podľa IF z r. 2016 (zdroj JCR)  
 Počet článkov / doplnky 2015 

9 / 0 8 / 0 2 / 0 5 / 1 24 / 1 

 Podľa SJR z r. 2016 (zdroj Scimago) 
 Počet článkov / doplnky 2015 

13 / 0 6 / 0 9 / 2 0 / 0 28 / 2 

    
Tabuľka 2g Ohlasy 
 OHLASY  Počet v r. 2016/ 

doplnky z r. 2015 
 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 377 / 16 
 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 59 / 14 
 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  
 3.2, 4.2) 

0 / 1 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  
 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 

45 / 15 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 
  
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  
Tabuľka 2h Vedecké podujatia 
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  6 
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  1 
  
2.6. Vyžiadané prednášky 
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 

1. J. Lapin: Development of cast TiAl matrix in-situ composites reinforced with carbide 
particles. Joint Visegrad 4 - Japan Seminar on Cooperation in Science and Technology: 
“Current trends in composite materials in Central Europe”, 14 June 2017, Embassy of the 
Republic of Poland in Tokyo 

2. J. Lapin: Microstructure and mechanical properties of in-situ TiAl matrix  composites 
reinforced with Ti2AlC particles (J. Lapin, A. Klimová, Z. Gabalcova, T. Pelachová, M. 
Štamborská, O. Bajana). GAT-2017 (Gamma Alloys Technology 2017),  27.2 - 2.3.2017, 
San Diego, CA, USA 

3. J. Lapin: Microstructure evolution in TiAl-based alloys during directional solidification (J. 
Lapin, Z. Gabalcová, A. Klimová, R. P. Mooney, S. McFadden). GAT-2017 (Gamma Alloys 
Technology 2017),  27.2 - 2.3.2017, San Diego, CA, USA 

  
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 

1. J. Lapin: Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti zliatin a in-situ kompozitov na báze TiAl. 
Kolokvium „Progresívne materiály a technológie“,  28. 3. 2017, Košice 

2. J. Lapin: Cast TiAl matrix in-situ composites reinforced with MAX phase particles. 
ICPMAT, 12TH IC - THE PHYSICAL PROPERTIES AND APPLICATION OF 
ADVANCED MATERIALS, 6-9. august 2017, Košice 

  
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 

1. M. Balog, P. Krížik: On the formation of bonding between native powder surface oxide 
layers in composites fabricated by pressing of Al, Mg and Ti powders. prednáška na CAB, 
Bariloche, Argentína 

2. J. Kováčik: Metal matrix composites and metallic foams. BAM - BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND PRÜFUNG, Berlin, Nemecko 
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Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 
AFH) 
  
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2017  
 
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  
 
2.7.2. Prihlásené vynálezy  
 
Na Slovensku - počet patentov: 1  
     
Číslo PV:  PP50037-2017      
Mená autorov: Balog Martin, Krížik Peter, Kováč Pavol, Hušek Imrich, Kopera Ľubomír     
Názov vynálezu: Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Elektrotechnický ústav SAV    
 
2.7.3. Predané licencie  
 
2.7.4. Realizované patenty  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2017 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore 
so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
  
 
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 
Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy  
Počet 

hodnotených 
projektov  

   Balog Martin     

Dotácie podľa Memoranda o vzájomnom 
porozumení medzi Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva a vedy Ruskej 

federácie 

1 

   Dvorák Tomáš     VEGA 4 
   Kováčik Jaroslav     APVV 1 
       VEGA 1 
  
  
 
2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
 
Počet autorov hesiel: 0  
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2.10. Recenzovanie publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
  
Tabuľka 2j Počet recenzovaných monografií, článkov, zborníkov 

Meno pracovníka 
Knižné monografie Príspevky v časopisoch Zborníky  

Domáce 
Zahra-  
ničné 

WoS, 
SCOPUS 

Iné 
databázy Ostatné Domáce 

Zahra-  
ničné 

 Balog Martin 0 0 2 0 0 0 0 

 Jerz Jaroslav 0 0 0 2 0 0 0 

 Kováčik Jaroslav 0 0 8 0 2 0 1 

 Lapin Juraj 0 0 16 0 0 0 0 

 Múčka Peter 0 0 5 0 0 0 0 

 Stein Juraj 0 0 2 0 0 0 0 

 Štamborská Michaela 0 0 5 0 0 0 0 

 Spolu 0 0 38 2 2 0 1 

  
  
 
2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
 
Ústav je tradične aktívny v oblasti patentového práva. Avšak čo sa týka problematiky predaných 
licencií, vzhľadom na nejasnú legislatívu ohľadom vlastníckych vzťahov k nehmotnému majetku 
(ústav je štátnou príspevkovou organizáciou, a teda nevlastní žiadny majetok ale len spravuje 
majetok štátu) ústav licencie nepredáva. Poplatky za užívanie autorských resp. patentových práv sú 
však bežne zahrnuté v kooperačných zmluvách s priemyselnými partnermi. Vzhľadom na to, že 
partneri si neželajú uvádzať podrobnosti ohľadom týchto dohôd, pretože ich považujú za obchodné 
tajomstvo, nie je ich v tejto správe možné konkrétne uviesť. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 
zdrojov pre vedu a techniku  
  
 
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2017 

Forma Počet k 31.12.2017 Počet ukončených doktorantúr v 
r. 2017 

 Doktorandi  Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet z toho 
novoprijatí po skúške 

ukončenie 
úspešnou 
obhajobou 

predčasné 
ukončenie 

neúspešné 
ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 2 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 2 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 

 Súhrn 5 1 4 1 0 0 
Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie  
  
  
 
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  
 
Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 
forma 

Denná z 
prostriedkov 

SAV 

Denná z 
prostriedkov 

SAV 

Denná z 
iných 

zdrojov 

Denná z 
iných 

zdrojov 
Externá Externá 

Nová forma 
Denná z 

iných 
zdrojov 

Externá 
Denná z 

prostriedkov 
SAV 

Externá 
Denná z 

prostriedkov 
SAV 

Denná z 
iných 

zdrojov 

Počet 0 0 0 0 0 0 

  
  
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  
 
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2017 úspešnou obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu 
na DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia 

školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť 

Ing. Matej 
Štěpánek 

interné 
štúdium 
hradené 

9 / 2012 8 / 2017 5.2.26 materiály 
Ing. Martin 
Balog PhD., 

Ústav materiálov 

Materiálovotech
nologická fakulta 

STU v Trnave 
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z 
prostrie
dkov 
SAV 

a mechaniky 
strojov SAV 

  
  
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

15

3.4. Medzinárodné doktorandské štúdium  
 
Tabuľka 3d Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné Zahraniční doktorandi 

0 0 0 2 

  
3.5. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ  
 
Tabuľka 3e Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a 
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO 
Doktorandské štúdium uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a fakulta) 

 materiály  5.2.26 
 Materiálovotechnologická fakulta STU v 
Trnave 

     
  
Tabuľka 3f Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí boli menovaní  
 do spoločných odborových  
 komisií pre doktorandské  
 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí pôsobili ako členovia  
 vedeckých rád univerzít,  
 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí získali vyššiu vedeckú,  
 pedagogickú hodnosť  
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Ing. Karol Iždinský, CSc. 
(materiály) 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(Strojnícka fakulta STU) 

 Ing. Matej Štěpánek, PhD. 
(PhD., Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave) 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(materiály) 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. (Vysoká 
škola chemicko-technologická, 
Praha) 

   

 Ing. Martin Nosko, PhD. 
(fyzika kondenzovaných látok a 
akustika) 

 Ing. František Simančík, PhD. 
(Technická univerzita vo 
Zvolene) 

   

 Ing. Martin Nosko, PhD. 
(materiály) 

      

 Ing. František Simančík, PhD. 
(materiály) 
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3.6. Údaje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3g Prednášky a cvičenia vedené v roku 2017 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 3 0 0 0 

 Celkový počet hodín v r. 2017 9 0 0 0 
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 
univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  
 
Tabuľka 3h Aktivity pracovníkov na VŠ 

1.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  
 diplomových a bakalárskych prác 

1 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 2 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 3 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 4 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 2 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 1 

7.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  
 prác 

1 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  
 prác 

3 

9.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 

1 

  
  
3.7. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
 
Prudký pokles záujmu o doktorandské štúdium pokračoval aj v roku 2017. Ide o problém, ktorý má 
celoslovenskú povahu, navyše, v oblasti pôsobenia ústavu je umocnený konkurenciou pracovných 
miest v automobilovom priemysle s nástupnými platmi, ktorým ústav štipendiom ani spolu so 
mzdou za čiastočný pracovný úväzok doktoranda nedokáže konkurovať. Rovnako aj kvalita 
slovenských uchádzačov o doktorandské štúdium trvalo klesá. Problém súvisí s významom, aký 
spoločnosť pripisuje vzdelaniu. 
Problém nedostatku uchádzačov o doktrandské štúdium ústav rieši v dvoch rovinách. Okamžité 
riešenie problému spočíva v získavaní uchádzačov o doktorandské štúdium zo zahraničia. Zvláštny 
dôraz pritom ústav kladie na kvalitu uchádzača. U takýchto uchádzačov je nielen prepoklad 
úspešného ukončenia štúdia, ale tiež sa dá prepokladať, že sa po skončení štúdia vo svojich 
domovských krajinách uplatnia na vedeckých pozíciách, perspektívne aj vo vedúcich vedeckých 
pozíciách, čo dáva reálnu nádej na úzku vedeckú spoluprácu do budúcnosti a viacnásobnú 
"návratnosť vloženej investície". V roku 2017 sa ústavu na základe osobných kontaktov podarilo 
získať jedného zahraničného doktoranda. Koncom roka Ústav predstavil svoju vzdelávaciu ponuku 
na medzinárodnom špecializovanom portáli "Keystone Academic Solutions". Ohlas na ponuku 
ústavu prekročil očakávania, čo dáva predpoklad na získanie ďalších kvalitných zahraničných 
doktorandov so začiatkom štúdia v budúcom školskom roku. 
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V perspektívnej rovine rieši ústav problém nedostatku kvalitných uchádzačov o doktorandské 
štúdium popularizáciou vedy. Okrem účasti na známych celoslovenských podujatiach ako je festival 
"Noc výskumníkov", Ústav začal aj s vlastnými popularizačnými projektmi ako projekt "Nájdi v 
sebe vedca" pre žiakov základných škôl, alebo súťaž ÚMMS SAV pre študentov 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia "Najlepší študentský projekt". 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  
 
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2017 
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 
podujatia  
  
Medzinárodná konferencia MATRIB 2017 ( Materiály, tribológia, recyklácia), Vela Luka, 
Chorvátsko, 50 účastníkov, 29.06.-01.07.2017 
Medzinárodná konferencia MATRIB, ktorú každoročne organizuje Croatian  Society  for  
Materials and Technology  (Chorvátsko), Dublin Institute of Technology (Írsko) a Ústav  
materiálov a mechaniky strojov SAV je príležitosťou na výmenu skúseností vedcov pôsobiacich v 
oblasti výskumu technických materiálov a progresívnych technológií.  
 
MTSM 2017 - 7. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály, Split, 
Chorvátsko, 40 účastníkov, 21.09.-22.09.2017 
Medzinárodná konferencia MTSM 2016 (Mechanical Technologies and Structural Materials) 
organizovaná Chorvátskou spoločnosťou strojárskych technológií. ÚMMS SAV spoločne s 
Dublinským technologickým ústavom (Írsko), Chorvátskou spoločnosťou pre materiály a 
tribológiu, Fakultou elektrotechniky, strojárstva a námornej architektúry Univerzity v Splite a 
spoločnosťou Rogante Engineering Office (Taliansko) sú spoluorganizátormi konferencie.   
 
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2018 
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 
zodpovedného pracovníka)  
  
MTSM 2018 - 8th International Conference Mechanical Technologies and Structural 
Materials/MTSM 2018 - 8. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné 
materiály, Split, Chorvátsko, 27.09.-28.09.2018, (Jaroslav Jerz, 02/ 3240 1028, 
jaroslav.jerz@savba.sk)  
 
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
konferencií  
 
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Jerz Jaroslav 2 0 0 
 Lapin Juraj 2 0 1 
 Simančík František 2 0 0 
 Spolu 6 0 1 
  
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 
komitétoch SR  
 
Ing. Jaroslav Jerz, PhD.  
 

Chorvátska spoločnosť pre strojárske technológie (Croatian Society for Mechanical 
Technologies - CSMT) (funkcia: člen vedeckej rady CSMT)  
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Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Society for New Materials and Technologies  (funkcia: člen) 
The Minerals, Metals and Materials Society  (funkcia: člen)  
 

Ing. Peter Múčka, PhD.  
 

European Committee for Standardisation (CEN/TC 227/WG 5)  – Technická komisia: Road 
materials, Pracovná skupina: Surface characteristics  (funkcia: člen korešpondent – 
nominovaný Českou republikou)  
 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy  
Počet 

hodnotených 
projektov  

   Balog Martin     AVČR - SAV bilaterálny projekt   1 

       
SAS (Slovakia) - VAST (Vietnam) 

International Scientific Cooperation Joint 
Project 

1 

   Lapin Juraj     H2020 6 
   Štamborská Michaela     Bilaterálny projekt MAD 1 
  
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
  
 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Vedná politika  
 
  
Dlhodobým cieľom ÚMMS SAV je vybudovanie modernej vedeckovýskumnej organizácie 
rešpektovanej v domácom aj európskom výskumnom priestore, ktorá v oblasti materiálov a 
technológií ich výroby a spracovania produkuje inšpiratívne vedecké poznatky, prispieva k 
zvyšovaniu úrovne vzdelania a rieši aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe. 
  
Vedná politika ÚMMS sleduje tri kľúčové smery: 

1. Zabezpečenie podmienok pre kvalitný výskum s cieľom trvalej udržateľnosti rozvoja ústavu 
2. Zvýšenie kvality výsledkov výskumu s cieľom zlepšiť viditeľnosť ústavu v medzinárodnom 

výskumnom priestore 
3. Kontinuálne prehlbovanie spolupráce s hospodárskou a spoločenskou sférou s cieľom 

prispieť k zvýšeniu kvality života spoločnosti 
  
1. Zabezpečenie podmienok pre kvalitný výskum 
  
Kvalita výskumu je neodmysliteľne spojená s jeho finančným, personálnym a prístrojovým 
zabezpečením. Vedná politika ústavu sa preto bude orientovať v oblasti finančného zabezpečenia 
na: 
a) väčšiu diverzifikáciu zdrojov na výskum, s cieľom znížiť závislosť na štátom poskytovaných 
prostriedkoch v rámci kapitoly SAV v roku 2020 pod 50 % ročného rozpočtu. 
Inštitucionálna finančná podpora výskumu už dnes zďaleka nepokrýva rozpočet ústavu, chýbajúce 
prostriedky ústav zatiaľ väčšinou získaval z iných verejných zdrojov ako sú štrukturálne fondy EÚ, 
prostriedky APVV, prípadne medzinárodné projekty v rámci programov EÚ. Vzhľadom na to, že 
financovanie výskumu zo ŠF po roku 2020 bude minimálne a vývoj naznačuje aj zhoršenie prístupu 
k prostriedkom APVV resp. programov EÚ, je nevyhnutné zamerať sa na alternatívne zdroje 
financovania výskumu. Nevyužitý potenciál ponúka najmä: 

• zmluvný výskum pre organizácie z rôznych odvetví, s dôrazom na podnikateľský sektor. 
• vlastná podnikateľská činnosť 
• licenčná činnosť 
• školiace aktivity pre zamestnancov iných najmä priemyselných organizácií 

  
b) zvýšenie efektivity vynakladania finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov a prevádzku 
ústavu, s dôrazom na finančné prostriedky z inštitucionálnej podpory. Na tento účel ÚMMS: 

• inovuje súčasné pravidlá výkonnostného financovania zamestnancov s rešpektovaním 
pravidiel výkonnostného financovania zo strany PSAV 

• zavedie katalóg systemizovaných miest potrebných na prevádzku ústavu hradených z 
inštitucionálnych prostriedkov (administratíva, údržba, riadenie, technická podpora, 
vzdelávanie), pravidlá ich obsadzovania a financovania, pričom bude hľadať možnosti ich 
zdieľania v spolupráci s ostatnými organizáciami SAV 

• vypracuje nové pravidlá zamestnávania vedeckých pracovníkov, ktorí budú principiálne 
prijímaní na dobu určitú podľa participácie na projektoch prinášajúcich dodatočné mzdové 
prostriedky, pričom ich mzda bude závisieť od ich vedeckej výkonnosti 

  
Vedná politika v personálnej oblasti sa zameriava na zlepšenie kvalifikačnej a vekovej štruktúry 
zamestnancov ústavu pomocou: 

• lepšej motivácie vedeckých pracovníkov k zvyšovaniu ich vedeckej kvalifikácie: 
• zlepšenia možností získavania doktorandov ako perspektívnych budúcich vedeckých 

pracovníkov:   
• zlepšením predpokladov pre prijímanie zahraničných doktorandov (možnosti štipendií, 
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ubytovania, pracovných a pobytových povolení), vrátane zodpovedajúcej propagácie DŠ v 
zahraničí 

• zvyšovania kvality doktorandského štúdia 
• angažovania zahraničných vedcov (postdokov) do projektov riešených na ústave 
• zlepšenia sociálnych podmienok pre zamestnancov ústavu 

  
V oblasti priestorového a prístrojového zabezpečenia sa ústavu najmä s pomocou štrukturálnych 
fondov EÚ podarilo v predchádzajúcom období vytvoriť pracovisko vybavené modernými 
výskumnými zariadeniami a technológiami a dnes disponuje prakticky kompletným prístrojovým 
vybavením potrebným na kvalitnú vedeckú prácu. Dobré je aj priestorové zabezpečenie v nových 
resp. rekonštruovaných priestoroch, pričom je vytvorená aj dostatočná priestorová rezerva na ďalší 
rozvoj ústavu. V budúcom období bude potrebné najmä zabezpečiť optimálnu prevádzku tejto 
infraštruktúry, jej pravidelné udržiavanie s cieľom maximalizovať životnosť a redukovať náklady 
na opravy. Veľké investície však v najbližšom období nie sú potrebné a preto je možné realisticky 
očakávať, že prevádzku bude možné zabezpečovať z plánovaných príjmov z projektov a 
rezervy vytvorenej predajom prebytočného majetku. Prednosť budú mať investície: 

• cielené na znižovanie prevádzkových nákladov budov a zariadení (znižovanie energie, 
spotreby vody, spotreby prevádzkových plynov), 

• znižujúce nároky na údržbu a opravy (odsávanie, filtrácia, vymeniteľné podlahy apod.) 
• zvyšujúce využiteľnosť  obstaraných technologických zariadení, resp. univerzálnosť ich 

použitia. 
  
Investície do nákupu nových prístrojov a technológií bude možné v najbližšom období uskutočniť 
len ak sa podarí získať projekty (najmä zo ŠF), v ktorých bude nákup investícií možný. Pokiaľ by sa 
tak stalo, plánuje sa dokončenie technologického vybavenia experimentálnej haly v Ladomerskej 
Vieske (nákup pretlačovacieho lisu, nízkotlakového odlievacieho stroja a taviacej pece) a doplnenie 
analytických prístrojov a zariadení rozširujúcich možnosti pracoviska elektrónovej mikroskopie, a 
laboratórií práškovej a vákuovej metalurgie v PMV. 
V rámci správy unikátnej prístrojovej infraštruktúry, ústav bude podporovať zdieľanie získanej 
prístrojovej infraštruktúry s ďalšími pracoviskami vedy a výskumu s cieľom generovania nových 
poznatkov zvlášť v oblasti multidisciplinárneho výskumu, pričom vypracuje podmienky pre 
organizačné zabezpečenie takejto spolupráce, vrátane organizácie rôznych workshopov pre 
potenciálnych užívateľov, na ktorých budú prístroje a ich možnosti prezentované. 
  
2. Zlepšenie viditeľnosti ústavu na medzinárodnej scéne 
  
Ambíciou ústavu je usilovať sa o dosiahnutie nadpriemerného postavenia medzi podobne 
zameranými inštitúciam v rámci európskeho výskumného priestoru a to najmä v  oblastiach, kde 
má na to ústav najväčšie predpoklady. Ide najmä o výskum: 

• hliníkovej peny 
• kompozitov s kovovou matricou 
• intermetalických TiAl zliatin 
• práškovej metalurgie hliníkových a horčíkových zliatin 

  
Aby mohol ústav zohrávať aspoň v niektorej z týchto oblastí kľúčovú rolu v medzinárodnom 
výskume, vedenie ústavu plánuje o. i. nasledovné podporné opatrenia (zahŕňajúce finančnú 
motiváciu, možnosť domácej práce, a pod.) na: 

• prezentáciu najdôležitejších výsledkov ústavu na kľúčových (mienkotvorných) 
konferenciách v zahraničí 

• prezentáciu najdôležitejších výsledkov ústavu aspoň raz ročne na kľúčových výstavách v 
zahraničí (Hannovermesse, Aluminiummesse, Materialica, ...) 
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• osobitnú finančnú podporu príprave medzinárodných projektov v daných oblastiach (s 
dôrazom na Horizon 2020) 

• podporu organizácie pravidelných diskusných seminárov na Slovensku, týkajúcich sa 
rozvoja danej výskumnej oblasti, ktorých účastníci by boli pozývaní z radov mienkotvorných 
zahraničných 

• podporu výskumných pobytov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na 
významných zahraničných pracoviskách 

  
3. Kontinuálne prehlbovanie spolupráce s hospodárskou a spoločenskou sférou 
  
Základnou filozofiou ÚMMS SAV je vykonávať výskum a vývoj prinášajúci nespochybniteľný a 
identifikovateľný prospech spoločnosti. Vychádzajúc z tejto filozofie, ÚMMS SAV bude výsledky 
svojej výskumnej práce orientovať na praktické použitie najmä v nasledujúcich oblastiach: 
Ľahké konštrukčné materiály zamerané na použitie v stavbe strojov, predovšetkým v 
automobilovom priemysle, kde sa počíta s vývojom nových: 

• materiálov na báze ľahkých zliatin (hliníková pena, kompozity s hliníkovou a horčíkovou 
matricou, ultrajemné hliníkové materiály s vysokou štruktúrnou stabilitou pri zvýšených 
teplotách) s cieľom významného zníženia hmotnosti súčiastok pri zachovaní tuhosti a 
pevnosti 

• technológií spracovania hliníkových práškov (vrátane vývoja práškov, technológií lisovania 
práškov, technológií 3D tlače) 

• technológií prípravy kovových pien a kompozitov 
  
Materiály pre zariadenia na produkciu, konverziu a uskladnenie energie v rámci ktorých sa počíta s 
výskumom a vývojom: 

• TiAl zliatin pre konštrukčné aplikácie v rôznych reaktoroch a motoroch pracujúcich pri 
vysokých teplotách 

• nových komplexne koncentrovaných zliatin na báze prechodových prvkov spevnených 
intermetalickými a keramickými fázami vysokoteplotné konštrukčné aplikácie 

• kompozitov pre elektródy vysokovýkonných plazmových zariadení pre recyklačné 
spaľovacie zariadenia a hlbinné vŕtanie 

• kompozitov so zlepšenu tepelnou vodivosťou pre súčiastky odvádzajúce teplo z reaktorov 
alebo elektronických/energetických  zariadení 

• kovových pien plnených materiálmi s fázovou premenou (PCM) na zlepšenie tepelného 
manažmentu rôznych zariadení (reaktory, batérie, elektronika) alebo pre systémy na 
produkciu, uskladňovanie a využitie energie získanej z obnoviteľných zdrojov 

• materiálov na báze horčíka určených na uskladnenie vodíka resp. katalýzu tepelného 
rozkladu vody 

  
Zlepšenie kvality ľudského života pomocou: 

• nových horčíkových biodegradovateľných medicínskych  implantátov určených na 
prechodnú fixáciu kostí resp. cievnych stien 

• nových Ti-Mg kompozitov pre zubné implantáty 
• návrhov na zníženie vibrácií v systéme vozovka-vozidlo- vodič pre rôzne typy vozidiel, 

rýchlostí a vozoviek s cieľom minimalizácie ich škodlivého účinku na zdravie 
  
V rámci prehlbovania spolupráce s hospodárskou sférou ústav bude hľadať strategických partnerov, 
pre ktorých by mohol byť ich vysunutou výskumno-vývojovou základňou, pričom si objednajú časť 
výskumnej kapacity formou paušálnej odplaty. Z takýchto VaV partnerstiev by mohli byť zárodky 
spoločných podnikov s priemyselným partnerom, ktoré by viedli k realizácii výsledkov výskumu a 
tvorbe dodatočných príjmov z duševného vlastníctva.   



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

23

V rámci legálnych možností bude ústav intenzívne hľadať aj možnosti využitia unikátnej 
prístrojovej infraštruktúry pre potreby priemyslu, najmä na expertíznu činnosť, pričom ústav má 
dostatočné skúsenosti ponúknuť odborne fundované expertízy v oblasti: 
Aby sa zlepšila spolupráca s priemyslom, vedenie ústavu plánuje nasledovné podporné opatrenia 
na: 

• pravidelnú inováciu web stránky ústavu ohľadom prezentácie možností ústavu pri riešení 
problémov podnikateľov (ponuka expertíz, prístrojového vybavenia, metodík, typických 
príkladov, referencií) 

• prezentáciu najdôležitejších výsledkov ústavu na B2B mítingoch, organizovanie „Dňa 
otvorených dverí“ raz ročne špeciálne pre priemysel 

• prezentáciu najdôležitejších výsledkov ústavu aspoň raz ročne na kľúčových výstavách na 
Slovensku (MSV Nitra,   Coneco Bratislava) 

• podporu organizácie pravidelných školení pre zamestnancov priemyslu v oblastiach 
kompetencie ústavu, prípadne aj externého mimoškolského vzdelávania 

  
Konkrétne opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov vednej politiky ústavu sú zhrnuté v dokumente 
Akčný plán ÚMMS SAV na roky 2016-2020. Splnenie zamýšľaných opatrení je vo veľkej miere 
podmienené pozitívnym vývojom vnútorných, ale najmä vonkajších podmienok, ktoré determinujú  
vedecko-výskumný priestor  na Slovensku. Vedenie ústavu urobí všetko preto, aby ich čo najlepšie 
využilo na ďalší rozvoj ústavu a prospech jeho zamestnancov. 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  
  
 
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iná     
Začiatok spolupráce: 2003     
Zameranie: spolupráca pri výskume a vývoji     
Zhodnotenie: Spolupráca pri výskume a vývoji ultratvrdých tenkých vrstiev nanášaných fyzikálnou 
depozíciou z pár (PVD), vzájomné využívanie prístrojov na prípravu a charakterizáciu tenkých 
PVD povlakov, spoločná podpora doktorandských prác v oblasti PVD, vzájomná spolupráca 
doktorandov obidvoch inštitúcií – spoločné publikácie, buduje sa spoločné pracovisko na výskum a 
vývoj tvrdých PVD povlakov (zodpovedný kontaktný pracovník Ing. Marián Mikula PhD.) V roku 
2017 sa riešil projekt APVV s názvom "Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené 
vysokoionizovanými depozičnými technológiami".      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2015     
Zameranie: Sledovanie fundamentálnych dejov počas syntézy keramických materiálov     
Zhodnotenie: V roku 2017 sa riešili otázky syntézy a magnetických vlastností CuAlO2 z 
vysokoenergetického mletia zmesi Cu2O a Al2O3. Súčasťou spolupráce boli aj stáže dvoch 
študentov fakulty v laboratóriách ústavu.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2004     
Zameranie: Spolupráca zameraná výskum, exkurzie študentov, členstvo vo vedeckých radách 
inštitúcií, ústav je externou vzdelávacou inštitúciou MTF STU     
Zhodnotenie: Dlhodobá spolupráca v oblasti doktorandského štúdia, ústav z fakulty každoročne 
získava nových doktorandov, študenti MTF riešia na ústave svoje bakalárske a diplomové práce, 
ústav pre nich organizuje odborné exkurzie a prednášky. Zástupcovia ústavu sú členmi VR fakulty a 
naopak, zástupca fakulty je členom VR ústavu. Doktorandi z MTF a ÚMMS sa pravidelne 
zúčastňujú spoločných doktorandských seminárov v rámci V4 a Rakúska.V roku 2017 pracovníci 
ústavu predniesli na fakulte 3 pozvané špecializované semestrálne prednášky. Vo vedeckej oblasti 
ústav v roku 2017 spolupracoval s Ústavom materiálov MTF v oblasti charakterizácie 
kompozitných materiálov pomocou počítačovej tomografie.       
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné pracovisko     
Začiatok spolupráce: 2012     
Zameranie: výskum a vývoj     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko zamerané na výskum a vývoj špeciálnych kovových materiálov 
(vákuové tavenie a izostatické lisovanie), ktoré sa vybudovalo v budove ÚMMS SAV na 
Račianskej 75 v Bratislave. Toto pracovisko bolo v roku 2013 ocenené Cenou ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka.       
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Strojnícka fakulta STU     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iná     
Začiatok spolupráce: 2001     
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Zameranie: Spoločné aktivity v rámci riešenia projektov ŠF, exkurzie študentov, členstvo vo 
vedeckých radách, spoločné vydávanie časopisov     
Zhodnotenie: Spoločné vydávanie časopisu Kovové materiály. V roku 2017 sa pokračovalo na 
riešení spoločných projektov v rámci Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé 
technológie a energetiku a Centra priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných 
komponentov energetických zariadení. SjF STU je hlavným univerzitným partnerom ústavu v 
Bratislave. Ing. Juraj Lapin, DrSc. je členom VR fakulty a zástupca SjF STU je členom VR ústavu.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2012     
Zameranie: Spolupráca vo výskume     
Zhodnotenie: Prostredníctvom detašovaného pracoviska INOVAL v Žiari nad Hronom ÚMMS 
spolupracuje s fakultou pri budovaní spoločného výskumného pracoviska zameraného na 
modelovanie, rapid prototyping a spoločnú výchovu študentov najmä 3 stupňa. Dr. F. Simančík je 
členom VR TUZVO.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zameranie: Spolupráca v rámci konzorcia Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a 
transferu technológií     
Zhodnotenie: V roku 2017 sme spolupracovali s katedrou reštaurovania v oblasti charakterizovania 
a zobrazovania polychrómie na umeleckých dielach, a na tvorbe databázy pre rôzne druhy 
materiálov použitých na umeleckých dielach. V priestoroch ÚMMS SAV bola 6.10.2017 otvorená 
výstava Ireny Čvančarovej, študentky 6. ročníka magisterského štúdia v ateliéri textilného dizajnu, s 
názvom RE(z)START.        
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Zagreb, Chorvátsko     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zameranie: Aplikovaný a základný výskum v oblasti materiálov pripravených metódami práškovej 
metalurgie pre dentálne aplikácie     
Zhodnotenie: Dlhodobá spolupráca vyústila do podania patentových prihlášok "BIOAKTIVNI 
KOMPOZITNI METAL" v Chorvátsku, "Kompozitný materiál na implantáty, jeho použitie a 
spôsob výroby" na Slovensku a PCT patentová prihláška "COMPOSITE MATERIAL FOR 
IMPLANTS, ITS USE AND METHOD OF ITS PRODUCTION". V roku 2017 sa pripravili 
implantáty, ktoré chorvátski partneri testovali in vivo.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Vienna, Rakúsko     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2017     
Zameranie: Vedecká spolupráca     
Zhodnotenie: Nadviazali sme spoluprácu s Chemickou fakultou v oblasti mikroštruktúrnej 
charakterizácie pri štúdiu spájok SAC. Na jej základe sa v roku 2017 podarilo pochopiť vzťah 
medzi nano časticami v SAC 305 spojoch ( Ni3Sn and Ni3Sn2) a ich rozpustnosť v Sn spojoch. 
Výsledky boli publikované v dvoch CC článkoch.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Shiraz University, Iran     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zameranie: Sledovanie vplyvu zmeny parametrov trecieho zvárania na mikroštruktúru a vlastnosti     
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Zhodnotenie: V roku 2017 sa pokračovalo v spolupráci zameranej na  EBSD pozorovania 
mikroštruktúry, ktoré boli publikované v článku Influence of hard inclusions on microstructural 
characteristics and textural components during dissimilar friction-stir welding of an PM 
Al–Al2O3–SiC hybrid nanocomposite with AA1050 alloy. Science and Technology of Welding and 
Joining, Volume 22, 2017.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Teheran, School of Metallurgy and 
Materials Engineering, Iran     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2016     
Zameranie: Výskumná činnosť     
Zhodnotenie: Cieľom spolupráce je charakterizačne prispieť k  pochopeniu vplyvu parametrov 
miešania a trecieho zvárania počas prípravy kompozitných materiálov na báze Al + Fe2O3. V roku 
2017 sa nám podarilo získať výsledky, ktoré viedli k pochopeniu reakcie Fe2O3 v kombinácii s Al 
počas FSW v závislosti od parametrov mletia Fe2O3+Al a študoval sa vývoj mikroštruktúry a 
textúry zvarového spoja po FSW s primiešanými  nano časticami v kombinácii s Al.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2017     
Zameranie: Spolupráca na vedeckých ulohách     
Zhodnotenie: Na základe bilaterálnej zmluvy podpísanej v roku 2017 sa začala spolupráca, jej 
výsledkom je publikácia Nanocomposite SAC solders: morphology, electrical and mechanical 
properties of Sn–3.8Ag–0.7Cu solders by adding Co nanoparticles v Journal of Materials Science: 
Materials in Electronics, Volume 28, 2017.       
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Qom University of Technology, Iran     
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     
Začiatok spolupráce: 2017     
Zameranie: Vedecká spolupráca     
Zhodnotenie: Cieľom spolupráce je charakterizácia mikroštruktúry mikrolegovaných ocelí s Nb a 
Ti pomocou EBSD, SEM a TEM. Výstupom sú publikácie v tlači.      
   
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
 
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  
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7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 
kap. 2, 3, 4  
  
 
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
     
Názov pracoviska: Infiltračný autokláv      
Partner(i): Elektrokarbon a.s. Topoľčany     
Zameranie: Pracovisko na infiltráciu grafitových súčiastok kovovými zliatinami      
Rok založenia: 1985     
Zhodnotenie: Na prelome rokov 2008-2009 ÚMMS SAV úspešne inštaloval v Elektrokarbone (EK) 
plnoautomatické zariadenie, ktoré umožňuje infiltráciu grafitových súčiastok vyrábaných v EK 
kovovou zliatinou. Elektrokarbon je na ňom schopný vyvíjať a v kontinuálnom procese produkovať 
lišty až do dĺžky 1200 mm pre elektrické vozidlá železničnej dopravy. Tým získal konkurenčnú 
výhodu oproti popredným svetovým výrobcom uhlíkových líšt. V roku 2016 vykonával ÚMMS pre 
Elektrokarbon poradenstvo v oblasti hodnotenia kvality grafitov používaných na infiltráciu 
roztavenou meďou. Bola urobená séria termogravimetrických experimentov pri ktorých sa grafity 
žíhali v inertnej atmosfére aj vo vákuu s cieľom určiť v akých množstvách sa pri teplote infiltrácie 
uvoľňujú plynné produkty, ktoré môžu zhoršovať kvalitu infiltrácie.      
       
Názov pracoviska: ENERMAT     
Partner(i): DECOM a.s. Sibírska 1, 917 01 Trnava     
Zameranie: Výskumno-vývojové centrum DECOM a.s. a ÚMMS SAV na nedeštruktívne testovanie 
a odhad prevádzkovej životnosti energetických zariadení     
Rok založenia: 2012     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko ENERMAT je umiestnené v sídle firmy DECOM. Jeho 
infraštruktúra bola vybudovaná s podporou projektu „Dlhodobé prevádzkovanie jadrových 
elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie“ (ŠF EÚ ITMS 
26220220146). Hlavnou úlohou pracoviska v roku 2017 bolo hodnotenie zvyškovej životnosti 
komponentov energetických zariadení a návrh opatrení na bezpečné predlžovanie ich prevádzky.      
       
Názov pracoviska: Výskumné pracovisko na testovanie solárnych kolektorov     
Partner(i): Thermosolar s.r.o. Žiar nad Hronom     
Zameranie: Testovanie aplikácií nových materiálov v solárnom kolektore     
Rok založenia: 2013     
Zhodnotenie: Spoločné výskumné pracovisko je umiestnené v areáli spoločnosti Thermosolar a 
bolo vybudované s cieľom testovania nových hliníkových materiáloch vyvíjaných ÚMMS v nových 
typoch solárnych kolektorov pracujúcich s teplotou média nad 150 °C. V roku 2014 sa začal riešiť 
projekt aplikovaného výskumu na túto tému v rámci všeobecnej výzvy APVV. Thermosolar uzavrel 
s ÚMMS zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa zaväzuje využívať výsledky projektu. V roku 2017 
sa aktivity pracoviska zameriavali hlavne na práce na projekte HITESOLAR      
       
Názov pracoviska: Výskumno-vývojové centrum Sapa Profily a.s. a ÚMMS SAV na lisovanie 
nových materiálov s výnimočnými vlastnosťami      
Partner(i): SAPA Profily a.s. Žiar nad Hronom     
Zameranie: Spoločné pracovisko je zriadené s cieľom vytvoriť možnosti prípravy demonštračných 
vzoriek z unikátnych materiálov lisovaných zo zmesi na báze hliníkových práškov v podmienkach, 
ktoré budú blízke reálnym podmienkam výrobného procesu.     
Rok založenia: 2013     
Zhodnotenie: Výskum na spoločnom pracovisku slúži na vypracovanie metodík, ktoré by pomocou 
experimentálneho lisovania umožnili spoľahlivo sa priblížiť reálnym výrobným podmienkam v 
procese lisovania a dosiahnuť tak jednoduchšie získanie a reálnejšie posúdenie hodnôt unikátnych 
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vlastností netradičných materiálov. Výskumné aktivity na pracovisku v roku 2017 pokračovali v 
činnostiach zameraných na možnosti predĺženia životnosti lisovacích nástrojov - matríc a 
možnostiam zvyšovania pevnostných vlastností lisovaných profilov pomocou tepelného 
spracovania. V priebehu roka sa v rámci spoločného pracoviska realizovalo niekoľko testov 
priemyselného lisovania unikátnych materiálov, ktoré sú výstupom výskumu pre zahraničného 
priemyselného partnera ústavu.           
       
Názov pracoviska: Výskumné pracovisko vstrekovania hybridných plast/hliníkových odliatkov     
Partner(i): ESOX s.r.o Uhorská Ves     
Zameranie: Zefektívnenie výskumných aktivít pri vývoji inovovaných výrobkov pripravených ako 
hybridné plast/hliníkové výlisky, pričom sa využívajú nové materiály, predovšetkým kompozity na 
báze práškových zmesí hliníka alebo hliníková pena.     
Rok založenia: 2014     
Zhodnotenie: V roku 2017 sa pokračovalo v spoločných projektoch zameraných na výrobu 
vstrekovacích foriem pomocou 3D tlače, a hodnoteniu vlastností výliskov s plastov pre aplikácie pri 
vyšších teplotách.      
   
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     
Názov kontraktu: Technická podpora vývojových prác     
Partner(i): Continental Automotive Systems, Zvolen     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 1160     
Stručný opis výstupu/výsledku: Prototyp časti strmeňa 3D tlač, prípadne obrazová, alebo číselná 
informácia poukazujúca na možné príčiny neakceptovaného stavu výrobkov alebo pracovných 
nástrojov.     
Zhodnotenie: Overilo sa, že existujú oblasti v ktorých vedia výskumné pracoviská v budúcnosti 
spolupracovať. Výroba prototypov 3D tlačou je obmedzená veľkosťou tlačového priestoru tlačiarne 
a prototypy väčších rozmerov budú musieť byť delené a skladané a to konštrukcia umožní. 
Spolupráca vyžaduje časovú flexibilitu nášho pracoviska.           
       
Názov kontraktu: Lisovanie Mo práškov     
Partner(i): TU Wien, Institut für Chemische Technologien und Analytik, Rakúsko     
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 1550     
Stručný opis výstupu/výsledku: Výroba lisovacích nástrojov, optimalizácia izostatického lisovania 
za studena Mo práškov.     
Zhodnotenie: Pre partnera sme optimalizovali proces lisovania mletých Mo práškov s vysokými 
nárokmi na presnosť výliskov.           
       
Názov kontraktu: Rámcova zmluva     
Partner(i): Elektrokarbon a.s.Topoľčany      
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017     
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017     
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 1998     
Stručný opis výstupu/výsledku:      
Zhodnotenie:       
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7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
     
V roku 2017 pokračoval úspešný rozvoj detašovaného pracoviska INOVAL (Inovačného centra 
SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z Al), ktoré ťaží z existujúcej technickej 
infraštruktúry. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ďalej podarilo rozšíriť okruh kontaktov s 
firmami  prejavujúcimi záujem o spoluúčasť ústavu na ich vývojových projektoch (napr. 
Continental Zvolen, Volkswagen Stupava, IMR Rakúsko, Havel Metalfoam Nemecko, MIBA 
Dolný Kubín, Rotobalance Banská Štiavnica, Česká Zbrojovka Uherský Brod, Gevorkian Vlkanová 
a i.).V roku 2017 prejavilo záujem o spoluprácu 75 záujemcov pričom počet kontaktov sa blížil k 
počtu 600. Partneri oceňujú, že existujúca infraštruktúra pracoviska v kombinácii s prístrojovou 
základňou Ústavu materiálov a mechaniky strojov vrátane partnerov zo spoločných projektov 
Kompozity (ITMS 26220220069), Kompetenčné centrum (ITMS 26220220154) a Promatech 
(ITMS 26220220186), je na najvyššej úrovni a je prístupná pre použitie na aplikovaný výskum a 
vývoj v oblasti kovových materiálov.Popri riešení konkrétnych výskumných úloh INOVAL 
prispieva aj k úspešnému riešeniu viacerých bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.       
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 
a iné organizácie  
  
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod.  
 
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. Monitorovací výbor pre operačný 
program Výskum a inovácie 

 člen 

 Programový výbor Horizont 2020 - 
Vesmír  

 národný delegát 

 Ing. František Simančík, 
PhD. 

Komisia High level group ManuFuture 
SK - MH SR 

 člen 

 Inovačná rada BBSK  člen 
 Zväz strojárskeho priemyslu  člen dozornej rady 
 Člen pracovnej skupiny Priemyselné 

Technológie zriadenej MŠVVŠ na 
tvorbu stratégie podpory vedy výskumu 
a inovácii v SR 

 člen 

 Zväz automobilového priemyslu SR 
ZAP 

 člen komisie pre výskum a 
vývoj 

 Komisia na hodnotenie žiadosti o 
stimuly na výskum a vývoj pri MŠVVŠ 
SR 

 člen 

  
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
  
 
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. Rada APVV pre technické vedy  člen 
  
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
  
28. novembra 2017 navštívila ústav delegácia, ktorá sa zúčastnila na ministerskej konferencii Čína 
+ 16 krajín strednej a východnej Európy. ÚMMS SAV zorganizoval pre členov delegácie 
prehliadku ústavu a predstavil im výsledky  svojho výskumu. Hostia sa zaujímali najmä o prenos 
výsledkov základného výskumu do konkrétnych aplikácií pre významných európskych 
priemyselných partnerov. 
  
20. októbra 2017 sa v priestoroch ústavu uskutočnilo zasadnutie Stálej komisie pri Rade vlády pre 
vedu, techniku a inovácie. Po skončení zasadnutia venovaného o. i. aj vedeckým parkom 
budovaným zo ŠF EU sa členovia komisie zúčastnili na prehliadke ÚMMS SAV, ktorý je 
partnerom Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Zaujímali sa o 
výsledky transferu poznatkov a diskutovali s členmi vedenia ústavu o problematike zabezpečenia 
udržateľnosti projektu. 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity   
  
 
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 
Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 
prednášky/besedy 5 tlač 4 TV 0 

rozhlas 2 internet 8 exkurzie 4 
publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 5     
  
9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 
Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná Miesto Dátum konania 
Počet 

účastníkov 
 XXII. medzinárodná 
akustická konferencia 

domáca 
Kočovce, 
Slovensko 

29.05.-30.05.2017 40 

 Medzinárodná konferencia 
MATRIB 2017 ( Materiály, 
tribológia, recyklácia) 

medzinárodná 
Vela Luka, 
Chorvátsko 

29.06.-01.07.2017 50 

 MTSM 2017 - 7. 
medzinárodná konferencia 
Strojárske technológie a 
konštrukčné materiály 

medzinárodná Split, Chorvátsko 21.09.-22.09.2017 40 

  
9.3. Účasť na výstavách  
  
     
Názov výstavy: Noc výskumníkov 2017     
Miesto konania: Bratislava, Stará tržnica     
Dátum: 29.9.2017     
Zhodnotenie účasti: Ústav materiálov a mechaniky strojov sa stánkom s názvom "Veda ukrytá v 
materiáloch" zapojil do známeho vedecko-popularizačného podujatia venovaného mladej generácii.      
   
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  
Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Iždinský Karol 1 0 0 
 Spolu 1 0 0 
  
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.  
 

Metallic Foams (funkcia: editor in chief)  
 

Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
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Acta Metallurgica Slovaca (funkcia: člen) 
Kovové Materiály-Metallic Materials (funkcia: hlavný redaktor)  
 

Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.  
 

Metallic Foams (funkcia: editor)  
 

Ing. František Simančík, PhD.  
 

Kovové materiály - Metallic Materials (funkcia: člen) 
Powder Metallurgy (funkcia: člen) 
Powder Metallurgy Progress (funkcia: člen edičnej rady) 
Zváranie - Svařování (funkcia: člen)  
 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  
 
Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Karol Iždinský, CSc.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Jaroslav Jerz, PhD.  
 

Rada slovenských vedeckých spoločností (funkcia: člen výkonného výboru RSVS) 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen výboru spoločnosti)  
 

Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV  (funkcia: člen)  
 

Ing. František Simančík, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska (člen európskej spoločnosti FEMS) 
(funkcia: člen výboru) 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
 

 Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
  
Kovové Materiály-Metallic Materials (55. ročník v roku 2017) s periodicitou 6x ročne a s celkovým 
rozsahom 440 strán. 

• Časopis uverejňuje príspevky výhradne v anglickom jazyku. 
• Spoluvydavateľom časopisu je Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav 

fyziky materiálů AV ČR v Brne a Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 
• Časopis je impaktovaný a karentovaný, a je zahrnutý do databázy MSCI (Materials Science 
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Citation Index), Institute for Scientific Information, Philadelphia, PA, U.S.A. 
• Impakt faktor na rok 2017 je 0.366 (ISI Citatiom Reports 2016). 
• Časopis má vlastnú web stránku http://www.kovmat.sav.sk, na ktorej sú priebežne 

aktualizované jednotlivé vydania vrátane plných textov vo formáte pdf. 
  
  
ÚMMS SAV spravuje nasledovné vlastné internetové stránky: 

• Stránka ústavu v slovenskej a anglickej verzii (http://www.umms.sav.sk, 
http://www.immm.sav.sk) 

• Stránka výskumno-vývojovej a inovačnej siete MatNet Slovensko 
(http://www.matnet.sav.sk) 

• Stránka vedeckého časopisu Kovové materiály (http://www.kovmat.sav.sk) 
• Stránka vedeckého časopisu Strojnícky časopis (http://www.strojcas.sav.sk) 
• Stránka medzinárodnej vedeckej konferencie MetFoam 2009 

(http://www.metfoam2009.sav.sk) 
• Stránka projektu CEKOMAT (http://www.cekomat.sav.sk) 
• Stránka projektu SILTRANS (http://www.siltrans.sav.sk) 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
 
10.1. Knižničný fond 
  
Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižni čné jednotky spolu 7026 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 4612 

audiovizuálne dokumenty   

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)   

mikroformy   

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 2402 

Rukopisy, vzácne tlače   

Počet titulov dochádzajúcich periodík 4 

  z toho zahraničné periodiká 2 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 0 

v tom 

kúpou   

darom   

výmenou   

bezodplatným prevodom   

náhradou   

Úbytky knižničných jednotiek   

Knižničné jednotky spracované automatizovane 2997 

Výraz „v tom“  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku 
„spolu“, čiže nadradenému riadku. 
Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku 
„spolu“.  
  
10.2. Výpožičky a služby 
  
Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 1033 

v tom z 
r. 1 

prezenčné výpožičky 0 

absenčné výpožičky 1033 

v tom z 
r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 1027 

výpožičky periodík 6 

MVS iným knižniciam   

MVS z iných knižníc   

MMVS iným knižniciam   

MMVS z iných knižníc   

Počet vypracovaných bibliografií   
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Počet vypracovaných rešerší   

  
10.3. Používatelia  
  
Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 55 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 9 

  
10.4. Iné údaje 
  
Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)   

Náklady na nákup knižničného fondu v €   

  
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
Knižnica je zameraná na vedeckovýskumné a vzdelávacie knižnično-informačné potreby ústavu; je 
špecializovaná na oblasť materiálového výskumu, aplikovanej mechaniky a príbuzných odborov. 
Okrem základných výpožičných služieb z vlastných knižničných fondov, knižnica podľa potreby 
zabezpečuje medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, odoberanie 
odborných periodík, nákup monografií a inej literatúry. 
Knižnica ústavu spolupracuje s Ústrednou knižnicou SAV pri zabezpečovaní prístupu do 
elektronických databáz plných textov periodických a neperiodických publikácií a bibliografických 
databáz. 
Knižnica vedie evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov v zmysle internej smernice ústavu, 
súčasne publikačnú činnosť a citačné ohlasy autorov z ústavu eviduje v elektronickom systéme 
Ústrednej knižnice SAV. 
Prepočítaný počet pracovníkov knižnice za rok 2017 bol 1. 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  
  
 
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
 
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 
- člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied 
- člen Vedeckej rady SAV  
 
Ing. František Simančík, PhD.  
 
- člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied 
- člen Vedeckej rady SAV  
  
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 
Ing. Karol Iždinský, CSc.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
  
11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen) 
- Komisia SAV pre vesmírne aktivity (predseda) 
- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen) 
- Škodová komisia SAV (člen)  
 
Ing. František Simančík, PhD.  
 
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)  
  
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 
Ing. Peter Múčka, PhD.  
 
- Komisia VEGA č. 7 (predseda) 
- VEGA (podpredseda)  
 
Ing. Martin Nosko, PhD.  
 
- Komisia VEGA č. 7 (člen)  
 
Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
 
- Komisia VEGA č. 7  (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  
  
 
12.1. Výdavky PO SAV 
  
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €) 

V ý d a v k y  

Skutočnosť 
k 31.12.2017 
spolu 

v tom:  

zo ŠR od 
zriaďovateľa  

z vlastných 
zdrojov  

z iných 
zdrojov  

z toho: 

ŠF EÚ  

Výdavky spolu  1840134 1093660 462715 283759 0 

Bežné výdavky  1772214 1093660 394795 283759 0 

v tom:            

mzdy (610) 933453 681062 145221 107170 0 

poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

329935 236215 56693 37027 0 

tovary a služby (630) 403948 145118 186967 71863 0 

z toho: časopisy 5982 5982 0 0 0 

VEGA projekty 60941 60941 0 0 0 

MVTS projekty 24933 24933 0 0 0 

CE 0 0 0 0 0 

vedecká výchova 1680 1680 0 0 0 

bežné transfery (640) 104878 31265 5914 67699 0 

z toho: štipendiá 31265 31265 0 0 0 

transfery partnerom 
projektov 

67699 0 0 67699 0 

Kapitálové výdavky  0 0 0 0 0 

v tom:            

obstarávanie kapitálových 
aktív 

          

kapitálové transfery           

z toho: transfery 
partnerom projektov 

          

Podnikateľská činnosť: 67920 0 67920 0 0 

z toho:           

mzdy (610) 27809 0 27809 0 0 

poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

9705 0 9705 0 0 

tovary a služby (630) 30406 0 30406 0 0 

  
12.2. Príjmy PO SAV 
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Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €) 

P r í j m y  Skutočnosť 
k 31.12.2017 
spolu 

v tom:  

rozpočtové  z 
mimoroz
p. zdrojov 

Príjmy spolu  1705736 1093736 612000 

Nedaňové príjmy  1342402 1093736 248666 

v tom:        

príjmy z prenájmu 0 0 0 

príjmy z predaja 
výrobkov a služieb 

205825 0 205825 

iné 1136577 1093736 42841 

Granty a transfery 
(mimo zdroja 111) 

292540 0 292540 

v tom:        

tuzemské  292540 0 292540 

z toho: APVV 292540 0 292540 

iné       

zahraničné 0 0 0 

z toho: projekty 
rámcového programu EÚ 

0 0 0 

iné 0 0 0 

Podnikateľská činnosť 70794 0 70794 
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV  
  
 
Po skončení sťahovania v roku 2016 a po realizácii časti nevyhnutných stavebných úprav v rámci 
odstraňovania kolaudačných závad zostávalo v roku 2017 doriešiť nedostatočný odťah digestorov a 
dokončenie opatrení na zabezpečenie teplotnej stability v miestnosti, kde je umiestnený transmisný 
elektrónový mikroskop Titan Themis. 
Vážnosť problému s digestormi spočívala v tom, že pri nedostatočnej rýchlosti odťahu (min. 0,5 
m/s) neboli splnené požiadavky hygieny a RÚVZ nám nemohol vydať rozhodnutie o uvedení 
priestorov do prevádzky. Po mnohých meraniach a rokovaniach s projektantmi PMV a s 
dodávateľmi stavebných prác a vzduchotechniky, ktoré mali určiť zodpovednosť za vzniknutý stav 
sa nakoniec našlo riešenie spočívajúce v rozšírení celkovej plochy sacích otvorov na vnútornej 
stene digestorov. Vďaka tomuto opatreniu sa rýchlosť odťahovaného vzduchu zvýšila na 
požadovanú úroveň a RÚVZ nám mohol vydať rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky 
(december 2017). 
Taktiež, realizáciou dodatočných opatrení (fáza G2) sa podarilo zabezpečiť teplotnú stabilitu v 
miestnosti, v ktorej je umiestnený transmisný elektrónový mikroskop Titan Themis. Problémom 
ostáva nedotiahnutá kalibrácia, ktorá je predmetom sporu medzi jednotlivými pracovnými 
skupinami dodávateľa a mikroskop tak stále nie je plne funkčný pri urýchľujúcich napätiach 80 a 
200 kV. 
  
V roku 2016 ústav začal s predajom pôvodnej budovy na Račianskej ul. Ústav v súlade so zákonom 
ponúkol budovu štátnym príspevkovým a rozpočtovým organizáciám za cenu stanovenú súdnym 
znalcom vo výške 1 780 000,- €, ktoré však neprejavili záujem o jej kúpu. Následne bola spustená 
verejná aukcia cez ROPK (Register osobitného ponukového konania). Nakoľko ani dve kolá VEA 
nevygenerovali záujemcu, ktorý by predložil ponuku na kúpu, po dôkladnom zvážení ďalšieho 
postupu sa komisia pre nakladanie s majetkom štátu v priestoroch budovy na Račianskej ul., 
Bratislava rozhodla  uplatniť výhrady vo vyhlásenej elektronickej aukcie  podľa § 8a ods. 5 písm. 
b) a navrhla odstúpenie od ponuky na predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti. 
Medzi dôvodmi, ktoré komisia zohľadnila pri odstúpení od ponuky na predaj boli najmä: 

• výrazný pokles ceny reálne znehodnocuje ponúkanú nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza vo 
veľmi výhodnej lokalite Bratislavy, čím sa narúša princíp hospodárnosti pri predaji; 

• náklady na prevádzku  a udržiavanie ponúkanej nehnuteľnosti v priebehu realizácie predaja 
sú podstatné nižšie ako pokles primeranej ceny v 3. kole (princíp efektívnosti); 

• vzhľadom na lukratívnu lokalitu, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza (Bratislava – Nové 
Mesto), nie je riziko poklesu trhovej ceny; 

• kompletným vyprataním priestorov nehnuteľnosti sa zvýši atraktivita predávanej 
nehnuteľnosti; 

• pri opätovnom vyhlásení elektronickej aukcie sa zlepšia podmienky pre zabezpečenie 
čestného súťažného prostredia prostredníctvom zvýšenej informovanosti potenciálnych 
záujemcov tak, aby sa zvýšil ich počet; prehodnotí sa výška zábezpeky, vypracuje sa návrh 
možného riešenia problémov s parkovaním, ktoré výrazne ovplyvnilo rozhodovanie 
záujemcov a pod. 

  
Komisia zohľadnila výrazný pokles ceny, ktorý túto nehnuteľnosť znehodnocuje a významne kráti 
očakávaný príjem z predaja nasledovne: 
1. kolo: Primeraná cena podľa znaleckého posudku: 1 780 000 € ; 
2. kolo: -10%: 1 602 000 € (-178 000 €) ; 
3. kolo: -30%: 1 246 000 € (-534 000 €) ; 
4. kolo:- 60%:    712 000 € (- 1 068 000 €). 
Komisia na svojom zasadaní dňa 24.01.2017 rozhodla o opätovnom vyhlásení VEA: 

• 02.02.- 01.03.2017 – sa zrealizovalo 1. kolo VEA. Primeraná cena  bola stanovená vo výške  
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1 780 000,- €, zábezpeka vo výške 2% z primeranej ceny v hodnote 35 600,- €. V termíne 
doručenia ponúk boli vykonané 3 obhliadky a jedna opakovaná od záujemcu z prvého 
vyhlásenia. Napriek tomuto záujmu, ku dňu ukončenia nebola doručená  žiadna ponuka. 

• 11.03.- 25.04.2017 – sa zrealizovalo 2. kolo VEA. Primeraná cena  bola stanovená vo výške  
1 608 000,- €, zábezpeka vo výške 2% z primeranej ceny v hodnote 32 040,- €. V termíne 
doručenia ponúk boli vykonané 3 obhliadky. 

  
V termíne ukončenia dourčenia ponúk boli doručené dve ponuky. Komisia vyhodnotila, že 
ponukové konanie v rámci VEA prebehlo úspešne a pristúpila k samotnému vykonaniu 
elektronickej aukcie v súlade s podmienkami podľa § 8ab zákona č. 278/1993 Z.z. 
Elektronická aukcia prebehla 11.05.2017 a budova sa predala za 1.623.000,- €, čím sa potvrdila 
správnosť nášho rozhodnutia na odstúpení o uplatnení výhrady vo vyhlásenej elektronickej aukcie  
podľa § 8a ods. 5 písm. b) . 
Kúpna zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom dňa 25.07.2017, t. j. bezprostredne po 
splnení podmienky registrácie v registri partnerov verejného sektora, čím je splnená povinnosť v 
zmysle §8g zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
Potvrdenie o registrácii je neoddeliteľnou Prílohou č. 2  kúpnej zmluvy. 
Kupujúci mal podľa zmluvných podmienok povinnosť uhradiť kúpnu cenu do 60 dní odo dňa 
platnosti zmluvy, ktorá bola daná schválením na MF SR dňa 19.09.2017. Termín úhrady bol do 
18.11.2017. 
Keďže si kupujúci zmluvnú povinnosť nesplnil a kúpnu cenu v stanovenej lehote neuhradil, podľa § 
11 ods. 1 zákona sme dňa 21.11.2017 od kúpnej zmluvy odstúpili a listom sme túto skutočnosť 
oznámili aj kupujúcemu, ktorý si list prevzal dňa 24.11.2017.   
V súlade s výsledkami VEA  sme dňa 24.11.2017 vyzvali k uzavretiu novej kúpnej zmluvy 
druhého uchádzača: Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava. Kúpna 
zmluva bola uzatvorená s druhým  úspešným uchádzačom dňa 11.12.2017. Po schválení zmluvy na 
MF SR má uchádzač 60 dní na zaplatenie zmluvnej ceny. 
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 
2017  
  
 
15.1. Domáce ocenenia  
 
15.1.1. Ocenenia SAV  
 
15.1.2. Iné domáce ocenenia  
 
15.2. Medzinárodné ocenenia 
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16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií)   
  
 
V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. bola v r. 2017 poskytnutá 
informácia: 
Žiadateľ: SITAPA, Direct Impact, s.r.o. (IČO: 35833637), Dunajská 25, 811 08 Bratislava 
Predmetná žiadosť: Plán verejného obstarávania na rok 2017 
Doručenie žiadosti: email - 22.3.2017 
Vybavenie žiadosti: email - 31.3.2017 
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  
  
Zdržanie v oblasti čerpania prostriedkov pre vedu zo ŠF EÚ v novom programovacom období, 
znamená výpadok financií a s ním spojený problém zabezpečenia udržateľnosti projektov pre 
ústavy SAV. Po získaní kvalitnej infraštruktúry ostáva prvoradou úlohou zabezpečiť jej prevádzku 
a využitie kvalitnými výskumníkmi. Na tento cieľ je orientované aj nové programovacie obdobie, 
no neschopnosť vyhlásiť a vyhodnotiť v reálnom čase plánované výzvy, tento zámer významne 
ohrozuje. 
 
Ďalší vážny problém predstavuje stále narastajúci rozdiel medzi platmi v súkromnom sektore a na 
SAV ale aj napríklad medzi VŠ sektorom a SAV. Nástupný plat čerstvého absolventa 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia v bratislavskom Volkswagene je 1250 €; štipendium doktoranda v prvom 
roku štúdia je  567 €. To je jedným z hlavných dôvodov prečo absolventi 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia nemajú záujem pokračovať v štúdiu na 3. stupni. My sa snažíme naším 
doktorandom poskytnúť 40 % pracovné úväzky čím si prilepšia o 245 € mesačne. Napriek tomu, po 
skončení 3. stupňa vysokoškolského štúdia a získaní titulu PhD. sa im z dôvodu zmeny statusu a s 
tým spojeného vyššieho daňového zaťaženia spravidla zníži čistý príjem, čo je zdrojom veľkého 
sklamania sprevádzajúceho začiatok ich profesionálnej kariéry. 
 
Nachádzame sa v období nebývalého hospodárskeho rastu a trestuhodne nechávame celú generáciu 
mladých ľudí hľadať svoje uplatnenie mimo vedy. Unikajú nám tisíce tých najšikovnejších 
absolventov. Toto je neodpustiteľná slabosť, ktorá sa nám v budúcnosti vráti. Potrebná je zmena 
paradigmy, pár desiatok vedcov, ktorí sa vrátia zo zahraničia v rámci repatriačných programov, na 
tom nič podstatné nezmení. 
 
SAV by potrebovala jednoznačnú stratégiu a z nej vyplývajúcu koordinovaná kampaň, ktorá by 
mala byť kombináciou zreteľne formulovaných a nespochybniteľných prínosov, ktoré veda 
spoločnosti prináša a požiadaviek smerujúcich k adekvátnemu platovému ohodnoteniu. Prístup, v 
ktorom verejne opakujeme, akí sme skvelí (za tak málo peňazí), tomuto cieľu dostatočne 
nenapomáha. 
  
 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

45

 
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 
Ing. Karol Iždinský, CSc., 02/ 3240 1044 
Ing. Ján Košút, CSc., 02/ 3240 1006 
Ing. Mária Lazarová, 02/ 3240 1005 
Ing. František Simančík, PhD., 02/ 3240 1026 
Ing. Katarína Takáčová, 02/ 3240 1012  
  
  
  
 
  
   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 
 
 
 
 

..................................................  .............................................. 
Ing. Karol Iždinský, CSc.  Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
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Prílohy  
  
Príloha A 
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2017  
 
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry  (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi 
Úväzok   
(v %) 

Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Juraj Lapin, DrSc. 100 0.75 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Martin Balog, PhD. 100 1.00 

2.  Ing. Zuzana Gabalcová, PhD. 73 0.73 

3.  Ing. Karol Iždinský, CSc. 100 1.00 

4.  Ing. Jaroslav Jerz, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Juraj Koráb, PhD. 100 0.17 

6.  Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. 100 1.00 

7.  Mgr. Stanislav Kúdela ml., PhD. 100 1.00 

8.  Ing. Marián Mikula, PhD. 40 0.40 

9.  Ing. Peter Múčka, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Martin Nosko, PhD. 100 1.00 

11.  Ing. František Simančík, PhD. 70 0.85 

12.  doc. Ing. Milan Škrobian, CSc. 100 1.00 

13.  Ing. Pavol Štefánik, CSc. 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Naďa Beronská, PhD. 100 0.00 

2.  Ing. Miroslav Čavojský, PhD. 100 1.00 

3.  Ing. Lukáš Dragošek, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Tomáš Dvorák, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Zuzana Hájovská, PhD. 100 0.00 

6.  Ing. Alena Klimová, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Ján Košút, CSc. 100 1.00 

8.  Ing. Peter Krížik, PhD. 100 1.00 

9.  Ing. Natália Mináriková, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Štefan Nagy, PhD. 100 1.00 

11.  Ing. Andrej Opálek, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. 100 1.00 
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13.  Ing. Peter Oslanec, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Lucia Senčeková, PhD. 20 0.20 

15.  RNDr. Jozef Šebek, CSc. 100 1.00 

16.  Ing. Ján Španielka, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Michaela Štamborská, PhD. 100 1.00 

18.  Ing. Matej Štěpánek, PhD. 100 1.00 

19.  Ing. Tomáš Švantner, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Otto Bajana 100 1.00 

2.  M.Sc. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim 53 0.11 

3.  Ing. Kateryna Kamyshnykova 40 0.40 

4.  Ing. Andrea Kušnierová 20 0.10 

5.  Ing. Václav Michenka 100 1.00 

6.  Ing. Peter Oslanec 100 1.00 

7.  Ing. Ľubomír Pavlík 60 0.60 

8.  RNDr. Tatiana Pelachová 60 0.60 

9.  Ing. Peter Petrík 100 1.00 

10.  Ing. Patrik Štefko 100 1.00 

11.  Ing. Peter Tobolka 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Ing. Miroslava Gáfriková 100 1.00 

2.  Ing. Mária Lazarová 100 1.00 

3.  Ing. Bc. Mária Lindorová 100 1.00 

4.  Ing. Silvia Pavlíková 100 0.00 

5.  Ing. Katarína Takáčová 32 0.29 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Andrea Frištíková 100 1.00 

2.  Stanislav Chovanec 100 1.00 

3.  Peter Kemenczei 100 1.00 

4.  Soňa Kružlíková 100 1.00 

5.  Anna Kvasnicová 100 1.00 

6.  Ľudmila Padúchová 100 1.00 

7.  Anna Štricová 100 1.00 

8.  Iveta Tothová 100 1.00 

9.  Roman Uhrík 100 1.00 
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10.  Rudolf Valentovič 100 1.00 

11.  Zuzana Virágová 100 1.00 

12.  Božena Zajačiková 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  František Beneš 100 1.00 

2.  Jaroslav Klena 100 1.00 

3.  Gabriela Nemcovová 97 0.97 

4.  Ladislav Pozsgai 100 1.00 

5.  Michal Rozinaj 100 1.00 

6.  Darina Sochová 100 1.00 

7.  Eva Tóbliová 100 1.00 

8.  Soňa Trubiniová 97 0.97 

  
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Ing. Mária Kováčiková, PhD. 28.2.2017 0.16 

  
Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1. 
 MSc. Ahmed Mohamed Hassan 
Ibrahim 

 Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 2.  Ing. Kateryna Kamyshnykova  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 3.  Ing. Andrea Kušnierová  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 4.  Ing. Ľubomír Pavlík  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 5.  RNDr. Tatiana Pelachová  Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 

 Externí doktorandi  

organizácia nemá externých doktorandov 

  
Zoznam zamestnancov prijatých do jedného roka od získania PhD. 

 Meno s titulmi 
Dátum 

obhajoby 
Dátum prijatia  

Úväzok  
(v %) 

1.  Ing. Matej Štěpánek, PhD. 22.8.2017 1.9.2017 100 
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Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1.  Ing. Rudolf Chmúrny, CSc. 

2.  Ing. Jozef Ivan, CSc. 

3.  Ing. Štefan Kavecký, CSc. 

4.  Ing. Vladimír Kliman, DrSc. 

5. 
 RNDr. Ing. Stanislav Kúdela st., 
CSc. 

6.  Ing. Vladimír Oravský, CSc. 

7.  Ing. Augustin Schweighofer, CSc.

8.  Ing. Juraj Stein, CSc. 

9.  RNDr. Pavol Šebo, DrSc. 

10.  Ing. Oľga Šimková, CSc. 
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Príloha B  
Projekty riešené v organizácii  
 
 
Medzinárodné projekty  
 
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  
 
1.) On the formation of bonding between native powder surface oxide layers in composites 
fabricated by forging of Mg, Al, and Ti powders (On the formation of bonding between native 
powder surface oxide layers in composites fabricated by forging of Mg, Al, and Ti powders)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: -           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci prvého roku riešenia projektu sa detailne študovala mikroštruktúra série vzoriek Al 
práškových materiálov pripravených pri rôznych teplotách (od 23°C do 430°C) kvázi-izostatickým 
kovaním v stave po kovaní a v stave po žíhaní. Cieľom bolo stanoviť vzhľad, kryštalinitu a hrúbku 
oxidickej siete, aby bolo možné objasniť zmenu deformačného správania a nárast pevnostných 
vlastností pripravených materiálov v stave po žíhaní.   
Boli vykonané mapovanie tvrdosti SPT testovaných vzoriek pripravených kovaním Al práškov 
veľkosti 1, 3 a 9 mikrometrov pomocou nanoindentora.   
  
Výstupy:  
P. Krizik , M. Balog, O. Bajana, M. V. C. Riglos, P.Svec Sr., Warm Pressing of Al Powders: An 
Alternative Consolidation Approach, Chapter Light Metals 2017, Part of the series The Minerals, 
Metals & Materials Series pp 463-469, Date: 12 February 2017  
  
 
 
  
2.) Investigation of concrete matrix composites, shape memory foams and selected aggregates 
with application of X-ray microtomography  (Investigation of concrete matrix composites, shape 
memory foams and selected aggregates with application of X-ray microtomography)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela ml. 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: -           
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Dosiahnuté výsledky:  
RTG mikrotomografia bola použitá pre priamy pohľad do mikroštruktúry vlákno-cementovej dosky 
rôznej kvality. Pre charakterizáciu stupňa zhutnenia vlákien boli stanovené dva parametre v 
betónovej matrici: štvorec stredného posunutia a difúzna kľukatosť. Ďalej boli študované rôzne typy 
barytovej rudy. RTG mikrotomografia umožňuje získať priestorové rozloženie fáz obsiahnutých v 
rude, ako napríklad minerály, nečistoty, dutiny a praskliny. Taktiež je možné rozlišovať medzi 
jednotlivými minerálnymi zložkami ako sú SiO2 a BaSO4 až do veľkosti 10 mikrometrov 
sférických častíc. Účelom bolo zobrazenie mikrošruktúry barytovej rudy z rôznych ložísk a dať tak 
štatistický pohľad na kvalitu tejto rudy, ktorá je využívaná v stavebnictve a medicíne. Uvedené 
poznatky boli publikované v týchto článkoch.  
  
Publikácie:   
  
Zolek, N. , Ranachowski, Z. , Ranachowski, P., Jozwiak-Niedzwiedzka, D.Kudela, S., Jr., Dvorak, 
T: ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS (2017)  
Volume: 62, Issue: 2 , Pages: 697-702 DOI: 10.1515/amm-2017-0104  
  
Zbigniew Ranachowski, Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelanczyk, Stanislav Kudela jr., Tomas 
Dvorak:  (2017)Visualization of Fibers and Voids Inside Industrial Fiber Concrete Boards. In 
Material Sci & Eng Int J 1(4): 00022. DOI: 10.15406/mseij.2017.01.00022  
  
  
3.) Investigation of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn 
alloys with the application of acoustic emission method (Investigation of the influence of plastic 
strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission 
method)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela st. 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: -           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V dôsledku kompletnej výmeny riešiteľského kolektívu na strane zahraničného partnera sa 
experimentálne práce plánujú na rok 2018.  
  
4.) Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty (Magnesium 
Nanocomposites for Biodegradable Medical Implants)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.12.2014 / 30.11.2017 
Evidenčné číslo projektu: JRP SAV - TUBITAK 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 1  - Turecko: 1 
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inštitúcií:  
Čerpané financie: SAV: 16600 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
Programy: European Space Agency (ESA)  
 
5.) Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách 
na báze TiAl (Gravity Dependence of CET in Peritectic TiAl Alloys)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.7.2010 / 31.5.2017 
Evidenčné číslo projektu: AO-2009-1105 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Access e.V. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

11  - Nemecko: 3, Francúzsko: 3, Maďarsko: 3, Írsko: 2 

Čerpané financie: MVTS: 8333 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Riešenie medzinárodného projektu bolo ukončené úspešným štartom rakety MAXUS 9 v apríli 
2017, na palube ktorej boli realizované kryštalizačné experimenty v podmienkach mikrogravitácie. 
Z vedeckého hľadiska sme sa zamerali na interpretáciu prechodu kolumnárnej štruktúry na 
rovnoosú a vplyv geometrie vzoriek na polohu tohto prechodu vzhľadom na vodou chladený 
kryštalizátor. Na základe experimentálnych výsledkov sa nám podarilo definovať okrajové 
podmienky a overiť navrhnutý numerický 2D model prechodu kolumnárnej štruktúry na rovnoosú. 
Dosiahli sme veľmi dobrú zhodu medzi numerickými výpočtami a experimentom tak v 
podmienkach zemskej gravitácie ako v podmienkach mikrogravitácie v priebehu parabolického letu 
rakety.  
  
Publikácie:  
[1] LAPIN, J. – MAREK, K.: Effect of continuous cooling on solid phase transformations in 
TiAl-based alloy during Jominy end-quench test. J ALLOY COMPD, 735, 2018, s. 338-348.  
[2] LAPIN, J. – KLIMOVÁ, A. – GABALCOVÁ, Z. – PELACHOVÁ, T. – BAJANA, O. – 
ŠTAMBORSKÁ, M.: Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix 
composites reinforced with (Ti,Nb)2AlC particles. MATER DESIGN, 133, 2017, s. 404-415.  
  
  
6.) Novel magnesium composites for ultralight structural components MagUltra (Novel 
magnesium composites for ultralight structural components MagUltra)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.5.2016 / 30.4.2018 
Evidenčné číslo projektu: ESA-IPL-PTS-NDe-ra-LE-2016-201 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: ESA: 63425 €           
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Dosiahnuté výsledky:  
Pokračovalo sa riešení problematiky zlepšenia prenosu zaťaženia cez fázové rozhranie v 
kompozitoch na báze Mg zliatin a C-vlákien. Ako legujúce prvky sa použili Zr, Y resp. Si pričom 
výstuž tvorili kontinuálne alebo krátke vysokomodulové vlákna. Analyzovaním štruktúry 
pripravených kompozitov sa optimalizovali parametre tlakovej infiltrácie roztaveného kovu a vznik 
medzivrstvy. Transmisnou elektrónovou mikroskopiou sa dokázalo, že vznikajúca medzivrstva v 
kompozite Mg+Zr/krátke C-vlákna je ZrC. Vyvíjané kompozity sa testovali 4-bodovým ohybom, 
zaťažením na tlak, merala sa ich rozťažnosť počas troch cyklov do 450 °C a na zmeranie 
mechanických vlastností sa použila metóda DMA. Pritom niektoré získané vlastnosti poukazujú na 
unikátnosť pripraveného materiálu. Napr. pevnosti v ohybe kompozitov s kontinuálnymi vláknami 
dosahovali hodnoty až 560 MPa a modul pružnosti v ťahu až 360 GPa, kompozity testované smere 
orientácie vlákien sa spočiatku pri zahrievaní dokonca zmršťovali a pri 450 °C mali približne takú 
istú dĺžku ako na začiatku experimentu.  
  
Programy: Iné  
 
7.) Výskumno-vývojová štúdia (R&D study)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.1.2015 /  
Evidenčné číslo projektu: 1307 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 125952 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Výskum a vývoj pre priemyselného partnera. Výsledky sú dôverné.  
  
8.) SEM a EDS merania a analýzy (SEM and EDS measurements and analyses)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: RHP - Technology GmbH, Seibersdorf, Rakúsko: 1575 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Projekt s priemyselným partnerom. Aby sa zlepšilo spekanie sledovala sa morfológia práškov a ich 
povlakov. Na základe získaných mikroštruktúrnych analýz sa podarilo optimalizovať časť procesu 
spekania práškov.  
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9.) Technická podpora vývojových prác (Technology support of development activities)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Oslanec 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Česká zbrojovka Uh. Brod: 4350 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Projekt spolupráce s priemyselným partnerom. :    
V roku 2017 sa skúmali vnútorné homogenity miniatúrnych produktov partnera. Zistili sa miesta 
výskytu nehomogenít. Tomografia sa osvedčila ako vhodná metóda na ich sledovanie. Výsledky 
viedli k úprave procesu výroby vyvíjaných produktov u partnera.  
  
10.) Vývoj kovových práškov pre priemyselné využitie  (Metal powder development for 
industrial exploitation  )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Oslanec 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: IMR Metallverbareitungs, Velden am Worthersee, AT: 3699 €          
  
Dosiahnuté výsledky:  
Projekt s priemyselným partnerom. V roku 2017 sa skúmali vlastnosti práškov vhodných pre 3D 
tlač, ktoré majú výrazný vplyv na kvalitu 3D tlače. Zistilo sa, že obsahy prvkov O, H, N majú vplyv 
na použiteľnosť práškov v priemyselnej praxi.   
  
11.) K2 Mobility - Sustainable Vehicle Technology (K2 Mobility - Sustainable Vehicle 
Technology)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.1.2013 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu: 837898 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Virtual Vehicle Research Center 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

67  - Rakúsko: 29, Belgicko: 1, Kanada: 4, Česko: 1, Nemecko: 17, 
Španielsko: 2, Fínsko: 2, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, 
Taliansko: 2, Kórejská republika: 1, Holandsko: 1, Rumunsko: 1, 
Slovinsko: 1, Švédsko: 1 

Čerpané financie: -           
  
Dosiahnuté výsledky:  
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12.) Projekt spolupráce s priemyselným partnerom (Industrial partner collaboration project)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Tobolka 
Trvanie projektu:  2.5.2017 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 1360 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Nemecko: 1 

Čerpané financie: Priemyselný partner: 15500 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Prototyp: Tester rozšírenia peny - kompletný systém (infračervená pec, PC, softvér, jednotka 
napájania, chladiaci ventilátor) / vr. meracej sady (priemer 20 mm, liatinový a grafitový nástroj)  
  
Projekty národných agentúr  
 
Programy: VEGA   
 
1.) Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou 
matricou pre vyskoteplotné aplikácie (Study of thermophysical properties of composites based on 
TiB2 and ZrB2 with copper matrix for high temperature applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Naďa Beronská 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0172/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 8484 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Výskum sa sústredil na optimalizáciu parametrov prípravy dvoch typov Cu/ZrB2 kompozitov. 
Roztavená meď sa pôsobením vonkajšieho tlaku infiltrovala buď do ZrB2 predformy alebo do ZrB2 
prášku s veľkosťou častíc pod 5 mikrometrov roztavenou meďou. Detailne boli analyzované 
mikroštruktúry pripravených kompozitov s dôrazom na kvalitu zaplnenia medzičasticového 
priestoru. Boli realizované prvé experimenty o vplyve termocyklovania na rozťažnosť a zmenu 
štruktúry kompozitov počas 3 cyklov do 800 °C. Transmisnou elektrónovou mikroskopiou sa 
zistilo, že na  rozhraní medzi matricou a výstužou sa nevytvára chemická väzba.   
  
Publikácie:  
BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - OPÁLEK, Andrej - 
KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - NAGY, Štefan - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and Erosion 
Resistance of Zirconium Diboride Ceramics Infiltrated by Pure Copper. Ed. Margita Longauerová, 
Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, 
vol. 891, p. 458-461.   
YAKYMOVYCH, A. - PLEVACHUK, Yu. - ŠVEC, Peter - JANIČKOVIČ, Dušan - ŠEBO, Pavol 
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- BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - ROSHANGHIAS, A. - IPSER, H. 
Nanocomposite SAC solders: morphology, electrical and mechanical properties of Sn–3.8Ag–0.7Cu 
solders by adding Co nanoparticles. In Journal of Materials Science. Materials in Electronics, 2017, 
vol. 28, iss. 15, p. 10965-10973. (2.019 - IF2016).  
  
  
2.) Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla 
(Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Jerz 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2019 
Evidenčné číslo projektu: 2/0152/17 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 8130 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci projektu so začiatkom riešenia v roku 2017 sa pripravila experimentálna klimatická 
komora určená na experimenálne overenie schopnosti rôznych druhov materiálov s fázovou 
premenou (PCMs – Phase Change Materials) naimpregnovaných do pórovitej štruktúry 
výmenníkov tepla z penového hliníka opakovateľne krátkodobo uskladňovať teplo. Bola vyvinutá 
metodika experimentálnych meraní množstva latentného tepla periodicky ukladaného a 
uvolňovaného pri fázovej premene PCM na báze parafínu s teplotou topenia/tuhnutia 28°C, ktorá 
umožňuje študovať energetickú bilanciu prestupu tepla cez tepelný výmenník z penového hliníka do 
teplovodného média prúdiaceho v rúrkach vintegrovaných do penovej štruktúry tohto výmenníka. 
Výsledky týchto meraní sú dobrým predpokladom pre posúdenie technologických, ekonomických a 
environmentálnych aspektov využívania PCMs na účely znižovania nákladov na prevádzku 
budúcich nových budov s takmer nulovou spotrebou energie, ako aj nákladov na rekonštrukciu 
priestorov v starých budovách s vysokou energetickou spotrebou.  
  
Publikácie:  
  
JERZ, Jaroslav – TOBOLKA, Peter – NOSKO, Martin – DVORÁK, Tomáš. Applications of 
Nanocomposite-Enhanced Phase-Change Materials for Heat Storage. In: Materials Science Forum. 
Zürich: Trans. Tech. Publications Ltd., 2017, vol. 891, p. 509-515. ISSN 0255-5476.  
  
JERZ, Jaroslav – SIMANČÍK, František – KOVÁČIK, Jaroslav – ŠPANIELKA, Ján. Aluminium 
foam for thermo-active pitched roofs of nearly zero-energy buildings. In: 7th International 
Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2017. – Split: Croatian Society for 
Mechanical Technologies 2017, p. 49-58. ISSN 1847-7917.  
  
KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján - DVORÁK, Tomáš - OSLANEC, Peter, Jr. - JERZ, 
Jaroslav. Closed Cell Aluminium Foams with Phase Change Material. In: Metallic foams, 2017, 
vol. 1, no. 1, p. 42-48. ISSN 2515-1282. Dostupné na internete: 
http://www.clausiuspress.com/article/116.html. DOI:  10.23977/metf.2017.11003  
  
NOSKO, Martin - SIMANČÍK, František - FLOREK, Roman - TOBOLKA, Peter - JERZ, Jaroslav 
- MINÁRIKOVÁ, Natália - KOVÁČIK, Jaroslav. Sound Absorption Ability of Aluminium Foams. 
In: Metallic foams, 2017, vol. 1, no. 1, p. 15-41. ISSN 2515-1282. Dostupné na internete: 
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http://www.clausiuspress.com/article/115.html. DOI: 10.23977/metf.2017.11002  
  
KOVÁČIK, Jaroslav - JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - MINÁRIKOVÁ, Natália. Coloring 
of Pure Zinc Foams. In: Metallic foams, 2017, vol. 1, no. 1, p. 54-59. ISSN 2515-1282. Dostupné 
na internete: http://www.clausiuspress.com/article/118.html. DOI: 10.23977/metf.2017.11005  
  
3.) Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a 
Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou (The study of physical and mechanical 
properties, machinability and surface treatment of Ti and Ti composites prepared by powder 
metallurgy)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Kováčik 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2019 
Evidenčné číslo projektu: 2/0044/17 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 2827 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Počas prvého roku riešenia projektu bol na UMMS SAV pripravený Ti práškový prekurzor  
izostatickým lisovaním za studena, ktorý bol následnými práškovo metalurgickými (PM) procesmi s 
využitím plastickej deformácie zhutnený do finálneho produktu. Z takto pripraveného polotovaru 
boli pripravené na MtF STU vzorky pre laserové mikroobrábanie  ako aj ESD depozíciu na SjF 
STU. Ako vstupný prášok bol použitý HDH Ti prášok. Ďalej bol urobený výber vhodných práškov 
vnesenej fázy (grafit, B4C), testovala sa príprava Ti kompozitov PM technológiou a prebehla jej 
optimalizácia.   
Na zhutnených Ti práškových kompaktoch boli zatiaľ testované metódy laserového mikroobrábania 
a ESD depozície. Boli realizované prípravy vrstiev pri rôznych parametroch zariadení ESD s 
pracovnou elektródou W- TiB2 na PM Ti substrát. Bol realizovaný výskum vplyvu technologických 
parametrov procesu laserového mikroobrábania (vrátane laserového textúrovania) Ti kompaktov na 
vybrané charakteristiky integrity obrobenej plochy. Finálne na pripravenom experimentálnom 
materiáli boli stanovené vybrané charakteristické fyzikálno-mechanické vlastnosti a komplexná 
štruktúrna analýza.  
KOVÁČIK, Jaroslav - MINÁRIKOVÁ, Natália - ŠUGÁR, P. - ŠUGÁROVÁ, Jana - FRNČÍK, 
Martin - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, José - CANADAS, Inmaculada - KULASA, Joanna - 
MALARA, Szymon - LIS, Marcin. Gas Nitriding of Titanium in Solar Furnance. In Mechanical 
Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International Conference. PhD Sonja Jozic, PhD 
Branimir Lela. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies : Hrvatsko Društvo za 
Strojarske Tehnologije, p. 65-70. ISSN 1847-7917  
  
KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Š. - RODRÍGUEZ, J. - CANADAS, I. Sintering of HDH Ti 
powder in a solar furnace at Plataforma Solar de Almeria. In Journal of Alloys and Compounds, 
2017, vol. 695, p. 52-59. ISSN 0925-8388.  
  
  
  
4.) Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov 
u výkovkov atomizovaných Al práškov (On the bonding between native Al2O3 layers and the 
effect of intentionally entrapped gasses in forged Al powders.)  
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Zodpovedný riešiteľ: Peter Krížik 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0065/16  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 7069 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci riešenia projektu boli detailne analyzované mikroštruktúry pripravených PM Al vzoriek s 
dôrazom na pozorovanie oxidickej siete pomocou HR TEM spolu s EDX a EELS analýzami. 
Vykonalo sa mikroštruktúrne pozorovanie lomových plôch vzoriek v stave po kovaní a po žíhaní. 
Stanovili sa veľkosti štruktúrneho zrna a podiel malouhlových hraníc zŕn pomocou EBSD. Pre 
sledovanie mikroštruktúrnych zmien počas žíhania sme analyzovali elektrický odpor za izbovej 
teploty a teplotné priebehy el. odporu, aby sa objasnila zmena deformačného správania materiálov v 
stave po kovaní a po žíhaní. Pozornosť sa tiež venovala príprave materiálu pre obal supravodiča na 
báze MgB2 z kompaktov rôznych Al práškov v spolupráci s ElU SAV.   
  
  
Publikácie:   
  
1. KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - BAJANA, Otto - RIGLOS, Maria Victoria Castro - ŠVEC, 
Peter. Warm Pressing of Al Powders: An Alternative Consolidation Approach. In Light Metals 
2017. Part X. - Springer International Publishing, 2017, p. 463-469. ISBN 978-3-319-51541-0.  
  
2. KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - MELIŠEK, Tibor - KULICH, Miloslav - ROSOVÁ, Alica - 
KOVÁČ, Ján - KOPERA, Ľubomír - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír. 
Lightweight Al-stabilized MgB2 conductor made by the IMD process. In Superconductor Science 
and Technology, 2017, vol. 30, 115001. (2.878 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 
0953-2048.  
  
3. KOVÁČ, Pavol - BALOG, Martin - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír - KRÍŽIK, Peter - 
ROSOVÁ, Alica - KOVÁČ, Ján - KULICH, Miloslav - ČAPLOVIČOVÁ, M. Properties of near- 
and sub-micrometre Al matrix composites strengthened with nano-scale in-situ Al2O3 aimed for 
low temperature applications. In Cryogenics, 2017, vol. 87, p. 58–65. (1.465 - IF2016). (2017 - 
Current Contents). ISSN 0011-2275.  
  
4. ČAVOJSKÝ, Miroslav - KRÍŽIK, Peter - ŠVANTNER, Tomáš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - BALOG, 
Martin. Die wear during hot extrusion of ex-situ and in-situ aluminum composites. In Kovové 
materiály, 2017, vol. 55, iss. 3, p. 223-227. (0.366 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 
0023-432X.   
  
5. BALOG, Martin - SNAJDAR, Mateja - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - STANEC, 
Zlatko - CATIC, Amir. Titanium-Magnesium Composite for Dental Implants (BIACOM). In TMS 
2017 : 146th Annual Meeting and Exhibition Supplemental Proceedings. Part VI.Advanced 
Materials in Dental and Orthopedic Applications. - Springer International Publishing AG, p. 
271-284. ISBN 978-3-319-51493-2. ISSN 2367-1696.(TMS 2017 : Annual Meeting and Exhibition.   
  
6. KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Š. - RODRÍGUEZ, J. - CANADAS, I. Sintering of HDH Ti 
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powder in a solar furnace at Plataforma Solar de Almeria. In Journal of Alloys and Compounds, 
2017, vol. 695, p. 52-59. (3.133 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0925-8388.  
  
7. GLOGOVSKÝ, Miroslav - FUJDA, Martin - BALOG, Martin - ŠTĚPÁNEK, Matěj. 
Microstructure and mechanical properties of milled carbon fibers reinforced EN AW 6082 
aluminium matrix composites after hot extrusion. In Manufacturing Technology, 2017, vol. 17, no. 
5, p. 706-710. ISSN 1213-2489.  
  
  
Patentová prihláška:  
Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby, rok prihlášky - 2017,  číslo 
prihlášky -  PP50037-2017, autori: Balog M. (ÚMMS), Krizik P. (ÚMMS), Kovac P. (ElÚ), Husek 
I. (ElÚ), Kopera L. (ElÚ)    
  
  
5.) Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík  (Chemical compatibility 
between components in magnesium-carbon composites)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela ml. 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2019 
Evidenčné číslo projektu: 2/0144/17 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 3182 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Bol študovaný problém vytvárania reakčnej väzby na rozhraní zložiek v kompozitoch typu 
horčíková zliatina - uhlíkové vlákno v procese ich prípravy infiltračnou technológiou. Koncept 
riešenia je taký, že k infiltrácii predformy uhlíkových vlákien bola použitá horčíková zliatina 
obsahujúca karbidotvorný prvok X , pričom koncentráciou prvku X, stupňom grafitizácie 
uhlíkového vlákna a premennými parametrami procesu infiltrácie (teplota, tlak, čas) bol 
kontrolovaný rozsah tvorby karbidov tak, aby sa tvorila funkčná medzifázová väzba vlákno/kov. 
Hlavným vedeckým cieľom je získať poznatky o vplyve interakcie zložiek na deformačné chovanie 
uvedných kompozitov. Zatiaľ boli študované systémy zliatin MgZr, MgY a MgSi v kombinácii s 
uhlíkovými vláknami GRANOC a T300. Pomocou mikroskopických metód SEM a TEM bol 
študovaný proces tvorby karbidickej vrstvy. Vplyv medzifázovej reakcie na deformačné vlastnosti 
bol testovaný ohybovými a tlakovými skúškami kompozitov. Uvedené poznatky neboli zatiaľ 
časopisecky publikované.  
  
6.) In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie (In-situ 
TiAl-based composites for high temperature structural applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0125/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 0  
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inštitúcií:  
Čerpané financie: VEGA SAV: 18523 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Prostredníctvom statických skúšok v trojbodovom ohybe, dynamických Charpyho skúšok a 
numerického modelovania sme charakterizovali lomové správanie nového typu in-situ kompozitov 
s TiAl matricou spevnenou karbidickými časticami. V priebehu krehkého lomu skúmaného 
kompozitu dochádza k vybočovaniu iniciovanej trhliny karbidickými časticami, delamináciám na 
medzifázových rozhraniach matrica/karbidická častica a k vyťahovaniu karbidických častíc z TiAl 
matrice. Experimentálne výsledky lomového správania v priebehu trojbodového ohybu sú v dobrej 
zhode s numerickými výpočtami pomocou metódy konečných prvkov. Iniciáciu a šírenie trhlín sme 
analyzovali na základe nameraných akustických odoziev kompozitu a metalografických analýz 
vzoriek namáhaných v trojbodovom ohybe. Merané statické a dynamické hodnoty lomovej 
húževnatosti in-situ kompozitu sú porovnateľné s hodnotami uvádzanými pre niektoré TiAl zliatiny 
a kompozity s TiAl matricou.   
  
Publikácie:  
[1] LAPIN, J. – KLIMOVÁ, A. – GABALCOVÁ, Z. – PELACHOVÁ, T. – BAJANA, O. – 
ŠTAMBORSKÁ, M.: Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix 
composites reinforced with (Ti,Nb)2AlC particles. MATER DESIGN, 133, 2017, s. 404-415.  
[2] ŠTAMBORSKÁ, M. – LAPIN, J.: Effect of anisotropic microstructure on high-temperature 
compression deformation behaviour CoCrFeNi based complex concentrated alloy. KOVOVE 
MATER, 55 (6), 2017, s. 369-378  
[3] KLIMOVÁ, A. – LAPIN, J. – PELACHOVÁ, T.: Characterization of TiAl based alloys with 
various content of carbon. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 179 (1), 2017, Article number 012038. 
ISSN: 1757-8981  
  
  
  
7.) Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle 
(Research on the relationship between longitudinal road unevenness and ride comfort in vehicle)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Múčka 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0089/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 4242 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vykonali sa merania celotelových vibrácií v automobile v reálnej prevádzke, a to meranie 
zrýchlenia kmitania v troch osiach na sedadle pasažiera a podlahe. Získala sa ojedinelá databáza 
meraní pre rôzny typy automobilov (9), kategórie cestných komunikácií (diaľnica, cesty I. a II. 
triedy), úroveň pozdĺžnej nerovnosti a jazdné rýchlosti. Vytvorila sa programová podpora v Matlabe 
pre akvizíciu, synchronizáciu a paralelné spracovanie dát nerovnosti profilu, kmitania a polohy 
vozidla.  Ukázali sa výrazné rozdiely v celotelových vibráciách v závislosti od typu a stavu 
motorového vozidla (až 40 %). Vykonala sa korelačná analýza vplyvu výberu jazdnej stopy (21 
alternatív) na simulované kmitanie vozidla cielená na správny výber jazdnej stopy (stôp) pre 
posudzovanie pozdĺžnej nerovnosti.  
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PUBLIKÁCIE:  
[1] MÚČKA, Peter. International Roughness Index specifications around the world. In Road 
Materials and Pavement Design, vol. 18, No. 4, p. 929-965. (1.401-IF2016). (2017 - Current 
Contents). ISSN 1468-0629. Typ: ADCA  
[2] MÚČKA, Peter. Road Roughness Limit Values Based on Measured Vehicle Vibration. In 
Journal of Infrastructure Systems, 2017, vol. 23, iss. 2, p. 1-13. (1.516-IF2016). (2017 - Current 
Contents). ISSN 1076-0342. Typ: ADCA  
  
  
8.) Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy (Development of the methodology for 
preparation of ultrafine and fine grain materials based on Al and AlTi for microstructural 
characterization via EBSD method)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu: 2/0158/16 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 8484 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Pomocou metodiky prípravy vzorky pre EBSD pozorovanie sa podarilo úspešne pozorovať 
závislosť medzi mletím práškovej zmesy Fe2O3 + Al, trecím zváraním a vývojom mikroštruktúry 
pri príprave nanokompozitov Al/Al13Fe4 + Al2O3. Podarilo sa tiež sledovať tectúru spájania 
kompozitných materiálov s nanočasticami s Al1050.  
  
Programy: APVV   
 
9.) Titán - horčíkový kompozit pre implantáty (Titanium-magnesium composite for implants)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.7.2017 / 30.6.2020 
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0527 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 45165 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V rámci prvého roku riešenia (financované od 10.2017) sa dosiahli nasledovné výsledky:   
   
- Podrobne sa doštudoval stav problematiky permanentných a bio-degradovateľných materiálov 
implantátov s dominanciou na Ti a Mg implantáty.  
- Boli nakúpené vstupné Ti a Mg prášky, ktoré boli charakterizované čo sa týka ich veľkostnej 
distribúcie, merného povrchu, obsahu O a N, a ich stability do 600 °C v oxidačnej atmosfére a v Ar.  
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- Bol navrhnutý, optimalizovaný a overený experimentálny postup prípravy Ti-Mg kompozitov 
kombináciou technológií práškovej metalurgie s finálnou operáciou prietlačného lisovania pri 
relatívne nízkych teplotách <480 °C.   
- Experimentálne boli pripravené Ti-Mg kompozity s obsahom Mg od 0 do 24 obj.% pri dvoch 
redukčných pomeroch (8:1 a 16:1).  
- Bola vykonaná predbežná mikroštruktúrna charakterizácia kompozitov s využitím SEM a EDS, 
bol overený takmer nezmenený obsah O a N v porovnaní so vstupnými práškami.  
- Boli pripravené vzorky na testovanie mechanických vlastností týchto kompozitov pomocou 
ťahových skúšok a DMA.  
  
Odprezentované predbežné výsledky:  
  
Martin Balog, Peter Krizik, Lubomir Orovcik, Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Amir Catic, 
Zdravko Schauperl, MICROSTRUCTURAL CHARACTERISATION AND TESTING OF 
BIOACTIVE TITANIUM-MAGNESIUM METAL COMPOSITE FOR DENTAL IMPLANTS 
(BIACOM®), International Conference - Deformation and Fracture in PM Materials 2017, Stará 
Lesná (poster, zborník abstraktov)  
  
  
10.) Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá (New high temperature 
composite materials for turbochargers)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020 
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0660 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 62500 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vyvinuli a metódou odlievania sme pripravili nový typ kompozitov s nominálnym zložením 
Ti-44.5Al-8Nb-0.8Mo-0.1B-xC (at.%), kde x sa pohybuje v rozsahu od 1.4 do 4.8 at.%. 
Mikroštruktúra odliatych kompozitov pozostávala z primárnych karbidických častíc, ktoré boli 
rovnomerne distribuované v matrici pozostávajúcej z oblastí s lamelárnou štruktúrou TiAl+Ti3Al a 
z monofázových oblastí TiAl a B2. Určili sme lineárnu závislosť medzi objemovým podielom 
karbidických častíc a obsahom uhlíka v odlievaných zliatinách. Ďalšie spevnenie pripravených 
in-situ kompozitov sme dosiahli precipitáciou sekundárnych karbidov v priebehu tepelného 
spracovania. Zistili sme, že znižovanie tvrdosti, medze sklzu, vrubovej húževnatosti a dynamickej 
lomovej húževnatosti so zvyšujúcim sa podielom karbidických častíc súvisí s mikroštruktúrnymi 
zmenami intermetalickej matrice v skúmaných kompozitoch.  
  
1] LAPIN, J. – MAREK, K.: Effect of continuous cooling on solid phase transformations in 
TiAl-based alloy during Jominy end-quench test. J ALLOY COMPD, 735, 2018, s. 338-348.  
[2] LAPIN, J. – KLIMOVÁ, A. – GABALCOVÁ, Z. – PELACHOVÁ, T. – BAJANA, O. – 
ŠTAMBORSKÁ, M.: Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix 
composites reinforced with (Ti,Nb)2AlC particles. MATER DESIGN, 133, 2017, s. 404-415.  
[3] LAPIN, J. – PELACHOVÁ, T. – DOMÁNKOVÁ, M.: Long-term creep behaviour of TiAl-Ta 
alloy. INTERMETALLICS, 95, 2018, 24-32.  
[4] KLIMOVÁ, A. – LAPIN, J. – PELACHOVÁ, T.: Characterization of TiAl based alloys with 
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various content of carbon. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 179 (1), 2017, Article number 012038. 
ISSN: 1757-8981  
  
   
11.) Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými 
depozičnými technológiami (Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized 
deposition technologies)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Lofaj 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Marián Mikula 

Trvanie projektu:  1.7.2015 / 29.6.2018 
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0173 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Ústav materiálového výskumu SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: APVV: 15000 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Riešenie čiastkových úloh v rámci projektu APVV za rok 2017 možno rozdeliť do niekoľkých etáp. 
V prvej etape sme sa zamerali na experimentálne a ab initio vyšetrovanie vytvrdzujúceho 
mechanizmu (age hardening) vo ternárnych systémoch Ta-Al-N, kde vrstvy boli pripravené 
pomocou reaktívneho magnetrónového naprašovania zo stechiometrického terča Ta:Al = 1:1. 
Vrstvy Ta0.55Al0.45N vykazovali dvoj-fázovú kolumnárnu štruktúru, ktorá pozostávala z 
kubického B1 TaAlN tuhého roztoku a neusporiadanej wurtzitovej AlN fázy tvoriacej sa po 
hraniciach zŕn. Tvrdosť týchto vrstiev bola pomerne vysoká, približne 29 GPa a vrstvy vykazujú 
takmer nemennú hodnotu tvrdosti aj po žíhaní vo vákuu pri 900°C.Po žíhaní pri teplote približne 
1000°C, tvrdosť narastá na hodnotu 35 GPa. Táto vysoká hodnota tvrdosti sa udržala do teploty 
1100°C, kedy jej prekročenie spôsobilo pokles na 25 GPa v dôsledku zmeny štruktúry a jej 
zhrubnutiu. Jednoznačnú odpoveď na mechanizmy zvyšovania tvrdosti počas žíhania nám poskytla 
vysoko rozlišovacia TEM analýza, kde sme vo vnútri kolumnárnych zŕn patriacich TaAlN tuhému 
roztoku videli niekoľko nanometrov veľké, štruktúrne nehomogénne zóny, ktoré sa však nelíšili 
prvkovým zastúpením, ale prítomnosťou defektov. Pomocou inverznej Fourierovskej transformácie 
(IFFT) sme zrekonštruovali atomárnu štruktúru týchto oblastí a videli sme tvoriace sa mriežkovo 
koherentné nanodomény, ktoré sú typické pre prvé štádiá spinodálneho rozpadu tuhého roztoku. 
Tieto nanodomény vytvárajú napätia, ktoré pôsobia proti pôsobiacej deformácii, čo sa prejaví 
zvýšenou tvrdosťou. Spinodálna dekompozícia tuhého roztoku bola paralelne predikovaná aj DFT 
kalkuláciami voľných zmešavacích energií, kde práve pomer medzi Ta a Al v TaAlN vedie k 
takémuto typu rozpadu teplotne vysokostabilného tuhého roztoku. Okrem vysokej tvrdosti 
preukazovali vrstvy Ta0.55Al0.45N aj pozoruhodne nízke hodnoty Youngovho modulu pružnosti ~ 
260 GPa, ktoré sú podstatne nižšie v porovnaní s konvenčnými TiAlN a CrAlN vrstvami, kde táto 
hodnota je zvyčajne v rozmedzí 450-600 GPa.   
  
V druhej etape sme sa zamerali na zlepšovanie húževnatosti tvrdých vrstiev na báze Ti-Al-N 
vytváraním kvaternárnych systémov Ti-Al-M-N, kde M = Ta. Sledovali sme vplyv tantalu na 
zmenu Yougovho modulu pružnosti pri zachovaní ich vysokej tvrdosti vrstiev. Vrstvy 
Ti1-x-yAlxTayN boli deponované na WC/Co a SI(001) substráty pomocou magnetrónovej 
kodepozície, kde obsah tantalu bol v intervale 0 ? y ? 0.60 a stechiometrický pomer N/(Ti+Al+Ta) 
= 1. Všetky nanesené vrstvy vykazovali jednofázovú kubickú (B1) štruktúru, identifikovanú ako 
TiAlTaN tuhý roztok. Tvrdosť 32,5 GPa a najvyšší Youngov modul pružnosti 442 GPa boli 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

64

dosiahnuté v nelegovanej vrstve TiAlN. Avšak narastanie obsahu tantalu viedlo k zmene tvrdosti 
(28-35 GPa), ale výrazne klesali hodnoty Youngovho modulu pružnosti, až o 20% (zo 442 GPa na 
350 GPa), čo zreteľne indikovalo zvýšenie plasticity tantalom legovaných vrstiev. Ab initio 
kalkulácie hustoty elektrónových stavov spolu s UPS analýzou ukázali, že pridávanie Ta modifikuje 
väzby najbližších susedov kov-N z prevažne iónových na kovalentné a taktiež výrazne prispieva ku 
kovovému charakteru valenčných stavov v blízkosti Fermiho hladiny. Toto vysvetľuje zlepšovanie 
húževnatosti legovaných TiAlN na úkor veľmi malého poklesu tvrdosti.   
  
V poslednej etape (v súčasnosti) sa zaoberáme prípravou ternárnych a kvaternárnych systémov 
V-Mo-N a V-Mo-Al-N.Vrstvy pripravujeme kodepozíciou z dvoch terčov VMo a Al. Cieľom je 
zvýšiť tvrdosť V-Mo-N vrstiev, ktorá je v stechiometrickej VMoN vrstve relatívne nízka, okolo 14 
GPa. Malým znižovaním množstva dusíka a vnášaním vakancií sa nám podarila zvýšiť tvrdosť až 
na 28 GPa pri zachovaní relatívne nízkych hodnôt modulu pružnosti, čo indikuje zachovanie si 
dobrej húževnatosti. Vrstvy si zachovávajú vysokú teplotnú stabilitu svojej kubickej štruktúru min. 
do teploty 850°C podľa presného chemického zloženia. Pri teplote nad 800°C sa v štruktúre 
zároveň začína vytvárať hexagonálna fáza h-VMoNx. Cieľom legovania vrstiev hliníkom má byť 
spinodálny rozpad tuhého roztoku počas žíhania, čo by malo viesť k vzniku nanoštruktúrovaného 
systému. Tieto experimenty sú zatiaľ v procese.  
  
M. Mikula, D. G. Sangiovanni, D. Plašienka, T. Roch, M. Čaplovičová, M. Truchlý, L. 
Satrapinskyy, R. Bystrický, D. Tonhauzerová, D. Vlčková, Peter Kúš: Thermally induced age 
hardening in tough Ta-Al-N coatings via spinodal decomposition, Journal of Applied Physics 121, 
155304 (2017)  
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
  
M. Mikula, M. Truchlý, D. G. Sangiovanni, D. Plašienka, T. Roch, M. Gregor, P. Ďurina, M. Janík, 
P. Kúš: Experimental and computational studies on toughness enhancement in Ti-Al-Ta-N 
quaternaries Journal of Vacuum Science and Technology A35, 060602 (2017)  
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
  
M. Mikula, D. G. Sangiovanni, D. Plašienka, T. Roch, M. Čaplovičová, M. Truchlý, L. 
Satrapinskyy, R. Bystrický, D. Tonhauzerová, D. Vlčková, Peter Kúš: Thermally-induced age 
hardening in tough Ta-Al-N hard coatings. Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 
23.10.-24.10.2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, p. 83-84. ISBN 978-80-972133-2-9.  
BEE Odborné v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), 
monografiách  
  
Tomáš Hudec, Marián Mikula, Leonid Satrapinskyy, Tomáš Roch, Maroš Gregor, Peter Švec Jr., 
Martin Truchlý, Peter Kúš: Low friction thin films prepared by means of highly ionized deposition 
technologies, Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 17.10.-18.10.2016. Plzeň: Západočeská 
univerzita, 2017, p. 49-51. ISBN 978-80-972133-2-9.  
BEE Odborné v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), 
monografiách  
  
S. Uzon, M. Mikula, T. Roch, M. Truchlý, L. Satrapinskyy, P. Kúš: Structure and mechanical 
properties of V-Mo-Al-N quaternaries, Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 
17.10.-18.10.2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, p. 103-105. ISBN 978-80-972133-2-9.  
  
Branislav Grančič, Marek Pleva, Marián Mikula, Tomáš Roch, Martin Truchlý, Leonid 
Satrapinskyy, Peter Kúš: Mechanical properties of ternary Ti1-xTaxB2+y hard coatings, Zborník 
prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 17.10.-18.10.2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, p. 
33-34. ISBN 978-80-972133-2-9.  
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M. Mikula, D.G. Sangiovanni, D. Plašienka, T. Roch, M. Čaplovičová, M. Truchlý, L. 
Satrapinskyy, R. Bystrický, D. Tonhauzerová, D. Vlčková, P. Kúš : Age hardening in hard and 
tough Ta-Al-N coatings, Zborník abstarktov. 16th International Conference on Reactive Sputter 
Deposition, 4-6.12 2017, Plzeň Czech republic, pp. 28, ISBN 978-80-261-0754-5  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií  
  
B. Grančič, S. Uzon, M. Mikula, D.G. Sangiovanni, T. Roch, M. Truchlý, L. Satrapinskyy, P. Kúš: 
Mechanical properties of ternary V-Mo-N and quaternary V-Mo-Al-N coatings, Zborník abstarktov. 
16th International Conference on Reactive Sputter Deposition, 4-6.12 2017, Plzeň Czech republic, 
pp. 32, ISBN 978-80-261-0754-5  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií  
  
12.) Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie (Development 
of a new type of solar thermal collector for medium-temperature applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.7.2015 / 1.7.2018 
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0936 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 52140 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2017 sa pokračovalo vo výrobe profilov z Al práškov pre účely trecieho zvárania. Podarilo 
overiť vhodnosť konštrukcie zvarového spoja rúrka - pásovina a parametre zvárania s ohľadom na 
navrhnuté výrobné výkresy prototypu solárneho kolektora. Tiež sa podarilo navrhnúť konštrukciu 
solárneho kolektora v spolupráci s projektantmi z firmy Thermosolar, ktorý pripravili relevantný 
návrh nového typu celohliníkového solárneho panelu pre výrobu prototypu.  
  
13.) Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka (Efficent 
preparation of powdered magnesium hydrid directly from the magnesium melt)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.7.2015 / 30.6.2018 
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0934 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 50036 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
  
  
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj  
 
14.) Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR (Increasing energy security and 
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efficiency of Slovakia)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.8.2017 / 31.7.2022 
Evidenčné číslo projektu: 313011B759 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: -           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Realizácia aktivít projektu bola v roku 2017 pozastavená v dôsledku pozastavenia poskytovania 
NFP v rámci výzvy zameranej na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier v oblasti 
špecializácie RIS 3 SK s kódom výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.-02 nakoľko na uvedenú výzvu 
bola riadiacim orgánom pre OPVaI dňa 8. 8. 2017 zaevidovaná systémová nezrovnalosť č. 
313PO170003.  
  
Programy: Iné projekty   
 
15.) Materiály pre energetické zariadenia, komponenty a zariadenia jadrových elektrární 
(Materials for energetical equipments, components and nuclear power plant equipments)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VUJE  a.s. Trnava: 31190 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Projekt je zameraný na vývoj, výskum a overovanie vlastností progresívnych materiálov pre nové 
generácie jadrových reaktorov využitím nových metodík deštruktívneho a nedeštruktívneho 
testovania. V roku 2017 sa študovala mikroštruktúra a modelovanie vysokoteplotných 
mechanických vlastností multifázových komplexných koncentrovaných zliatin s prímesami Al, Ti, 
Si a C ktoré sú modifikáciou monofázovej zliatiny CoCrFeNi s vysokou entropiou. Na 
termomechanickom simulátore Gleeble sme zrealizovali súbor meraní vysokoteplotnej deformácie 
v tlaku pri rôznych rýchlostiach a teplotách od 750°C až do 900°C. Na 3D numerické modelovanie 
zodpovedajúcich deformácií a napätí sme využili numerickú metódu konečných prvkov.  
  
16.) Analýzy porúch tvárnenia (Analyses of forming defects)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
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Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Matador Automotive Vráble a.s.: 2395 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2017 sa sledovali príčiny poškodenia rôznych výliskov v procese tvárnenia. V procese 
tvárnenia plechov sa podarilo identifikovať iniciátor trhliny, ktorý spôsoboval vznik veľkých trhlín. 
Následne sa podarilo upraviť výlisok tak, aby iniciátor nevznikal a propagácia trhliny bola 
eliminovaná.       
  
  
17.) SEM/EDS chemické analýzy (SEM/EDS chemical analyses    )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky: 5500 €          
  
Dosiahnuté výsledky:  
Projekt priemyselného partnera. Výsledky sú chránené podpísanou zmluvou o utajení výsledkov 
(NDA).       
  
18.) Vyhodnocovanie kvality zvarových spojov (Quality evaluation of welded joints  )  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Zváračský inštitút, s.r.o., Trnava: 6575 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Sledoval sa vplyv zvaracích parametrov na kvalitu zvarových spojov. Na základe dosiahnutých 
výsledkov z analýz a mechanických skúšok sa optimalizovali vstupné parametre pre proces 
zvárania.       
  
  
19.) Príčiny chýb prietlačne lisovaných profilov z Al a jeho zliatin (The causes of defects of 
pressed profiles from Al and its alloys)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Oslanec 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je áno 
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koordinátorom projektu:  
Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Constellium Extrusions Levice: 2560 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2017 boli v procese výroby profilov a ich povrchových úprav identifikované procesy 
ovlyvňujúce súvislosť povrchovej úpravy po anodickej oxidácii a úprave povrchu práškovaním. 
Expertízou hrúbky nitridačnej vrstvy na matriciach bol zistení poruchový stav technológie nitridácie 
čo viedlo k návrhu úpravy technologických parametrov zariadenia.  
  
  
20.) Proces odlievania a tepelného spracovanie Al odliatkov odlievaných do kokíl (Casting and 
heat treatment process of Al casts casted into ingot moulds)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Oslanec 
Trvanie projektu:  1.1.2015 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Finalcast s.r.o., Ladomerská Vieska: 11242 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2017 sa mapoval proces podmienok výroby odliatkov s cieľom nájsť optimálne podmienky 
pre usmernenú kryštalizáciu kovu. Podmienky majú výrazný vplyv aj na mechanické vlastnosti 
materiálov po tepelnom spracovaní. Výsledkom boli doporučenia optimalizácie procesu odlievania 
a tepelného spracovania.  
  
21.) SEM a EDS analýzy (SEM and EDS analyses)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Oslanec 
Trvanie projektu:  1.1.2017 / 31.12.2017 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: MIBA Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín: 10915 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Sledoval sa vplyv prevádzkových parametrov na mikroštruktúru spekaných ozubených kolies a 
vplyv parametrov výroby na opotrebenie spekacých pásov.  
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22.) Kompozitné elektródy pripravené tlakovou infiltráciou (Composite electrodes prepared by 
pressure infiltration)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Štefánik 
Trvanie projektu:  1.1.2016 / 31.12.2018 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: GA Drilling, Trnava: 5696 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
V roku 2017 sa pripravili ďalšie série elektród, ktoré sa testovali v reálnych podmienkach 
plazmového výboja spôsobujúceho rozrušenie hornín. Konzultovali sa možné smery ďalšieho 
postupu.       
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  
  
 
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADCA01 AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin 

- ŠVEC, Peter.  Reactive mechanism and mechanical properties of in-situ hybrid 
nano-composites fabricated from an Al-Fe2O3 system by friction stir processing. In 
Materials Characterization, 2017, vol. 127, p. 279-287. (2.714 - IF2016). (2017 - 
Current Contents). ISSN 1044-5803. Dostupné na internete: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580316308105>. 

ADCA02 KHODABAKHSHI, F. - SIMCHI, A. - KOKABI, A.H. - GERLICH, A.P. - 
NOSKO, Martin - ŠVEC, Peter. Influence of hard inclusions on microstructural 
characteristics and textural components during dissimilar friction-stir welding of an 
PM Al–Al2O3–SiC hybrid nanocomposite with AA1050 alloy. In Science and 
Technology of Welding and Joining, 2017, vol. 22, iss. 5, p. 412-427. (2.050 - 
IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1362-1718. 

ADCA03 KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Š. - RODRÍGUEZ, J. - CANADAS, I. Sintering of 
HDH Ti powder in a solar furnace at Plataforma Solar de Almeria. In Journal of 
Alloys and Compounds, 2017, vol. 695, p. 52-59. (3.133 - IF2016). (2017 - Current 
Contents). ISSN 0925-8388.(APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho 
kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a 
mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov 
pripravených práškovou metalurgiou. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi 
natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov 
atomizovaných Al práškov). 

ADCA04 KOVÁČOVÁ, Andrea - KVAČKAJ, Tibor - KOČIŠKO, Róbert - DRAGOŠEK, 
Lukáš - LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA, Lidia. The Effect of Severe Plastic 
Deformation and Heat Treatment on CuCrZr Alloys. In Acta Physica Polonica A, 
2017, vol. 131, iss. 5, p. 1336-1339. (0.469 - IF2016). (2017 - Current Contents, 
WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X. Dostupné na internete: 
<https://www.researchgate.net/publication/317556410_The_Effect_of_Severe_Plasti
c_Deformation_and_Heat_Treatment_on_CuCrZr_Alloys>(11th Polish-Japanese 
Joint Seminar on Micro and Nano Analysis). 

ADCA05 KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - MELIŠEK, Tibor - KULICH, Miloslav - 
ROSOVÁ, Alica - KOVÁČ, Ján - KOPERA, Ľubomír - BALOG, Miroslav - 
KRÍŽIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír. Lightweight Al-stabilized MgB2 conductor 
made by the IMD process. In Superconductor Science and Technology, 2017, vol. 
30, 115001. (2.878 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0953-2048. 

ADCA06 KOVÁČ, Pavol - BALOG, Miroslav - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír - 
KRÍŽIK, Peter - ROSOVÁ, Alica - KOVÁČ, Ján - KULICH, Miloslav - 
ČAPLOVIČOVÁ, M. Properties of near- and sub-micrometre Al matrix composites 
strengthened with nano-scale in-situ Al2O3 aimed for low temperature applications. 
In Cryogenics, 2017, vol. 87, p. 58–65. (1.465 - IF2016). (2017 - Current Contents). 
ISSN 0011-2275. 

ADCA07 KUBÁSEK, Jiří - DVORSKÝ, Drahomír - ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, 
Dalibor - BERONSKÁ, Naďa - FOUSOVÁ, Michaela. Superior Properties of 
Mg-4Y-3RE-Zr Alloy Prepared by Powder Metallurgy. In Journal of Materials 
Science and Technology, 2017, vol. 33, p. 652-660. (2.764 - IF2016). (2017 - 
Current Contents). ISSN 1005-0302. Dostupné na internete: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1005030216301761?via%3Dihu
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b>. 
ADCA08 LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena - GABALCOVÁ, Zuzana - PELACHOVÁ, 

Tatiana - BAJANA, Otto - ŠTAMBORSKÁ, Michaela. Microstructure and 
mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix composites reinforced with 
(Ti,Nb)(2)AlC particles. In Materials and Design, 2017, vol. 133, p. 404-415. (4.364 
- IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0261-3069.(APVV-15-0660 : Nové 
vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ 
kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : 
Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl. Gravitačná 
závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách na 
báze TiAl : akronym GRADECET. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre 
nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum 
aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Výskumné 
centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198). 

ADCA09 LINUL, E. - SERBAN, D. A. - MARSAVINA, L. - KOVÁČIK, Jaroslav. Low-cycle 
fatigue behaviour of ductile closed-cell aluminium alloy foams. In Fatigue&Fracture 
of Engineering Materials&Structures, 2017, vol. 40, iss. 4, p. 597-604. (2.335 - 
IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 8756-758X.(SK-RO-0014-12. Príprava a 
štúdium kompaktov Ti a Ti zliatin pripravených metódami práškovej metalurgie : 
VEGA 2/0158/13). 

ADCA10 LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - KOVÁČIK, Jaroslav. Collapse 
mechanisms of metal foam matrix composites under static and dynamic loading 
conditions. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties 
Microstructure and Processing, 2017, vol. 690, p. 214-224. (3.094 - IF2016). (2017 - 
Current Contents). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509317302988>(APVV-06
92-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. 
2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a 
povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou). 

ADCA11 MIKULA, Marian - TRUCHLÝ, Martin - SANGIOVANNI, Davide G. - 
PLAŠIENKA, Dušan - ROCH, Tomáš - GREGOR, Maroš - ĎURINA, Pavol - 
JANÍK, Marián - KÚŠ, Peter. Experimental and computational studies on toughness 
enhancement in Ti-Al-Ta-N quaternaries. In Journal of Vacuum Science and 
Technology A, 2017, vol. 35, no. 6, p. 060602-1-060602-6. (1.374 - IF2016). (2017 - 
Current Contents). ISSN 0734-2101. 

ADCA12 MIKULA, Marian - SANGIOVANNI, D. G. - PLAŠIENKA, D. - ROCH, T. - 
ČAPLOVIČOVÁ, M. - TRUCHLÝ, M. - SATRAPINSKYY, L. - BYSTRICKÝ, 
Roman - TONHAUZEROVÁ, D. - VLČKOVÁ, D. - KÚŠ, P. Thermally induced 
age hardening in tough Ta-Al-N coatings via spinodal decomposition. In Journal of 
Applied Physics, 2017, vol. 121, iss. 15, s. 155304-1 - 155304-7. (2.068 - IF2016). 
(2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0021-8979. Dostupné na 
internete: <http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4981534>(APVV-14-0173 : 
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými 
depozičnými technológiami). 

ADCA13 MÚČKA, Peter. International Roughness Index specifications around the world. In 
Road Materials and Pavement Design, 2017, vol. 18, no. 4, p. 929-965. (1.401 - 
IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1468-0629.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum 
vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). 

ADCA14 MÚČKA, Peter. Road Roughness Limit Values Based on Measured Vehicle 
Vibration. In Journal of Infrastructure Systems, 2017, vol. 23, iss. 2, s. 04016029-1 - 
04016029-13. (1.516 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1076-0342.(Vega 
č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v 
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motorovom vozidle). 
ADCA15 SENNA, M. - BILLIK, Peter - YERMAKOV, A.Ye. - ŠKRÁTEK, Martin - 

MAJEROVÁ, Melinda - ČAPLOVIČOVÁ, M. - MIČUŠÍK, Matej - ČAPLOVIČ, L. 
- BUJDOŠ, M. - NOSKO, Martin. Synthesis and magnetic properties of CuAlO2 
from high-energy ball-milled Cu2O–Al2O3 mixture. In Journal of Alloys and 
Compounds, 2017, vol. 695, p. 2314-2323. (3.133 - IF2016). (2017 - Current 
Contents). ISSN 0925-8388. 

ADCA16 ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea 
- KRAKOVÁ, Lucia - ČULÍK, M. - BERONSKÁ, Naďa - NAGY, Štefan - 
PANGALLO, Domenico. The influence of microfilamentous fungi on wooden organ 
pipes: One year investigation. In International Biodeterioration & Biodegradation, 
2017, vol. 121, p. 139–147. (2.962 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 
0964-8305. 

ADCA17 YAKYMOVYCH, A. - PLEVACHUK, Yu. - ŠVEC, Peter - JANIČKOVIČ, Dušan - 
ŠEBO, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - 
ROSHANGHIAS, A. - IPSER, H. Nanocomposite SAC solders: morphology, 
electrical and mechanical properties of Sn–3.8Ag–0.7Cu solders by adding Co 
nanoparticles. In Journal of Materials Science. Materials in Electronics, 2017, vol. 
28, iss. 15, p. 10965-10973. (2.019 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 
0957-4522. Dostupné na internete: 
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-017-6877-7>. 

ADCA18 YANG, Hanry - JIANG, Lin - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - SCHOENUNG, 
Julie M. Reinforcement Size Dependence of Load Bearing Capacity in 
Ultrafine-Grained Metal Matrix Composites. In Metallurgical and materials 
transactions A : physical metallurgy and materials science, 2017, vol. 48A, iss. 9, p. 
4385-4392. (1.874 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1073-5623. Dostupné 
na internete: 
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-017-4186-7>(APVV-0556-12 : 
Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou). 

ADCA19 ZOLEK, N. - RANACHOWSKI, Z. - RANACHOWSKI, P. - 
JOZWIAK-NIEDZWIEDZKA, D. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. 
STATISTICAL ASSESSMENT OF THE MICROSTRUCTURE OF BARITE 
AGGREGATE FROM DIFFERENT DEPOSITS USING X-RAY 
MICROTOMOGRAPHY AND OPTICAL MICROSCOPY. In Archives of 
Metallurgy and Materials, 2017, vol. 62, iss. 2, p. 697-702. (0.571 - IF2016). (2017 - 
Current Contents). ISSN 1733-3490. Dostupné na internete: 
<https://www.degruyter.com/view/j/amm.2017.62.issue-2/amm-2017-0104/amm-20
17-0104.xml>. 

  
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADDA01 ČAVOJSKÝ, Miroslav - KRÍŽIK, Peter - ŠVANTNER, Tomáš - ŠTĚPÁNEK, 

Matěj - BALOG, Martin. Die wear during hot extrusion of ex-situ and in-situ 
aluminum composites. In Kovové materiály, 2017, vol. 55, iss. 3, p. 223-227. (0.366 
- IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné 
na internete: <www.kovmat.sav.sk/full.php?rr=55&cc=3&ss=223>(APVV-0556-12 
: Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. Vega č. 
2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne 
uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). 

ADDA02 EMMER, Štefan - GÁBRIŠOVÁ, Z. - KOVÁČIK, Jaroslav - SEJČ, P. - LIS, M. - 
KULASA, J. Microstructure changes of the tungsten insert in CuCrZr compound 
electrode during resistance spot welding of galvanized sheets. In Kovové materiály, 
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2017, vol. 55, iss. 6, p. 385-393. (0.366 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, 
SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: 
<kovmat.sav.sk/full.php?rr=55&cc=6&ss=385>. 

ADDA03 KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠVEC, Peter - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Saffil alumina fibers reinforced 
dual-phase Mg-Li and Mg-Li-Zn alloys. In Kovové materiály, 2017, vol. 55, iss. 3, 
p. 195-203. (0.366 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0023-432X. Dostupné na internete: 
<www.kovmat.sav.sk/full.php?rr=55&cc=3&ss=195>(Vega č. 2/0186/14 : 
Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn. 
VEGA 1/0018/15 : Zákonitosti tvorby a termodynamická stabilita štruktúrne 
komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku. APVV-14-0934 : 
Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka). 

ADDA04 OROVČÍK, Ľubomír - NOSKO, Martin - KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš 
- ŠTĚPÁNEK, Matěj - SIMANČÍK, František. Effect of chemical composition on 
the pore structure and heat treatment on the deformation of PM aluminium foam 
6061 and 7075. In Kovové materiály, 2016, roč. 54, č. 6, s. 463-470. (0.365 - 
IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0023-432X.(APVV-0647-10 : Zvyšovanie 
tuhosti ľahkých konštrukčných prvkov aplikáciou nových kovových materiálov. 
APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej 
PCM. APVV-0736-07 : Vývoj nízkonákladovej technológie na výrobu tvarovo 
zložitých súčiastok z penového hliníka). 

ADDA05 ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj. Effect of anisotropic microstructure on 
high-temperature compression deformation of CoCrFeNi based complex 
concentrated alloy. In Kovové materiály, 2017, vol. 55, iss. 6, p. 369-378. (0.366 - 
IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na 
internete: <http://kovmat.sav.sk/abstract.php?rr=55&cc=6&ss=369>(Vega č. 
2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné 
aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé 
technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu 
nových materiálov a transferu technológií. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 
26220220198). 

  
ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – neimpaktovaných  
 
ADEB01 KOVÁČIK, Jaroslav - JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - MINÁRIKOVÁ, 

Natália. Coloring of Pure Zinc Foams. In Metallic foams, 2017, vol. 1, no. 1, p. 
54-59. ISSN 2515-1282. Dostupné na internete: 
<https://www.clausiuspress.com/article/118.html>(APVV-0692-12 : 
Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. 2/0044/17 : 
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy 
Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Vega č. 2/0065/16 : 
Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených 
plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. Štúdium progresívnych materiálov 
vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced 
materials suitable for highly effective heat storage). 

ADEB02 KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján - DVORÁK, Tomáš - OSLANEC, Peter, 
Jr. - JERZ, Jaroslav. Closed Cell Aluminium Foams with Phase Change Material. In 
Metallic foams, 2017, vol. 1, no. 1, p. 42-48. ISSN 2515-1282. Dostupné na 
internete: <https://www.clausiuspress.com/article/116.html>(APVV-0692-12 : 
Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. 2/0044/17 : 
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy 
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Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Vega č. 2/0065/16 : 
Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených 
plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. Štúdium progresívnych materiálov 
vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced 
materials suitable for highly effective heat storage). 

ADEB03 NOSKO, Martin - SIMANČÍK, František - FLOREK, Roman - TOBOLKA, Peter - 
JERZ, Jaroslav - MINÁRIKOVÁ, Natália - KOVÁČIK, Jaroslav. Sound Absorption 
Ability of Aluminium Foams. In Metallic foams, 2017, vol. 1, no. 1, p. 15-41. ISSN 
2515-1282. Dostupné na internete: 
<https://www.clausiuspress.com/article/115.html>(APVV-0692-12 : 
Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. 2/0044/17 : 
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy 
Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Vega č. 2/0065/16 : 
Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených 
plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. Štúdium progresívnych materiálov 
vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced 
materials suitable for highly effective heat storage). 

ADEB04 PAWELEK, Andrzej - OZGOWICZ, Wojciech - RANACHOWSKI, Zbigniew - 
KÚDELA, Stanislav - PIATKOWSKI, Andrzej - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
RANACHOWSKI, Przemyslaw. Behaviour of Acoustic Emission in Deformation 
and Microcracking Processes of Mg Alloys Matrix Composites Subjected to 
Compression Tests. In Archives of Current Research International, 2017, vol. 8, iss. 
2, p. 1-13. ISSN 2454-7077. Dostupné na internete: 
<http://www.sciencedomain.org/abstract/19874>. 

ADEB05 RANACHOWSKI, Zbigniew - SCHABOWICZ, Krzysztof - GORZELAŃCZYK, 
Tomasz - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. Visualization of fibers and 
voids inside industrial fiber concrete boards. In Material Science & Engineering 
International Journal : open access journal, 2017, vol. 1, iss. 4, art. no.00022. ISSN 
2574-9927. Dostupné na internete: 
<http://medcraveonline.com/MSEIJ/MSEIJ-01-00022.pdf>. 

  
ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADMA01 LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - KOVÁČIK, Jaroslav - SADOWSKI, 

Tomasz. Dynamic and quasi-static compression tests of closed-cell aluminium alloy 
foams. In Proceedings of the Romanian Academy.Seria A. Mathematics, 2017, vol. 
18, iss. 4, p. 361-369. (1.623 - IF2016). ISSN 1454-9069. Dostupné na internete: 
<http://www.acad.ro/sectii2002/proceedings/doc2017-4/10ProceedingsA4-2017.pdf
>(Príprava a štúdium kompaktov Ti a Ti zliatin pripravených metódami práškovej 
metalurgie : VEGA 2/0158/13). 

  
ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADMB01 BALOG, Martin - SNAJDAR, Mateja - KRÍŽIK, Peter - SCHAUPERL, Zdravko - 

STANEC, Zlatko - CATIC, Amir. Titanium-Magnesium Composite for Dental 
Implants (BIACOM). In TMS 2017 : 146th Annual Meeting and Exhibition 
Supplemental Proceedings. Part VI.Advanced Materials in Dental and Orthopedic 
Applications. - Springer International Publishing AG, p. 271-284. ISBN 
978-3-319-51493-2. ISSN 2367-1696.(TMS 2017 : Annual Meeting and Exhibition. 
APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. 
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Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu 
zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. ITMS 
26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu 
technológií. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a 
jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu 
pomocou EBSD metódy. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity 
pre biodegradovateľné medicínske implantáty. TMS 2017 : Annual Meeting and 
Exhibition). 

ADMB02 BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - OPÁLEK, Andrej - 
KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - NAGY, Štefan - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure 
and Erosion Resistance of Zirconium Diboride Ceramics Infiltrated by Pure Copper. 
Ed. Margita Longauerová, Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials Science Forum. 
- Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 458-461. ISSN 
0255-5476.(Metallography´16 : international symposium on metallography and 
materilas science. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností 
kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. 
ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj 
konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske 
aplikácie). 

ADMB03 DVORSKÝ, D - KUBÁSEK, J - VOJTĚCH, D. - VOŇAVKOVÁ, I. - VESELÝ, M. 
- ČAVOJSKÝ, Miroslav. Structure and mechanical characterization of Mg-Nd-Zn 
alloys prepared by different processes. In IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering, 2017, vol. 179, 012018, p. 1-6. ISSN 1757-899x. Dostupné na 
internete: 
<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/179/1/012018/pdf>(COMAT 
2016 : 4. medzinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálu). 

ADMB04 GLOGOVSKÝ, Miroslav - FUJDA, Martin - BALOG, Martin - ŠTĚPÁNEK, Matěj. 
Microstructure and mechanical properties of milled carbon fibers reinforced EN AW 
6082 aluminium matrix composites after hot extrusion. In Manufacturing 
Technology, 2017, vol. 17, no. 5, p. 706-710. ISSN 1213-2489. 

ADMB05 JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. 
Aluminium foam for thermo-active pitched roofs of nearly zero-energy buildings. In 
Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International 
Conference. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies, 2017, p. 49-58. 
ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 
International Conference. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi 
efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for 
highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z 
obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ. Mechanical Technologies and 
Structural Materials 2017 : International Conference). 

ADMB06 JERZ, Jaroslav - TOBOLKA, Peter - NOSKO, Martin - DVORÁK, Tomáš. 
Applications of Nanocomposite-Enhanced Phase-Change Materials for Heat Storage. 
In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 
509-515. ISSN 0255-5476.(Metallography´16 : international symposium on 
metallography and materilas science. APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel 
na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM). 

ADMB07 KOLEŇÁK, Roman - KOSTOLNÝ, Igor - ŠEBO, Pavol. Wettability of selected 
lead-free solders for higher application temperatures. In Key Engineering Materials, 
2016, vol. 705, p. 190-195. ISSN 1013-9826. 

ADMB08 KOVÁČIK, Jaroslav - MINÁRIKOVÁ, Natália - ŠUGÁR, P. - ŠUGÁROVÁ, Jana - 
FRNČÍK, Martin - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, José - CANADAS, Inmaculada 
- KULASA, Joanna - MALARA, Szymon - LIS, Marcin. Gas Nitriding of Titanium 
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in Solar Furnance. In Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th 
International Conference. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies, 
2017, p. 65-70. ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 
2017 : International Conference. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu 
termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. 2/0044/17 : Štúdium 
fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti 
kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Mechanical Technologies and 
Structural Materials 2017 : International Conference). 

ADMB09 KRÍŽIK, Peter - BALOG, Martin - BAJANA, Otto - RIGLOS, Maria Victoria 
Castro - ŠVEC, Peter. Warm Pressing of Al Powders: An Alternative Consolidation 
Approach. In Light Metals 2017. Part X. - Springer International Publishing, 2017, 
p. 463-469. ISBN 978-3-319-51541-0. 

ADMB10 KOLLAROVIČOVÁ, Andrea - BERONSKÁ, Naďa - ŠTEFÁNIK, Pavol - 
IŽDINSKÝ, Karol. Al-Limestone and Al-Granite Composites Prepared by Cold 
Spraying. Ed. Margita Longauerová, Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials 
Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. Publications, 2017, vol. 891, p. 537-541. 
ISSN 0255-5476.(Metallography´16 : international symposium on metallography 
and materilas science. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na 
výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a 
medicínske aplikácie. ITMS 26240120036 : Centrum excelentnosti pre plazmové 
vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr). 

ADMB11 NAGY, Štefan - ŠTEFÁNIK, Pavol - VÁVRA, Ivo - NOSKO, Martin - OROVČÍK, 
Ľubomír - OPÁLEK, Andrej - IŽDINSKÝ, Karol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - 
SIMANČÍK, František. Methodics of sample preparation of Mg/Carbon fiber 
composite for TEM and characterization of the interface. In Mechanical 
Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International Conference. - Split : 
Croatian Society for Mechanical Technologies, 2017, p. 83-87. ISSN 
1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International 
Conference. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a 
jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu 
pomocou EBSD metódy. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností 
kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. 
Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical 
compatibility between components in magnesium-carbon composites. 
APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné 
aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj 
konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske 
aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a 
vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske 
aplikácie II. Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : International 
Conference). 

ADMB12 OPÁLEK, Andrej - ŠTEFÁNIK, Pavol - BERONSKÁ, Naďa - KLIMOVÁ, Alena - 
KÚDELA, Stanislav, Jr. - IŽDINSKÝ, Karol - NAGY, Štefan. Ni-NiO Porous 
Preform with Controlled Porosity Using Al2O3 Powder. Ed. Margita Longauerová, 
Peter Horňak, Pavol Zubko. In Materials Science Forum. - Zürich : Trans. Tech. 
Publications, 2017, vol. 891, p. 533-536. ISSN 0255-5476.(APVV-0556-12 : 
Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. ITMS 
26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných 
kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie). 

ADMB13 OROVČÍK, Ľubomír - NOSKO, Martin - ROSOVÁ, Alica. EBSD of aluminium 
powder compacts - preparation method for observation in dependence on powder 
size. In Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 7th International 
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Conference. - Split : Croatian Society for Mechanical Technologies, 2017, p. 99-102. 
ISSN 1847-7917.(Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 
International Conference. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy 
ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu 
charakterizáciu pomocou EBSD metódy. Chemická kompatibilita zložiek v 
kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in 
magnesium-carbon composites. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych 
vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné 
aplikácie. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre 
stredno-teplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na 
výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a 
medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti 
na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné 
a medicínske aplikácie II. Mechanical Technologies and Structural Materials 2017 : 
International Conference). 

  
AEGA Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  
 
AEGA01 STANEC, Z. - HALAMBEK, J. - MALDINI, K. - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter 

- SCHAUPERL, Z. - CATIĆ, A. The effect of magnesium on the development of 
biologically inspired titanium-based surface produced by powder metallurgy 
technique. In Clinical Oral Implants Research, vol. 27, iss. S13, p. 8. ISSN 
0905-7161. Dostupné na internete: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.7_12958/full>(Vega č. 2/0065/16 : 
Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených 
plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. Vega č. 2/0025/14 : Príprava a 
štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami 
práškovej metalurgie. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre 
biodegradovateľné medicínske implantáty). 

  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
AFC01 ŤAVODOVÁ, Miroslava - KALINCOVÁ, Daniela - ŠVANTNER, Tomáš. HEAT 

TREATMENT - THE TOOL FOR INCREASING WEAR RESISTANCE OF 
MATERIAL. In 26. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí [elektronický 
zdroj]. - Čerčany : Asociace pro tepelné zpracování kovů : ECOSOND s.r.o., 2017. 
ISBN 978-80-907043-0-5.(Dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Dny 
tepelného zpracování s mezinárodní účastí). 

  
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 
AFD01 OSLANEC, Peter, Jr. - ŠKROBIAN, Milan. Pecularities of Gas Analysis in Al and 

Mg Powders. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of 
Particle Materials, 2017, vol. 17, no. 1, p. 065-071. ISSN 1335-8978. Dostupné na 
internete: 
<https://www.researchgate.net/publication/322017292_Pecularities_of_Gas_Analysi
s_in_Al_and_Mg_Powders>(Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania 
hliníka a výrobkov z neho : INOVAL. Deformation and fracture in PM materials 
DFPM 2017 : International conference). 

AFD02 STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter - CHMÚRNY, Rudolf. Preliminary 
investigations of a vibration damper with a permanent magnet and a coil. In Noise 
and Vibration in Practice : Peer-reviewed Scientific Proceedings. Vol. 22. Editor: S. 
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Žiaran; Reviewers: Ľ. Argalášová, M. Balážiková, P. Beneš et al. - Bratislava, 
Slovak Republic : Slovak University of Technology, 2017, 2017, vol. 22, p. 87-92. 
ISBN 978-80-227-4696-0.(XXII. MEDZINÁRODNÁ AKUSTICKÁ 
KONFERENCIA). 

  
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  
 
AFF01 SIMANČÍK, František - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - OSLANEC, Peter, Jr. - 

ŠPANIELKA, Ján - ČAVOJSKÝ, Miroslav - ŠKROBIAN, Milan. Mg powder - 
promising material for multifunctional use. In Deformation and fracture in PM 
materials DFPM 2017 : International conference. Book of abstracts. Stará Lesná, 
22.-25.10.2017. Ed. Beáta Ballóková, Katarína Ondrejová. - Košice : Institute of 
Materials Research SAS, 2017, p. 16. ISBN 978-80-89782-07-9.(Deformation and 
fracture in PM materials DFPM 2017 : International conference. APVV-14-0934 : 
Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka. 
APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. 
SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné 
medicínske implantáty. Deformation and fracture in PM materials DFPM 2017 : 
International conference). 

  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  
 
AFG01 ŠIŠKOVÁ, Alena - CSOMOROVÁ, Katarína - KLEINOVÁ, Angela - OPÁLEK, 

Andrej - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Controlled releases system for 
agrochemicals on the base of functionalized cellulose. In Frontiers in Polymer 
Science : fifth international symposium : in assotiation with the journal polymer : 
abstracts. - Seville, Spain : Elsevier, 2017, non p.,  [P3.126]. Názov z obrazovky. 
Požaduje sa Adobe Acrobat Reader DC. 

AFG02 ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - GALEOTTI, Francesco - OPÁLEK, Andrej - 
RYDZ, Joanna - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Natural polymers for innovative 
applications. In Brochure of the International Workshop on Polymer Science and 
Polymeric Materials. - Bratislava, Budapest, Zabrze : Centre of Polymer and Carbon 
Materials Polish Academy of Sciences, Research Centre for Natural Sciences 
Hungarian Academy of Sciences, Polymer Institute of the Slovak Academy of 
Sciences, 2017, p. 16. ISBN 978-80-89841-06-6. 

  
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  
 
AFH01 BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - HASSAN IBRAHIM, 

Ahmed Mohamed - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko. Microstructural 
characterisation and testing of bioactive titanium-magnesium metal composite for 
dental implants (BIACOM®). In Deformation and fracture in PM materials DFPM 
2017 : International conference. Book of abstracts. Stará Lesná, 22.-25.10.2017. - 
Košice : Institute of Materials Research SAS, 2017, p. 76. ISBN 
978-80-89782-07-9.(Deformation and fracture in PM materials DFPM 2017 : 
International conference. APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho 
kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi 
natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov 
atomizovaných Al práškov. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych 
vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné 
aplikácie. Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a 
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jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu 
pomocou EBSD metódy. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity 
pre biodegradovateľné medicínske implantáty. Deformation and fracture in PM 
materials DFPM 2017 : International conference). 

AFH02 ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela 
- OPÁLEK, Andrej - ŠIŠKOVÁ, Alena. Silk-based biomaterials for medical 
application. In Applied natural sciences 2017 : conference proceedings of the 6th 
Biennial international scientific conference. - Trnava : University of SS. Cyril and 
Methodius in Trnava, 2017, p. 20. ISBN 978-80-8105-547-8.(Applied natural 
sciences 2017 : Biennial international scientific conference). 

AFH03 KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - JANIČKOVIČ, Dušan - NOSKO, Martin - 
KORENKO, Michal - BOČA, Miroslav. Corrosion resistance of inert anode material 
with different crystal structure in molten low-temperature fluoride salt. In 
Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 12th international conference. 
Jahodná, 13.-15.6.2017. - Košice : Technical University, 2017, p. 164-165. ISBN 
978-80-553-3160-7.(Preparation of ceramic materials : international conference). 

AFH04 KUBÁSEK, Jiří - DVORSKÝ, Drahomír - VOJTĚCH, Dalibor - ČAVOJSKÝ, 
Miroslav. WE43 Magnesium Based Alloy Prepared By PM Methods. In 
Deformation and fracture in PM materials DFPM 2017 : International conference. 
Book of abstracts. Stará Lesná, 22.-25.10.2017. - Košice : Institute of Materials 
Research SAS, 2017, p. 70. ISBN 978-80-89782-07-9.(Deformation and fracture in 
PM materials DFPM 2017 : International conference. Deformation and fracture in 
PM materials DFPM 2017 : International conference). 

AFH05 NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - 
NAGY, Štefan - SIMANČÍK, František - ZIFČÁK, Peter. Effect of Al powder size 
on the microstructure and properties of friction stirr welded joints. In Deformation 
and fracture in PM materials DFPM 2017 : International conference. Book of 
abstracts. Stará Lesná, 22.-25.10.2017. - Košice : Institute of Materials Research 
SAS, 2017, p. 40. ISBN 978-80-89782-07-9.(Deformation and fracture in PM 
materials DFPM 2017 : International conference. Vega č. 2/0158/16 : Výskum 
metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. VEGA č. 2/0172/16 : 
Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou 
matricou pre vyskoteplotné aplikácie. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu 
termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. APVV-16-0527 BIACOM : 
Titanium-magnesium composite for implants. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : 
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre 
strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : 
Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov 
pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Deformation and fracture in PM 
materials DFPM 2017 : International conference). 

AFH06 ŠTĚPÁNEK, Matěj - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - SIMANČÍK, František. 
Microstructural and surface changes of magnesium alloyed aluminium powders on 
heating. In Deformation and fracture in PM materials DFPM 2017 : International 
conference. Book of abstracts. Stará Lesná, 22.-25.10.2017. - Košice : Institute of 
Materials Research SAS, 2017, p. 86. ISBN 978-80-89782-07-9.(Deformation and 
fracture in PM materials DFPM 2017 : International conference. APVV-16-0527 
BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Vega č. 2/0065/16 : 
Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených 
plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. Vega č. 2/0158/16 : Výskum 
metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. Deformation and fracture 
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in PM materials DFPM 2017 : International conference). 
  
AFL Postery z domácich konferencií  
 
AFL01 LACO, Juraj - BARTA, Andrej - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - CEBOVÁ, Martina - 

REHÁKOVÁ, Radoslava - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - ČAVOJSKÝ, 
Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv Mg a jeho zliatiny 
WE43 na aktivitu NO-syntázy v obličkách potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od 
normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. 
- Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 44. ISBN 
978-80-971699-7-8.(APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče 
pri experimentálnej hypertenzii. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného 
simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom 
syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri 
experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 
2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana 
vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity 
pre biodegradovateľné medicínske implantáty). 

  
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 
BDE01 ROGANTE, Massimo - JERZ, Jaroslav. SCHIUME D´ALLUMINIO: 

CARATTERISTICHE E PRINCIPALI IMPIEGHI. In IL PROGETTISTA 
INDUSTRIALE, 2017, vol. 37, no. 08, p. 56-61. ISSN 0392-4823. 

  
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky, atlasy ...)  
 
FAI01 Kovové materiály = Metallic Materials. Editor Juraj Lapin ; výkonný redaktor  

Natália Mináriková. Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV : Ústav 
materiálového výskumu SAV, 1963-. 6x ročne. ISSN 0023-432X. 

FAI02 Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle 
Materials. Košice : Ústav materiálového výskumu SAV. ISSN 1335-8978. 

  
  
Ohlasy (citácie):  
  
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 
AAA01 BÍLÝ, Matěj - ČAČKO, Jozef - KLIMAN, Vladimír . Cyclic deformation and fatigue of metals. Editor 

Matěj Bílý. Vyd. 1. Amsterdam : Elsevier, 1993. S.372. ISBN 0-444-98790-8. 
Citácie: 
1. [1.2] ANTIPIN, D. Ya - RACIN, D. Yu - SHOROKHOV, S. G. Justification of a Rational Design 
of the Pivot Center of the Open-top Wagon Frame by means of Computer Simulation. In Procedia 
Engineering, 2016-01-01, 150, pp. 150-154., SCOPUS 

AAA02 MATEJKA, Dušan - BENKO, Bernard. Plasma spraying of metallic and ceramic materials. 
Chichester : John Wiley and Sons, 1989. 280 s. 

Citácie: 
1. [1.1] GUPTA, G. - SATAPATHY, A. Characterisation and wear performance of plasma sprayed 
borosilicate glass micro-sphere coatings on metallic substrates. In INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SURFACE SCIENCE AND ENGINEERING. ISSN 1749-785X, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 81-95., 
WOS 
2. [1.1] GUPTA, Gaurav - SATAPATHY, Alok. Processing and Characterization of Plasma Spray 
Coatings of Glass Microspheres Premixed with Al2O3 Particles. In PARTICULATE SCIENCE 
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AND TECHNOLOGY. ISSN 0272-6351, 2015, vol. 33, no. 2, pp. 145-149., WOS 
3. [1.1] KARABAS, Muhammet - BAL, Emre - KILIC, Ayse - TAPTIK, I. Yilmaz. Effect of Air 
Plasma Spray Parameters on the Properties of YSZ and CYSZ Thermal Barrier Coatings. In 
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY. ISSN 2510-1560, 2016, vol. 52, no. 2, 
pp. 175-182., WOS 
4. [1.1] NIU, Yaran - HUANG, Liping - ZHAI, Cuihong - ZENG, Yi - ZHENG, Xuebin - DING, 
Chuanxian. Microstructure and thermal stability of TaSi2 coating fabricated by vacuum plasma 
spray. In SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. ISSN 0257-8972, 2015, vol. 279, no., pp. 
1-8., WOS 
5. [1.1] PATI, Pravat Ranjan - SATAPATHY, Alok. Development of wear resistant coatings using 
LD slag premixed with Al2O3. In JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE 
MANAGEMENT. ISSN 1438-4957, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 135-143., WOS 
6. [1.1] PATI, Pravat Ranjan - SATAPATHY, Alok. Triboperformance Analysis of Coatings of LD 
Slag Premixed with TiO2 Using Experimental Design and ANN. In TRIBOLOGY 
TRANSACTIONS. ISSN 1040-2004, 2015, vol. 58, no. 2, pp. 349-356., WOS 
7. [1.1] REZA, M. S. - AQIDA, S. N. - ISMAIL, I. Interface bonding of NiCrAlY coating on laser 
modified H13 tool steel surface. In APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & 
PROCESSING. ISSN 0947-8396, 2016, vol. 122, no. 6, pp., WOS 
8. [1.1] SANTECCHIA, Eleonora - HAMOUDA, A. M. S. - MUSHARAVATI, Farayi - 
ZALNEZHAD, Erfan - CABIBBO, Marcello - SPIGARELLI, Stefano. Wear resistance 
investigation of titanium nitride-based coatings. In CERAMICS INTERNATIONAL. ISSN 
0272-8842, 2015, vol. 41, no. 9, pp. 10349-10379., WOS 
9. [1.1] SOBHANVERDI, Ramazan - AKBARI, Alireza. Porosity and microstructural features of 
plasma sprayed Yttria stabilized Zirconia thermal barrier coatings. In CERAMICS 
INTERNATIONAL. ISSN 0272-8842, 2015, vol. 41, no. 10, pp. 14517-14528., WOS  
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
 
AAB01 ČOREJ, Ján - DECKÝ, Martin - KOMAČKA, Jozef - SCHLOSSER, František - REMIŠOVÁ, Eva - 

VALUCH, Milan - GAVULOVÁ, Andrea - MÚČKA, Peter. Dynamické zaťaženie vozovky od 
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WETZIG, Klaus. XPS and SIMS Examination of Alumina Fibres Affected with Mg and MgLi Melt. 
In Mikrochimica Acta, 2000, roč. 133, s. 29-34. 

Citácie: 
1. [1.2] CHANG, Jinho - HAASCH, Richard T. - KIM, Jinwoo - SPILA, Timothy - BRAUN, Paul V. 
- GEWIRTH, Andrew A. - NUZZO, Ralph G. Synergetic role of Li<sup>+</sup> during Mg 
electrodeposition/dissolution in borohydride diglyme electrolyte solution: Voltammetric stripping 
behaviors on a pt microelectrode indicative of Mg-Li alloying and facilitated dissolution. In ACS 
Applied Materials and Interfaces. ISSN 19448244, 2015-01-01, 7, 4, pp. 2494-2502., SCOPUS 

03 KÚDELA, Stanislav - RENNEKAMP, Reinhold - BAUNACK, Stefan - GERGELY, Vladimír - 
OSWALD, Steffen - WETZIG, Klaus. TEM Study of the Fibre Cross-Section Attack in 
gamma-Al2O3/Mg8Li Metal Matrix Composites. In Mikrochimica Acta, 1997, roč. 127, č., s. 
243-252. 

Citácie: 
1. [1.1] WU, R. - YAN, Y. - WANG, G. - MURR, L. E. - HAN, W. - ZHANG, Z. - ZHANG, M. 
Recent progress in magnesium-lithium alloys. In INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS. ISSN 
0950-6608, 2015, vol. 60, no. 2, pp. 65-100., WOS 

04 LAPIN, Juraj - DELANNAY, Francis. Analysis of steady-state creep and creep fracture of 
directionally solidified eutectic .gamma/gamma'-alpha. In Metallurgical and Materials Transactions 
A, 1995, roč. 26, č. 8, s. 2053-2062. 

Citácie: 
1. [2.1] KOVACIK, J. - OROVCIK, L. - JERZ, J. High-temperature compression of closed cell 
aluminium foams. In KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS. ISSN 0023-432X, 2016, 
vol. 54, no. 6, pp. 429-440., WOS 

05 MURIN, Jozef. A machine aggregate with hydrodynamic power transmission at periodic loading. In 
Mechanism and Machine Theory, 2001, roč. 36, č. 1, s. 77-92. 

Citácie: 
1. [1.1] GUO, Rui - LI, Wei - ZHAO, Jingyi. Research on driving system modelling and power 
matching for large wheel-type transporter used in iron and steel mills. In INTERNATIONAL 
JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS IN TECHNOLOGY. ISSN 0952-8091, 2015, vol. 51, 
no. 1, pp. 62-68., WOS 

06 ŠEBO, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - ŠTEFÁNIK, Pavol. Wettability of zirconia coated carbon by 
aluminium. In Journal of Materials Science Letters, 1994, roč. 13, č. 8, s. 592-593. 

Citácie: 
1. [1.1] XIAO, Xiao - ZHOU, Wenjin - LIU, Xiansheng - CHAO, Mingju - LI, Yucheng - ZHANG, 
Niu - LIU, Yaming - LI, Yuxiang - FENG, Dongsheng - LIANG, Erjun. Electrical properties of 
Al-ZrMgMo3O12 with controllable thermal expansion. In CERAMICS INTERNATIONAL. ISSN 
0272-8842, 2015, vol. 41, no. 2, pp. 2361-2366., WOS 
2. [1.1] ZHANG, Niu - MAO, Yanchao - LIU, Xiansheng - YANG, Mengjie - KONG, Xuhui - 
ZHANG, Mengdi - KONG, Xiaoshuai - GUO, Juan - CHAO, Mingju - LIANG, Erjun. Tailored 
thermal expansion and electrical properties of alpha-Cu2V2O7/Al. In CERAMICS 
INTERNATIONAL. ISSN 0272-8842, 2016, vol. 42, no. 15, pp. 17004-17008., WOS 
3. [1.2] OLANIRAN, Oladayo - ADEWUYI, Benjamin Omotayo - OMOTOYINBO, James Ajibade - 
AFOLABI, Ayodeji Ebenezar - FOLORUNSO, Davies - ADEGBOLA, Adekunle - IGBAFEN, 
Emanuel. Development of oxide dispersion strengthened 2205 duplex stainless steel composite. In 
Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies. ISSN 15831078, 2015-01-01, 14, 26, 
pp. 129-140., SCOPUS 
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Príloha D  
 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  
   
Semestrálne prednášky:  
 
Ing. Karol Iždinský, CSc. 
Názov semestr. predmetu: Technológia výroby materiálov 
Počet hodín za semester: 3 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
Názov semestr. predmetu: Transportné a transformačné procesy v materiáloch 
Počet hodín za semester: 3 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
 
Ing. František Simančík, PhD. 
Názov semestr. predmetu: Technológia výroby materiálov 
Počet hodín za semester: 3 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
  
 
Semestrálne cvičenia:  
  
 
Semináre:  
  
 
Terénne cvičenia:  
  
 
Individuálne prednášky:  
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Príloha E  
 
Medzinárodná mobilita organizácie        
 
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       
 Krajina  D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS  Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

 Belgicko        Juraj Lapin 3 
 Bosna a 
Hercegovina 

  
 

  
 

 Martin 
Balog 

3 

 Česko   
 

  
 

 Lukáš 
Dragošek 

1 

   

 

  

 

 Ahmed 
Mohamed 

Hassan 
Ibrahim 

1 

   
 

  
 

 Karol 
Iždinský 

1 

        Jaroslav Jerz 1 
        Juraj Lapin 3 
        Štefan Nagy 5 
   

 
  

 
 Martin 
Nosko 

4 

   
 

  
 

 Ľubomír 
Orovčík 

2 

   
 

  
 

 Peter 
Oslanec 

1 

   
 

  
 

 Ľubomír 
Pavlík 

1 

        Peter Petrík 1 
   

 
  

 
 František 
Simančík 

1 

        Jozef Šebek 1 
   

 
  

 
 Michaela 

Štamborská 
2 

 Francúzsko   
 

  
 

 Kateryna 
Kamyshnyko

va 
31 

        Juraj Lapin 4 
 Nemecko   

 
  

 
 Jaroslav 
Kováčik 

3 

   
 

  
 

 František 
Simančík 

5 

   
 

  
 

 Peter 
Tobolka 

1 

 Poľsko  Tomáš 
Dvorák 

5 
  

 
  

 

  Stanislav 
Kúdela ml. 

5 
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 Rakúsko        Otto Bajana 2 
        Jaroslav Jerz 2 
   

 
  

 
 Ľubomír 
Orovčík 

2 

   
 

  
 

 Peter 
Oslanec 

1 

   
 

  
 

 František 
Simančík 

3 

   
 

  
 

 Peter 
Tobolka 

2 

 Rumunsko   
 

  
 

 Jaroslav 
Kováčik 

4 

 Španielsko   
 

  
 

 Jaroslav 
Kováčik 

16 

 Turecko   
 

  
 

 Martin 
Balog 

3 

 Počet 
vyslaní spolu 2 10   30 110 

                  
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       
 Krajina  D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS  Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

 Argentína  Dr. Mario 
Moreno 

21 
  

 
  

 

 Poľsko  Prof. 
Zbigniew 

Ranachowski 
5 

  
 

  
 

 Počet 
prijatí spolu  

2 26     

                
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):    
 Krajina  Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 
 Česko  Vrstvy a povlaky 2017 Marián Mikula 3 
 Chorvátsko  MTSM 2017 Jaroslav Jerz 4 
  Štefan Nagy 4 
  Matej Štěpánek 4 
 USA  TMS 2017 Martin Balog 9 
  Peter Krížik 9 
  Juraj Lapin 8 
 Spolu 3 7 41 
  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 
vládnych dohôd  
 
Skratky použité v tabuľke C:  
   
MTSM 2017 - Mechanical Technologies and Structural Materials - 7th International Conference 
TMS 2017 - The Minerals, Metals and Materials Society - 146th Annual Meeting and Exhibition  
Vrstvy a povlaky 2017 - Vrstvy a povlaky 2017 
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Príloha F  
 
Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 

Meno Spoluautori Typ1 Názov Miesto 
zverejnenia 

Dátum alebo 
počet za rok 

Ing. Martin Balog, 
PhD. 

  TL 

 BIACOM®– 
unikátny kompozitný 
materiál pre 
implantáty 

 Prešporský 
podnikateľ, máj 2017, 

s. 5  
1.5.2017 

Ing. Martin Balog, 
PhD. 

  PB 
 Noc výskumníkov v 
ZŠ Pavla Horova, 
Bratislava 

  ZŠ Pavla Horova, 
Bratislava 26.5.2017 

Ing. Martin Balog, 
PhD. 

 Karol Iždinský, 
Janka Bleyová 
(RTVS) 

RO 
 Príbeh na týždeň: 
Ústavy Slovenskej 
akadémie vied 

 RTVS, Rádio Regina 
Západ, 20.11.2017 

8:09 
20.11.2017 

Ing. Miroslav 
Čavojský, PhD. 

  PB  Kvapka krvi "zo 
srdca pre život" 

 Pavilón lekárskych 
vied, Dúbravská cesta 

9, Bratislava 
5.12.2017 

Ing. Karol Iždinský, 
CSc. 

 Martin 
Podstupka 

TL  Sochári so záľubou v 
strojárstve 

 Akadémia - Správy 
SAV, 2017, č. 4, str. 

8-10 
1.4.2017 

Ing. Jaroslav Jerz, 
PhD. 

 Pavol Szalai IN 

 Slovenský vedec 
pomohol Ferrari, teraz 
chce použiť penový 
hliník v domoch 

 
http://euractiv.sk/rozho
vory/veda-a-inovacie/s
lovensky-vedec-pomo
hol-ferrari-teraz-chce-
pouzit-penovy-hlinik-v

-domoch/ 

3.3.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

  TL  Za tajomstvami 
materiálov 

 Quark, ročník  
XXIII, č. 9, september 

2017, str. 41 
1.9.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

  Ľubomír 
Orovčik, Matej 
Štepánek, Alena 
Šišková (ÚPol), 
Silvia 
Podhradská 
(ÚPol), Mária 
Kováčová 
(ÚPol), Maroš 
Smolíček (ÚPol) 

PB  Nájdi v sebe vedca 
 Základná škola Pavla 

Marcelyho v 
Bratislave 

22.11.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

  Zuzana 
Vetrecinová 
Čeplíková, 
Miroslav Ferko, 
Pavol Farkaš, 
Alena Šišková, 
Silvia 
Podhradská, 
Gabriel Kalna 

IN  Byť vedcom a 
poznávať  

 
http://vedanadosah.cvti
sr.sk/byt-vedcom-apoz

navat 
10.8.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Andrej Opálek, 
Alena Šišková 
(ÚPo SAV) 

IN  Kvíz Mikroskopia I 

 
http://vedanadosah.cvti
sr.sk/kvizy-a-hry/74/m

ikroskopia-i 
23.10.2017 

Ing. Martin Nosko,  J. Košút, M. iné  Realizácia Dňa 
otvorených dverí na 

 Bratislava, Dúbravská 
cesta 9/6319   9.11.2017 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

130

PhD. Štamborská Ústave materiálov a 
mechaniky strojov 
SAV v rámci Týždňa 
vedy a techniky v SR. 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Ľubomír 
Orovčík,Andrej 
Opálek 

EX  Nájdi v sebe vedca  ÚMMS SAV, 
Bratislava 19.4.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Ľudmila 
Padúchová, 
Michaela 
Štamborská, 
Janka Bleyová 
(RTVS) 

RO 
 Príbeh na týždeň: 
Ústavy Slovenskej 
akadémie vied 

 RTVS, Rádio Regina 
Západ, 21.11.2017 

8:09 
21.11.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Martin Balog, 
Ľubomír 
Orovčík, Tomáš 
Dvorák, Karol 
Iždinský 

EX  Nájdi v sebe vedca  ÚMMS SAV, 
Bratislava 5.4.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Martin Balog, 
Ľubomír 
Orovčík, Tomáš 
Dvorák, Karol 
Iždinský 

EX  Nájdi v sebe vedca  ÚMMS SAV, 
Bratislava 10.4.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Miroslav Ferko TL  Nájdi v sebe vedca 
 Quark, ročník  

XXIII, č. 5, máj 2017, 
str. 40 - 41 

1.5.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Silvia 
Podhradská, 
Monika 
Hucáková 

IN  Nájdi v sebe vedca 

 Učiteľské noviny, 
http://www.ucn.sk/spr
avy/najdi-v-sebe-vedc

a 
18.3.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 TASR, Monika 
Hucáková, Lucia 
Paulovičová 

IN 

 SAV chce mladých 
motivovať k vede, 
vedci žiakom ukázali 
krásu chémie či fyziky 

 
http://www.netky.sk/cl
anok/sav-chce-mladyc
h-motivovat-k-vede-ve
dci-ziakom-ukazali-kr
asu-chemie-ci-fyziky 

5.4.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 TASR, Monika 
Hucáková, Lucia 
Paulovičová 

IN 

 SAV sa mladých 
snaží priviesť k vede, 
chémiu či fyziku 
ukázali žiakom 

 
http://skolskyservis.ter
az.sk/skolstvo/sav-sa-s
nazi-priviest-deti-k-ve
de/33742-clanok.html 

6.4.2017 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 Zuzana Vetrecin 
Čeplíková 

IN  Inšpirácia ako v sebe 
nájsť vedca (rozhovor) 

 
http://vedanadosah.cvti
sr.sk/inspiracia-ako-vs

ebe-najst-vedca 
3.7.2017 

Ing. Peter Oslanec  Milan Škrobian iné 

 Deň otvorených dverí 
na Súkromnej strednej 
odbornej škole 
technickej INTECH 

 Žiar nad Hronom 4.10.2017 

Ing. Peter Oslanec  Milan Škrobian iné 

 Protech – súťaž 
technickej tvorivosti 
žiakov základných a 
materských škôl 

 Žiar nad Hronom 1.6.2017 

Ing. František 
Simančík, PhD. 

 Dominik Holič IN 

 František Simančík: 
Ekologické riešenie sa 
uplatní, iba vtedy ak je 
lacné 

 
https://tech.sme.sk/c/2
0456446/frantisek-sim
ancik-ekologicke-riese
nie-sa-uplatni-iba-vted

13.2.2017 
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y-ak-je-lacne.html 
Ing. František 

Simančík, PhD. 
 Peter Oslanec PB  Nórsky deň  Žiar nad Hronom 28.11.2017 

doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

 Peter Oslanec EX 
 Exkurzia študentov 
TU Košice Hutnícka 
fakulta, 27 ľudí 

  Žiar nad Hronom 3.4.2017 

Ing. Michaela 
Štamborská, PhD. 

 Martin Balog, 
Miroslav 
Čavojský, Tomáš 
Dvorák, Zuzana 
Gabalcová, 
Alena Klimová, 
Peter Krížik, 
Štefan Nagy, 
Martin Nosko, 
Andrej Opálek, 
Tatiana 
Pelachová, Matej 
Štěpánek 

iné 

 Najlepší študentský 
projekt, Súťaž ÚMMS 
SAV pre študentov 1. 
a 2. stupňa VŠ štúdia 

 Internetová stránka 
ÚMMS SAV 9.6.2017 

 Roman Uhrík 
 Peter Tobolka, 
Peter Kemenczei 

iné  Výroba sošiek pre 
Startup Awards 2017.  

 RTVS Dvojka: 
"Startup Awards 2017 
- galavečer", 17. 12. 
2017, 16:00-17:00 

17.12.2017 

doc. Ing. Milan 
Škrobian, CSc. 

 Peter Oslanec PB 
  Vedecká kaviareň 
(CVČ mesta Žiar nad 
Hronom) 

 Žiar nad Hronom 2 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 
multimédiá, DO - dokumentárny film 


